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1. VSeobecné udaje

1.1. Identifika¢ni tiidaje

Nézev mostu: Most ptes Labe pod Maridnskou skéalou v Usti nad Labem

Kraj: Ustecky

Katastralni tzemi: Stiekov [775258], Usti nad Labem [774871]

Objednatel: Statutérr}i mésto Usti nad Labem, Velk4 Hradebni 2336/8,
401 00 Usti nad Labem

Majetkovy spravce objektu: Statutarni mésto Usti nad Labem, Velk4 Hradebni 2336/8,

401 00 Usti nad Labem

Zpracovatelé: Pontex s.r.o.
Bezova 1658, 147 54 Praha 4

1.2. Zduvodnéni priazkumu
Ugelem provedeného priizkume je:
- Ov¢feni stavu stavajiciho stavu PKO,

- Navrh technického feSeni opravy PKO

Na zéklad¢ prizkumu bude rozhodnuto o dal§im postupu a zplisobu opravy PKO.

1.3. Charakter trasy a premost’ovanych prekazek

Most se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem v plochém tzemi {i¢ni nivy na dstecké
strané zakonc¢ené dominantou Marianské skaly. Hlavni stfedni pole mostu pfekonavé splavné
reCist¢ s mezilehlou podporou (pylon) umisténou v ficnim toku na stiekovské strané¢ mostu.
Na ustecké stran€ na hlavni pole mostu navazuji mostni rampy. Na prfedmostich na konstrukce
mostu navazuji ptilehlé opérné zdi.

Premost’ovanou piekazkou je feka Labe, ndbtezni zdi a stezka pro pési. Vodni tok, nabiezni
zdi a ptistupové stezky prochazi pod mostem v misté kiiZeni relativné pfimo.

1.3.1. Prevadéna komunikace

Stikové uspordddni MS 9.0/60 (MS 20/60)
Smérové pomeéry v mist¢ Komunikace na most€ je smérove€ v piimé v hlavnim poli. Na tuto
mostu komunikaci navazuje rozplet s bo¢nimi rampami, které jsou smérove

v oblouku a pfimé.
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Vyskové pomeéry v miste  Niveleta mostu stoupd ve sméru stani¢eni konstantnim sklonem +3.0%,
mostu pfechazi ve vrcholovy zakruzovaci oblouk R=2500 m a nasledné klesa
konstantnim sklonem -0.7%.
Pti¢ny sklon vozovky je stiechovity 2.0% s délicim pruhem Sitky 5.50 m
v hlavnim poli a s proménnym piicnym sklonem v rozpletu, na rampach
a na stiekovské stran¢.

1.4. Zakladni idaje o mostu

Charakteristika mostu: Trvaly silni¢ni most tvofeny hlavnim a vedlej$Sim polem a
navazujici mostni rampou o 10 polich prevadéjici
komunikaci 1I/253 a 1II/261 pies feku Labe. Nosni
konstrukce hlavniho pole je navrZzena jako zavéSeny
asymetricky most sjednim Sikmym pylonem, jehoz
konstrukce hlavniho pole je tvofena ocelovym tramem
komorového prafezu, ktery je nesen 15-ti pary zavési
kotvenych do komory a pylonu. Trdm je opatien
konzolami pro jizdni pruhy a ortotropni mostovkou, kterd
prechdazi ve vedlejSim poli na parapetni konstrukci
s prficniky a  spfahujici  Zelezobetonovou deskou.
Konstrukce rozpletu je tvofena ocelovym roStem, ktery
navazuje na konstrukci rampy, ktera je tvorena ocelovymi
trdmy komorového prifezu s vyloZenymi konzolami a
sprahujici Zelezobetonovou deskou. Opéry hlavniho mostu
jsou masivni, Zelezobetonové, zaloZené hlubiné. Pylon
hlavniho mostu, opéry ramp a pilife ramp jsou masivni a
zaloZeny plos$né. Pylon ve spodni Casti sestava z dvojice
Zelezobetonovych stén, dodatecné predpjatych
s navazujicimi ocelovymi c¢astmi truhlikového prifezu,
které jsou ztuZeny mohutnym ocelovym pii¢nikem
v urovni mostovky a Ctyfmi pficniky ve tvaru kiidel ve
vrcholu. Soucasti pylonu je i jeho vodorovna ¢ast ve tvaru
truhlikovych parapetnich nosnikli po stranich vodorovné
nosné konstrukce. Pilife rampy jsou navrzeny jako svislé
tenké ocelové stojky kruhového prifezu.

Délka mostu: 181.80 m

Délka premosténi (svétlost): 171.02 m

Délka nosné konstrukce: 180.80 m

Sitka mostu: 26.12 m

Sitka nosné konstrukce: 23.50 m

Volna Sitka mostu: 2x9.0 m

Chodniky: sttedovy §. 3.00 m
Vozovka: 2x8.0 m

Plocha mostu: 171.02 x 23.50 = 4019 m?
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Plocha vozovky: 171.02 x 8.0 x 2 =2736.32 m?

Sikmost mostu: kolmy

Svétla vyska pod mostem: ~7.60 m

Stavebni vyska: 2.970m

Zatizitelnost mostu: zatizitelnost dle piepoctu zatiZitelnosti: Vn=32t; Vr=80t;

Ve=196t. Zptsob stanoveni zatiZitelnosti vypoctem

2. Korozni priizkum

Zkratky

OK  ocelova konstrukce

TKP Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
TP Technické podminky

PKO Protikorozni ochrana

TV  teplota vzduchu

TPM teplota podkladového materialu

RB  rosny bod

RV  relativni vlhkost vzduchu

NH natérovd hmota

OPS ochranny povlakovy systém

EP epoxid

AY  akryluretan

PUR polyuretan

ONS ochranny natérovy systém

NDFT nominélni tloustka suché vrstvy natérového povlaku
DFT tloustka suché vrstvy natérového povlaku

MZ  mostni zavér

2.1. Uvod

Lze konstatovat, Ze prizkum byl proveden v relativn¢ piiznivych klimatickych podminkéch a
s CasteCnym omezenim dopravy na most€. Na konstrukci byly provedeny zkousky pro
objektivni zhodnoceni stavu stavajictho ONS. Pfi prizkumu byly ovéfeny zejména tloustky
stavajiciho ONS, zkousky pfilnavosti odtrhem, zhodnoceni stupné prorezavéni, zhodnoceni
stupn¢ kiidovani a korozniho napadeni.
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2.2. Priizkum stavu stavajici protikorozni ochrany (PKO) a korozniho
napadeni OK mostu

Provedeny korozni prizkum zahrnoval nasledujici ¢innosti:

- identifikace sloZeni ochranného povlaku, méfeni tlouétéli a aktualniho stavu Qchranné
ucinnosti stavajici PKO v souladu s platnymi normami CSN EN ISO 12944, CSN EN
ISO 2808,

- mefeni pfilnavosti stavajictho OPS odtrhovou metodou hydraulickym odtrhomérem
vsouladu s CSN EN ISO 4624 a CSN EN ISO 16276-1 - provedeno celkem 126
meéfeni prilnavosti systému OPS,

- zjiSténi rozsahu korozniho napadeni, stupné prorezavéni, odlupovéni, korozniho
napadeni zakladniho materidlu a stupné kiidovani na jednotlivych ¢astech mostu —
vizualn€ v souladu s normami CSN EN ISO 4628.

Prizkum zahrnoval nasledujici prvky mostu:

- hlavni nosny syst¢ém — hlavni nosniky OK vedlejsiho pole, komorové nosniky
hlavniho pole a rampy, pylon, pfi¢niky ve vrcholu pylonu, kotevni oblasti zavésu

- mostovka — pfi¢niky vedlejSiho pole, konzoly hlavniho pole a rampy
- mostni svrsek — fimsy, chodniky

- vybaveni — zabradli, svodidla

- spodni stavba — pilife rampy

- jind zjiSténi nesouvisejici s koroznim prizkumem (MZ, loZiska, pochozi izolace,
elektroinstalace a dalsi)

Vysledkem vySe uvedenych zkouSek a vizudlniho prizkumu je stanoveni nutného rozsahu
opravy PKO s doporu¢enim vhodného technologického postupu opravy a natérového systému
slouziciho pro opravu PKO.

2.3. Identifikace a soucasny stav natérového systému

Spravna identifikace slozeni stavajictho ochranného povlaku je zdkladnim piedpokladem pro
nasledné provadéné zkousSky a méteni. Pro identifikaci bylo vyuZito archivni dokumentace,
kde bylo slozeni PKO hlavniho nosného systému, mostovky, mostniho svrSku, vybaveni a
spodni stavby uvedeno. V pfipad€é tohoto mostu byly systémy PKO dohledany vcetné
obchodnich nazvl jednotlivych vrstev NH. K ovéfeni identifikace téZ napomohly vysledky
odtrhovych zkouSek pfilnavosti ochranného povlaku a jejich vizuélni vyhodnoceni.

Podle archivni dokumentace bylo pti barevném feSeni mostu pouZzito 3 zakladni odstiny, které
byly dle konstrukci déleny nasledovné:

- Odstin DB 501 modrosedy — zabradli chodniku, stozary osvétleni, konzoly a svodidla
na vnéjsi strané,

- Odstin DB 510 modry — plochy kiidel, madla zabradli,

- Odstin DB 701 Sedy — konstrukce tramu, vnitini svodidla, mostovka, zavésy lan a
vSechny plochy pylonu.
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2.3.1. SlozZeni stavajiciho OPS na hlavnich ¢astech OK z vnéjsi strany (hlavni nosniky
OK vedlejsiho pole, komorové nosniky hlavniho pole a rampy, pylon, pri¢niky ve
vrcholu pylonu, pri¢niky vedlejSiho pole, konzoly hlavniho pole a rampy)

- Zakladni néatér IxHEMPEL’S  1K-PUR-Zinkstaub 174D  (jednoslozkovy
polyuretanovy se zinkovym prachem), odstin 1984 Sedy - 60 um

- Mezivrstva IxXHEMPEL’S 2K-EP-EG-I Decklack 552D (epoxidovy se Zelezitou
slidou), odstin DB 601 zeleny MIO - 80 um

- Vrchni nitér IXxXHEMPEL’S 2K-AY-EG-II Decklack 551D (akryluretanovy se
Zelezitou slidou), odstiny DB (501,510, 701) - 80 um

V misté¢ montaZnich svari bylo misto zékladni vrstvy a mezivrstvy pouzito 2xHEMPADUR
4514 (epoxydovy vysokosusinovy), odstinu 1987 hlinik a 1243 Sedy MIO o celkové
nomindlni tloust’ce 180 um.

Pfi prizkumu jednotlivych ¢asti mostu, bylo ovéfeno, ze slozeni OPS je dodrzeno na celé
ploSe konstrukce vyjma pficniku ve vrcholu pylonu, kde je podezieni na vynechani jedné
z mezivrstev, které je odvozovano od provedenych odtrhi a naméfenych tlousték systému.
V mistech, kde nebyly nalezeny niZe popsané vady a nedostatky natér svym vzhledem

odpovida svému stafi cca 20 let.

Vv,

Obecné 1ze konstatovat, Ze v oblastech montaZnich svari jsou ONS naruSeny ve vyssi mife,
nez v plochéach konstrukci, které byly ptipraveny v dilenskych podminkéch. Provedené odtrhy
v téchto oblastech navic vykazuji podkorodovéani nebo vyskyt koroznich produkti pod
zékladnimi natéry i pfes vyhovujici pevnosti a vizudln¢ vykazujici neporuseny natér pred
provedenim odtrhu. Dal$imi misty, kde bylo systémové zjiSténo zvySené poruseni ONS a
s tim souvisejici korozni napadeni jsou oblasti, kde dochazi na hraniach nebo vodorovnych
plochidch ke kolisani vlhkosti (jednd se o mista s kondenzacni vlhkosti nebo ovlivnéna
deStovymi srdZkami a zmeénami pocasi), usazovani necistot a ptipadné i vétsi koncentraci a
vyskytu CHRL v zimnim obdobi. Podrobné&ji jsou mista vyskytu vad popséna v kapitole 2.5.

Na hlavni nosné konstrukci nebyla nalezena mista, kde by dochézelo k vyraznému plosnému
koroznimu oslabeni stavajicich OK prifezi (viz kap. 2.5).

Na vSech vodorovnych plochach, hranich pylonu a Sikmych plochach pylonu, které jsou
ptistupné UV zéfeni, byly zjiStény rtizné typy liSejnikii a mechti. Na mnoha mistech dochazi
diky témto cizorodym organizmum k degradaci vrchnich vrstev (viz kap. 2.5).

Na plochach mostu, které jsou pfistupné UV zafeni a pfimému ostfiku z vozovky dochazi
k intenzivnimu smivani a kiidovani vrchniho natéru (viz kap. 2.5).

Dodate¢n¢ nainstalované zdbrany proti holubiim (pozinkované plechy s hroty) v mnoha
piipadech vyznamné zhorSuji stav stavajictho OPS. Jedna se zejména o mista, kde dochazi
k zatékani do téchto oblasti, nebo ke zvySené kondenzaci vlhkosti.

Namgéiené celkove hodnoty DFT (méfeno elektromagnetickym tloustkomérem Elcometer 456
v souladu s CSN EN ISO 2808) se pohybuji v pomérné tzkém rozmezi od cca 200 do 400
um. Protokol kontrolniho méteni jednotlivych tlousték je uveden v Priloze 1.

Vyhodnoceni pftilnavosti stavajictho OPS odtrhovou metodou je podrobnégji uvedeno
v kapitole 2.4.
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2.3.2. SlozZeni stavajiciho OPS vnitinich pristupnych ploch OK mostu, pylonu a
najezdovych ramp (vnitini plochy hlavniho komorového nosniku, pri¢niku mezi
pylony, pylonu a komorového nosniku ramp)

- Zakladni natér 1xXHEMPADUR 4514 (epoxidovy vysokosuSinovy s hlinikovymi

Supinami), odstin 1987 hlinik - 125 um
- Vrchni natér IXHEMAPDUR 4514 (epoxidovy vysokosu$inovy), odstin 1217 svétle
Sedy - 125 um

V misté¢ montaZnich svari bylo misto zékladni vrstvy a mezivrstvy pouZito 2xHEMPADUR
4514 (epoxydovy vysokosuSinovy), odstinu 1987 hlinik a 1243 Sedy MIO o celkové
nomindlni tloustce 160 pm a jako vrchni natér IXxHEMAPDUR 4514 (epoxidovy
vysokosusinovy), odstin 1217 svétle Sedy.

Pti prizkumu jednotlivych ¢asti mostu, bylo ovéteno, Ze sloZeni OPS je dodrZeno na celé
plose konstrukce. Natér, svym vzhledem odpovidd svému staii cca 20 let.

Vv,

Obecné 1ze konstatovat, Ze v oblastech montaZnich svari jsou ONS naruSeny ve vyssi mife,
nez v plochach konstrukci, které byly ptipraveny v dilenskych podminkach (jedné se zejména
o konstrukce pylonu). V oblastech montaZnich svara se v relativné¢ velkém rozsahu nachazeji
mista, na kterych se vyskytuji drobné trhlinky, zvedajici se néatéry (plosné puchyie) nebo
pocinajici plo$né odlupovani od zdkladniho materidlu. Tato mista, kterd nejsou v mnoha
piipadech lehko odhalitelnd, vykazuji po mechanickém zasahu nedostacujici adhezni
pfilnavost k podkladu, kterd je ve vétSiné piipadl zptisobend nevhodnou nebo nedostate¢nou
piipravou povrchu v téchto oblastech. Dalsimi misty, kde bylo systémové zjiSténo zvySené
porusSeni ONS a s tim souvisejici korozni napadeni, jsou oblasti, kde dochazi na vodorovnych
plochéach ke kolisani vlhkosti (jedna se o mista s kondenza¢ni vlhkosti). Jedna se zejména o
patni oblasti pylonu v ndvaznosti na betonové ¢asti a v oblastech vodorovnych vyztuh tvaru L
vytvaiejicich oblasti bez moZnosti odtoku kondenza¢ni vody. Podrobnéji jsou mista vyskytu
vad popséana v kapitole 2.5.

U vnitfnich konstrukci pylonu (zejména riizné rohy, ptipojené profily a pfipojeni reviznich
Zebiikll) se na mnoha mistech vyskytuji nadmérné tloustky natérti, které vedou k jeho
praskani (viz kap. 2.5).

Na konstrukci nebyla nalezena mista, kde by dochézelo k vyraznému ploSnému koroznimu
oslabeni stavajicich OK priifezu.

Na nékterych vnitinich plochach mostu jak vodorovnych, tak svislych, se vyskytuji cerné
zabarvené plisn¢ kruhového tvaru velikosti 5 az cca 100 mm (viz kap. 2.5). V nejvEtsi mite se
tyto plisné vyskytuji v komotfe hlavniho pole (az na 30% ploch) a v parapetnich Céastech
pylonu (az 15% ploch).

Nameéiené celkové hodnoty DFT (méfeno elektromagnetickym tloustkomérem Elcometer 456
v souladu s CSN EN ISO 2808) se pohybuji v pomérné¢ tzkém rozmezi od cca 150 do 350
um. Protokol kontrolnitho méteni jednotlivych tloustek je uveden v Priloze 1.

Vyhodnoceni pfilnavosti stavajictho OPS odtrhovou metodou je podrobnéji uvedeno
v kapitole 2.4.
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2.3.3. SlozZeni stavajiciho OPS na mostnim svrsku a vybaveni konstrukce (Fimsy,
chodniky, zabradli, svodidla, vnéjsi plochy komor mostovky, kotevni oblasti
Zaveésu)

- Zakladni néatér IxHEMPEL’S  1K-PUR-Zinkstaub 174D  (jednoslozkovy
polyuretanovy se zinkovym prachem), odstin 1984 Sedy - 60 um

- Mezivrstva IxXHEMPEL’S 2K-EP-EG-I Decklack 552D (epoxidovy se Zelezitou
slidou), odstin DB 601 zeleny MIO - 80 um

- Vrchni nitér IXxXHEMPEL’S 2K-AY-EG-II Decklack 551D (akryluretanovy se
Zelezitou slidou), odstiny DB (501,510, 701) - 80 um

V misté¢ montaZnich svari bylo misto zékladni vrstvy a mezivrstvy pouzito 2xHEMPADUR
4514 (epoxydovy vysokosuSinovy), odstinu 1987 hlinik a 1243 Sedy MIO o celkové
nomindlni tloust’ce 180 um.

Pti prizkumu jednotlivych ¢asti konstrukce bylo ovéieno, Ze slozeni OPS je dodrzeno na celé
ploSe konstrukce vyjma vodorovnych ¢ésti svodidel, vodorovnych ¢ésti fims jejich obrub a
vodorovnych ¢asti vnéjsi strany komory, kde byly pouzity jiné odstiny mezivrstev. V mistech,
kde nebyly nalezeny niZe popsané vady a nedostatky, natér svym vzhledem odpovida svému

staii cca 20 let.

Na vodorovnych ¢astech fims, v mistech styku se sténou komory mostovky, pfipojeni sloupti
VO, madlech svodidel, pfipojeni sloupkl svodidel a kotevnich oblastech zavési, byl zjiStén
vyS8i vyskyt prorezavéni. Velmi Casto se na téchto plochach také vyskytuji nétéry bez
zjevnych vnéjsich projevii korozniho poSkozeni (pouze mirné vyboulené natéry), které pii
destruktivnim odstranéni téchto natéri vykazuji znacné podkorodovani stdvajicich natéra (viz
kap. 2.5).

Na kotevnich oblastech zavést dochazi, vyjma vySe zminéného prorezavéni a odlupovani, i
k smivani vrchnich natért, kde jsou na mnoha mistech viditelné mezivrstvy systému (viz kap.
2.5).

Na sloupcich svodidel, vnéjsich stranidch fims, vodorovnych plochach madel a zdchytného
systému svodidel, vodorovnych plochiach komory bez pochozi izolace, se lokalné vyskytuje
na hranéch, u svarti, v oblastech pfipojenymi Sroubovymi spoji (v okoli Sroubu a na hranéch,
kde doslo v disledku utaZeni Sroubl k poskozeni stavajicich natérti) a mistné v plochéch,
prorezavéni a odlupovani (viz kap. 2.5). U vétSiny téchto ploch dochazi ke smyvani vrchnich
natérii a odhalovani mezivrstev systému.

U vymeénitelnych Sroubovanych ¢asti (vodorovné ¢asti svodidel), vodorovnych ¢asti fims a
vnéjsich ploch komory mostu byly pro mezivrstvy pouZity jiné odstiny neZ na hlavni
konstrukci (zameéna zelené za cihlove ¢ervenou nebo svétle Sedou).

Prakticky veSkery spojovaci materidl ma poruSenou protikorozni ochranu a na mnoha mistech
je jiz zasaZen ploSnou korozi.

Zabradli ve stfedové ¢asti mostu ma v oblasti sloupktl, napojeni jednotlivych panelll a u dolni
pricky prakticky zcela nefunk¢ni protikorozni ochranu a dochéazi zde k nerovhomérné korozi
téchto dolnich profilli zébradli. V mensi mife se tyto poruchy vyskytuji i na svislicich a
hornim madle zabradli.

Vzhledem k tomu, Ze veSkeré tyto plochy jsou zatizeny UV zafenim, dochazi k intenzivnimu
kiidovani vrchniho natéru (viz kap. 2.5).
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Namgéiené celkové hodnoty DFT (méfeno elektromagnetickym tloustkomérem Elcometer 456
v souladu s CSN EN ISO 2808) se pohybuji v pomérné¢ tzkém rozmezi od cca 200 do 400
um. Protokol kontrolniho méfeni jednotlivych tlousték je uveden v Piiloze 1.

Vyhodnoceni pftilnavosti stavajictho OPS odtrhovou metodou je podrobnégji uvedeno
v kapitole 2.4.

2.3.4. SlozZeni stavajiciho OPS mostnich pilifi rampy

- Zakladni natér IXxHEMPEL’S 1K-PUR-Zinkstaub 174D  (jednoslozkovy
polyuretanovy se zinkovym prachem), odstin 1984 Sedy - 60 um

- Mezivrstva IXHEMPEL’S 2K-EP-EG-I Decklack 552D (epoxidovy se Zelezitou
slidou), odstin DB 601 zeleny M1O -80 um

- Vrchni natér IxHEMPEL’S 2K-AY-EG-II Decklack 551D (akryluretanovy se
Zelezitou slidou) , odstiny DB (501,510, 701) -80 um

V misté¢ montaZnich svari bylo misto zadkladni vrstvy a mezivrstvy pouzito 2xHEMPADUR
4514 (epoxydovy vysokosusSinovy), odstinu 1987 hlinik a 1243 Sedy MIO o celkové
nomindalni tloust’ce 180 um.

Pti prizkumu jednotlivych ¢asti konstrukce bylo ovéteno, Ze sloZeni OPS je dodrZeno na celé
plose konstrukce. V mistech, kde nebyly nalezeny niZe popsané vady a nedostatky, natér
svym vzhledem odpovida svému stafi cca 20 let.

Na stojkach piliti byl zjistén relativné maly vyskyt prorezavéni. OPS stojek pilifa je
v relativné dobrém stavu. Lokalné dochéazi k odlupovani vrchnich vrstev, coz ale nemé na
ohrané vlastnosti PKO vyznamnéjsi vliv.

2.4. Méreni prilnavosti stavajiciho ochranného povlaku odtrhovou
metodou

Odtrhova metoda méfeni pfilnavosti spoleCné s vyhodnocenim charakteristiky lomu
pii odtrhu je vSeobecné povazovéna za jednu z nejprukaznéjSich metod, kterymi Ize, pomérné
spolehlivé, vyhodnotit redlny stav a predpoklddanou ochrannou ucinnost a Zivotnost
protikoroznich ochrannych povlakl ptfedevsim tam, kde je povlak jiz ¢astecné¢ degradovany
s delSi dobou sluzby. Dale bylo méfenim ovéfovano, zda lze stavajici natéry vyuzit pii
celkové opravé OPS.

Mgéfeni piilnavosti stivajiciho ochranného povlaku odtrhovou metodou v souladu s CSN EN
ISO 16276-1 bylo provedeno hydraulickym odtrhomérem Elcometer 506 na celkem
126 mistech OK (z 126 provedenych méteni odtrhové pevnosti bylo hodnoceno vSech 126
meéfeni). Méfeni bylo provedeno mimo mista postizena plosnou ¢i bodovou korozi.

Vysledky a popis vSech méfeni odtrhové pevnosti je uvedeno v prilohach. Legenda k pftiloze
tykajici se odtrhové pevnosti natéru je nasledujici:

Oznaceni charakteristiky lomu:
- A - kohezni lom v ocelovém materidlu a rzi (resp. Castéji ve vrstve rzi)
- A/B - adhezni lom mezi oceli/rzi a prvni vrstvou (zdkladni nitér — epoxid, polyuretan)

- B - kohezni lom prvni vrstvy
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B/C- adhezni lom mezi prvni a druhou vrstvou (zdkladnim natérem a 1.mezivrstvou
nebo vrchni vrstvou)

C- kohezni lom ve 2. vrstvé natéru (1.mezivrstva nebo vrchni vrstva - epoxid)

C/D - adhezni lom mezi druhou a tieti vrstvou (1.mezivrstvou a vrchnim natérem)
D- kohezni lom ve 3. vrstvé natéru (vrchni natér — akryluretan)

D/Y - adhezni lom mezi vrchnim vrstvou a lepidlem

Y - kohezni lom ve vrstvé lepidla

Y/Z - adhezni lom mezi lepidlem a materidlem zkuSebni panenky

DFT / podklad: suchd tloustka povlaku v misté na které byla nalepena zkusebni
panenka a jeho identifikace —

K nalepeni zkusSebnich panenek na povrch bylo pouZito kyanoakrylatové lepidlo LOCTITE
Super Attack.

Na zéklad¢ vysledkii naméfenych odtrhovych pevnosti a mikroskopickym vyhodnocenim
charakteristiky lomu Ize konstatovat nésledujici:

Na vnéjSich povrSich mostovky hlavniho pole (komorovy nosnik, konzoly a
ortotropni mostovka), vedlejSiho pole (pficniky) a mostovky ramp (komorovy
nosnik, korytkové vyztuhy, konzoly) se naméfené hodnoty odtrhovych pevnosti
pohybuji v rozmezi 2,84 az 13,44 MPa. Celkem bylo na téchto konstrukcich
provedeno 28 odtrhii. Ve vétSin¢ pfipada doslo k odtrhu v hornich vrstvach systému
jak adhezniho, tak kohezniho poruSeni. Nejnizs$i hodnoty pfilnavosti byly vétSinou
ovlivnény adheznim porusenim mezi panenkou a lepidlem a neni mozno z nich Cinit
7adné zavery ohledné spolehlivosti stavajiciho natcru. I pfesto, ale odtrhové pevnosti
stavajictho OPS dosahuji vyS$Sich hodnot, neZ 3 MPa a nevykazuji podkorodovani
zakladnich vrstev systému. Z téchto vysledki 1ze doporucit vyuZiti stavajictho natéru
pri celkové opravé OPS. Vysledky jednotlivych odtrhit jsou zaznameniny
v protokolu o provedenych odtrhovych zkouSkéch v Priloze 2 vcetné fotografické
dokumentace.

o 4

Na vnéjsich povrSich pylonu v€etné pri¢niki ve vrcholu pylonu ve tvaru kiidel se
nameétené hodnoty odtrhovych pevnosti pohybuji v rozmezi od 1,91 az po 13,86 MPa.
Celkem bylo na téchto konstrukcich provedeno 47 odtrhli. V piipadé nejnizsich
hodnot pfilnavosti, které byly nad 1,5 MPa, ale byly pod hodnotou 3,0 MPa doslo
k adhéznimu poruSeni mezi vrchni vrstvou a 1. mezivrstvou. Ve vétSin€ ptipadii doslo
k poruseni ve vrchnich vrstvach. U odtrhli nebylo v plochéch zjisténo podkorodovani
zakladniho natéru vyjma oblasti montdZnich svarii a kiidel pylonu (viz odtrhy LX12,
LX13 a C1, C2). Vzhledem k témto zjiSténim Ize v plochach pylonu stavajici natéry
vyuZzit pro celkovou opravua OPS. V oblasti kiidel pylonu je doporuc¢eno provést
iplnou obnovu systému PKO. Vysledky jednotlivych odtrhli jsou zaznamenany
v protokolu o provedenych odtrhovych zkouSkich v Priloze 2 vcetné fotografické
dokumentace.

Na vnitinich povrsich pylonu se namétené hodnoty odtrhovych pevnosti pohybuji
v rozmezi 4,60 az 14,25 MPa. Celkem bylo na téchto konstrukcich provedeno 22
odtrhii. U odtrhi nebylo v plochich zjisténo podkorodovéani zéikladnich vrstev
systému. Ve vétsing pripada doslo k poruseni ve vrchnich vrstvach systému. U odtrhti
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nebylo v plochdch zjisténo podkorodovani zdkladniho natéru, vyjma oblasti
montaznich svari (viz odtrhy P32 a P37). Vzhledem k témto zjiSténim lze u vnitinich
ploch pylonu provést na poskozenych Castech OPS a v mist¢ montaZnich svara
¢asteCnou obnovu OPS. Vysledky jednotlivych odtrhli jsou zaznamenany v protokolu
o provedenych odtrhovych zkouskéch v Ptiloze 2 véetné fotografické dokumentace.

- Na vnitinich povrSich komory hlavniho pole a komory rampy se naméiené
hodnoty odtrhovych pevnosti pohybuji v rozmezi 12,35 az 18,15 MPa. Celkem bylo
na téchto konstrukcich provedeno 8 odtrhli. Ve vétSiné piipadl doslo k poruseni ve
vrchnich vrstvach systému. U odtrhti nebylo v plochach zjisténo podkorodovani
zékladniho nétéru. Vzhledem k témto zjiSténim lze u vnitinich ploch komor provést na
poskozenych c¢istech OPS ¢&asteCnou obnovu OPS. Vysledky jednotlivych odtrhil
jsou zaznamenany v protokolu o provedenych odtrhovych zkouSkich v Ptiloze 2
vcetn¢ fotografické dokumentace.

- Na vnéjSich plochach Fims, kotevnich oblastech zavési, vnéjSich plochach
komory a konstrukcich zadrzného systému se naméfené hodnoty odtrhovych
pevnosti pohybuji v rozmezi 3,03 az 13,25 MPa. Celkem bylo na téchto konstrukcich
provedeno 21 odtrhi. Ve vétSiné piipadi doSlo k poruSeni ve vrchnich vrstvach
systému. U odtrhi nebylo v plochich zjisténo podkorodovani zikladniho nétéru.
Zakladni vrstva a mezivrstva epoxidu je zachovéana ve velmi dobré kvalité. Vrchni AY
vrstva je vétSinou zcela zkiidovani nebo smytd a neplni svoji funkci. Zakladni vrstvu
a mezivrstvu lze podle vysledkli odtrhovych méteni vyuZit pti celkové opravé OPS.
Pii odtrzich bylo zjiSténo, Ze doSlo u nékterych konstrukci k zdmén€ odstinu
mezivrstvy ze zelené na cihlové Cervenou nebo Sedou. Vzhledem k moznému pouziti
jiného systému, neZ bylo navrZeno v ptivodnim projektu, je v piipad€ téchto casti
konstrukce doporuceno provedeni dplné obnovy systému OPS vcetné vymény
spojovactho materidlu (u vyménitelnych konstrukci nutna pasportizace dilt).

2.5. Rozsah korozniho napadeni na jednotlivych ¢astech OK mostu,
znedisténi konstrukce

Detailni zjisténi rozsahu korozniho napadeni, stupné prorezavéni, stupné¢ kiidovani,
odlupovani a koroznich ubytkii na jednotlivych castech mostu bylo provedeno vizudlné
v souladu s CSN EN ISO 4628-1 aZz 6. Podrobna fotograficka dokumentace z provedené
vizudlni prohlidky je uvedena v Piiloze 3 tohoto prizkumu.

Obecné Ize konstatovat, Zze v mistech se zvySenym kolisanim vlhkosti, v dosahu slanych mlh a
v mistech se zatékanim, dochazi k vy$Simu vyskytu a intenzité prorezavéni a odlupovani
OPS. Naproti tomu v plochich, na kterych se dlouhodobé neudrzi vlhkost, nedochazi u nich
k usazovani necistot a jsou mimo dosah slanych mlh, je vyskyt poSkozeni stavajicich OPS
v daleko nizZ§i mife a jednd se spiSe o ojedinélé ptipady, které jsou ve vétSin¢ piipadii
dasledkem technologické nekdzné v dob¢ provadéni OPS.
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2.5.1. Mostovka hlavniho pole (komorovy nosnik, konzoly, ortotropni mostovka),

vedlejsiho pole (pFi¢niky) a rampy (komorovy nosnik, konzoly, korytkové
vyztuhy)

Na vétSin€ ploch bylo provedeno hodnoceni kvality, ochranné schopnosti a degradace
stavajicich natért podle norem CSN EN ISO 4628-3 a CSN EN ISO 4628-5. Ojedinéle bylo
provedeno hodnoceni podle norem CSN EN ISO 4628-4 a v piipadé ploch vystavenych UV
zateni také podle CSN EN ISO 4628-6.

Prorezavéni dle CSN EN ISO 4628-3 se vyskytuje na téchto plochich konstrukce:

Pricniky mezi pylony a ve vedlejSim poli hlavniho mostu jsou v misté pripojeni
pricniku k stén¢ pylonu a v oblasti konce sprahujici desky OK zasazeny prorezavénim
stupné Ri5 a podkorodovani ptilehlych oblasti nebo v této ¢asti konstrukce jiz plné
doslo k plosné degradaci PKO a koroznimu napadeni zdkladniho materialu (viz Obr.
02 az 10).

U piicniki a podélniki dochéazi ke koroznimu napadeni hran spodni pasnice a jejich
prorezavéni a podkorodovéani v oblastech do cca 3 aZ 5 m od pfipojeni téchto
konstrukci k parapetim pylonu a sténdm pylonu (viz Obr. 11 az 12).

V koncovych oblastech vedlejSitho pole mostu dochézi na spodnich pasnicich pti¢niku
a v misté kotveni mostu na hranach a pfilehlych oblastech k prorezavéni stupné Ri5.
Lokéaln¢ jsou k zastizeni i mista s plosnou korozi, diky ztrat¢ ochranné funkce stavajici
PKO (viz Obr. 14 az 16).

Obecné¢ lze konstatovat, Ze na hranach spodnich pasnic (konzoly, komorové nosniky,
nosniky rozpletu napojeni hlavniho mostu na rampy a dlasi) dochéazi k jejich
prorezavéni a podkorodovani stavajicich OPS (viz Obr. 13, 17 az 20). Dle odborného
odhadu se tato poskozeni vykytuji na cca 25% téchto ¢asti konstrukce.

Na previslych ¢astech koncového plechu konzoly smérem do osy mostu dochazi
k prorezavéni do stupné¢ Ri5, které misty pfechazi do plosné koroze téchto Casti
konstrukce (viz Obr. 21 az 22).

V plochéch konstrukce mostovky se ve vétsing piipadi nachazeji lokélni prorezavéni,
dosahuji stupné Ri2 azZ Ri4 (viz Obr. 23 az 24). Vyskyt té€chto poruch je do 2% ploch
téchto konstrukci.

V misté montaZnich svarti fimsovych ¢asti ke koncovym plechlim konzol jsou Casto se
vyskytujici plochy s prorezavénim stupné Ri5 a podkorodovanim pfilehlych oblasti
(viz Obr. 25 az 27).

Obecn¢ lze konstatovat, Ze v mistech montaZznich stykii (styky konzol, styky rozpletu,
styky pficniki apod.) je vySSi vyskyt poSkozeni PKO prorezavénim a
podkorodovanim pfilehlych oblasti, nez v oblastech styki provadénych dilensky.
Prorezavéni v téchto oblastech se pohybuje vrozmezi Ri3 aZz Ri5. Dle odborného
odhadu je témito vadami zasaZeno cca 40% montéaznich styki (viz Obr. 28 az 30).
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V oblastech koncovych ¢asti mostu u MZ (kratké konzolky nebo montazni svary) jsou
povrchy zasazeny prorezavénim stupné Ri5 a podkorodovanim prilehlych oblasti.
Tyto nedostatky jsou dle odborného odhadu na cca 75% téchto ploch (viz Obr. 31 az
37).

Na rampéach mostu na stran¢ styku betonové fimsy a ocelové konzoly jsou v mistech,
kde dochazi k zatékéni, viditeln4 prorezavéni stupné RiS a nasledné podkorodovéni
téchto oblasti. Dle odborného odhadu se jedna o cca 30% té&chto stykt (viz Obr. 38).

V mistech zabran proti holubim byly na hranich téchto oblasti zjiStény stupné
prorezavéni Ri3 az Ri5. Tyto vady bylo moZno zjistit pouze na ¢astech mimo tyto
zébrany (viz Obr. 39 az 41). V jakém stavu je stavajici OPS pod témito zabranami
neni zndmo. Je mozné piedpokladat, Ze PKO pod t€mito zdbranami bude z ¢asti
naruseno, diky mikroklimatickym podminkdm (tizka Stérbina a kondenzace vlhkosti
nebo zatékani).

Zabetonované prvky ve spfahujici desce pro uchyceni odvodnéni jsou zasaZeny
prorezavénim Ri4 az Ri5 (viz Obr. 42).

Odlupovani a lokélni vyskyt praskani dle CSN EN ISO 4628-5 a CSN EN ISO 4628-4 se
vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

v s

Dle odborného odhadu dochazi na cca 30% ploch spodnich pésnic pticnikli ve
vedlejSim poli mostu k ploSnému odlupovani vrchniho natéru od 1. mezivrstvy (viz
Obr. 43 a7 48).

Dle odborného odhadu dochazi na cca 15% spodnich ploch koncovych plechil konzol
k ploSnému odlupovani vrchniho natéru od 1. mezivrstvy (viz Obr. 49).

V oblasti svarti korytkovych vyztuh dochazi mistné¢ k odlupovéni celé vrstvy OPS o
velikosti S4 az S5 a hustoté 2 az 3 (viz Obr. 50 a 51).

Dle odborného odhadu dochézi na cca 15% ploch komor a konzol rampy mostu
k plosnému odlupovani vrchniho natéru od 1. mezivrstvy (viz Obr. 52).

Korozni ubytky materialu

V ¢astech ptipojeni pfi¢niku k pylonu dochazi diky zatékani do téchto oblasti k tvorbé
koroznich produktii na vodorovnych plochéch pasnic a ptilehlych sténach o tloustkach
3 az 7 mm, coz generuje korozni ibytky zakladniho materiilu 0,5 az 0,8 mm. Korozni
ubytky jsou spiSe lokdlniho charakteru a nemé¢ly by mit zdsadni vliv na tnosnost
téchto prvk.

Znecisteni ploch konstrukce (pevné Castice a cizorodé latky, biologické zneciSténi)

Vodorovné ¢asti konstrukci a rohova mista, kde je mozno, aby se usazovalo ptactvo,
jsou zneciSténa trusem a raznym biologickym materidlem nanesenym ptactvem.
V plochdch zneciSténych trusem a jinymi cizorodymi latkami navic dochazi
k usazovani drobnych prachovych castic a tvorbé souvislych ploch, které jsou
v kombinaci s vlhkosti vhodnym prostfedim pro tvorbu agresivniho prostredi, které
urychluje degradaci OPS (viz Obr. 23).
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2.5.2. Vnéjsi plochy pylonu mostu

Na vétSin€ ploch bylo provedeno hodnoceni kvality, ochranné schopnosti a degradace
stavajicich natért podle norem CSN EN ISO 4628-3 a CSN EN ISO 4628-5. Ojedinéle bylo
provedeno hodnoceni podle norem CSN EN ISO 4628-4 a v piipadé ploch vystavenych UV
zateni také podle CSN EN ISO 4628-6.

Prorezavéni dle CSN EN ISO 4628-3 se vyskytuje na téchto plochich konstrukce:

V oblasti veskerych montdznich svari bylo zjiSténo prorezaveéni stavajicich OPS do
stupné¢ Ri5 s podkorodovanim piilehlych oblasti (viz Obr. 53 az 64). Vyskyt
prorezavéni v téchto oblastech je oproti zbyvajicim plochidm konstrukce ve vyrazné
vys$§im rozsahu (vyjma vnitinich stén parapetnich nosnikd pylonu viz odrazka 3).
Kvalita stdvajictho OPS v mistech mont4Znich svarti pylonu je i vzhledem k zjiSténim
pii zkouskach pfilnavosti na niZ$i udrovni, neZz PKO provadéné v dilenskych
podminkach (zbyvajici plochy mezi mont. svary).

V plochéach konstrukce pylonu se ve vétSiné piipadii nachazeji lokalni prorezavéni,
dosahuji stupné Ri2 az Ri5 (viz Obr. 65 az 70). Vyskyt t€chto poruch je do 2% ploch
téchto konstrukci.

Na hranich parapetnich €asti pylonu dochazi také k prorezavéni misty az do stupné
Ri5 (viz Obr. 71 az 73). Prorezavénim hran jsou vyznamnéji zasaZzeny spodni Casti
parapetnich nosnikd. V lokdlnim rozsahu je mozZno nalézt prorezavéni hran i na
svislych hranach pylonu, jednd se vSak o zanedbatelnou ¢ast oproti vodorovnym
castem.

V oblastech vnitinich stén parapetnich Casti pylonu (oblast mezi spfahujici deskou,
pricniky a sténou pylonu) dochézi k prorezavéni do stupné Ri5 a podkorodovani
prilehlych oblasti (viz Obr. 74 az 78).

Na pfic¢nicich na vrcholu pylonu (tvaru ktidel) bylo zjisténo prorezavéni do stupné
Ri5. Tyto zavady se vyskytuji na vSech plochiach, ve zvySené mife v oblastech
montaznich svart (viz Obr. 79 az 81).

Kotevni oblasti zdvésu na pylonu vykazuji stupeni prorezavéni Ri3 az Ri5 (viz Obr.
82).

Odlupovani a lokélni vyskyt praskani dle CSN EN ISO 4628-5 a CSN EN ISO 4628-4 se
vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

Dle odborného odhadu dochdzi na cca 15% ploch spodnich pésnic parapetnich
nosnikti pylonu ve vedlej$im poli mostu k ploSnému odlupovani vrchniho natéru od 1.
mezivrstvy (viz Obr. 83 az 84).

Na pficnicich na vrcholu pylonu ve tvaru kiidel dochézi k odlupovéni vrchnich vrstev
natéru, ale i odlupovani od zakladniho materidlu (viz Obr. 85 az 88). Pfi vizuélni
kontrole byla v systému identifikovdna vrchni vrstva a 1. mezivrstva. Ohledné
existence zdkladniho natéru ve skladbé OPS v téchto castech konstrukce jsou
pochybnosti. Tyto pochybnosti byly vyvolany prohlidkou odlupujicich se natéra od
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zékladu a provedenymi odtrhovymi zkouSkami, u kterych nebyla existence téchto
natérii potvrzena. Navic je velmi pravdépodobné, Ze nebyly v téchto oblastech plné
dodrZeny ptredepsané technologické postupy, nebot’ natéry vykazuji znamky korozniho
napadeni zakladniho materidlu v mistech provedenych destruk¢nich zkousek.

Korozni ibytky materialu

-V oblastech montdZnich svarti a na vnitfnich sténdch parapetnich nosniki pylonu
dochazi na nékterych mistech diky zatékani a kondenzaci vlhkosti k tvorbé koroznich
produktl o tloustkach 1 az 3 mm, coZ generuje korozni Ubytky zdkladniho materidlu
do 0,5 mm. Korozni dbytky jsou spiSe lokdlniho charakteru a jsou v takovémto
rozsahu zanedbatelné bez dopadu na inosnost jednotlivych prvk.

Znecisténi konstrukce (pevné Castice a cizorodé latky, biologické znecisténi)

- Zaktivené oblasti pylonu pod pfi¢niky, kde je moZno, aby se usazovalo ptactvo, jsou
zneliSténa trusem a rdznym biologickym materidlem nanesenym ptactvem.
V plochéch znecisténych trusem dochazi k usazovani i drobnych prachovych ¢éstic a
tvorbé souvislych ploch, které jsou v kombinaci s vlhkosti vhodnym prostfedim pro
tvorbu agresivniho prostfedi, které urychluje degradaci OPS (viz Obr. 89).

- Na hranich, Sikmych a vodorovnych plochach pylonu a jeho kiidel, které jsou
pristupné UV zafeni, dochéazi k usazovani rtiznych druhii mechu nebo liSejnikl a
jinych hub. Na téchto mistech jsou diky t€émto biologickym zneciSténi poruSeny a
degradovany zejména vrchni natéry (viz Obr. 90 az 97).

Na plochiach mostu, které jsou pfistupné UV zafeni a pfimému ostfiku z vozovky dochazi
k intenzivhimu smyvani a kiidovani vrchniho natéru AY natéru a obnazeni EP vrstev,
kiidovani na vétSin€ ploch NK ve stupni kiidovéni 4-5 dle CSN EN ISO 4628-6.

2.5.3. Vnitini plochy hlavniho komorového nosniku, pricniku mezi pylony, pylonu a
komorového nosniku ramp

Na vétsing ploch bylo provedeno hodnoceni kvality, ochranné schopnosti a degradace
stavajicich natéri podle norem CSN EN ISO 4628-3 a CSN EN ISO 4628-5. Ojedinéle bylo
provedeno hodnoceni podle norem CSN EN ISO 4628-4.

Prorezavéni dle CSN EN ISO 4628-3 se vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

- Prorezavéni se vyskytuje v nejvétsi mife v patnich oblastech pyloni, kde je pfipojena
ocelova ¢ast na betonovou. V téchto oblastech dosahuje prorezavéni stupné Ri5 a
mistné jiZ dochazi 1 k ploSné korozi (viz Obr. 98 az 104). Lokalni vyskyt koroze po
vrstvach, zejména v patnich ¢astech pylonu.

- Ve zbyvajicich ¢astech pylonu se tyto druhy poSkozeni vyskytuji ve velmi omezené
mifte, vétSinou dosahuji stupné prorezavéni Ri2 az Ri4, lokalné byly zjiStény i stupné
prorezaveéni Ri5. Nejcastéji se vyskytuji tato prorezavéni v oblastech montaznich svart
a v oblastech, kde dochazi ke kondenzaci vlhkosti bez moZnosti odtoku, zejména se
jedna o L vyztuhy ve vrchnich ¢astech pylonu (viz Obr. 105 az 106).
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V komorach mostu se prorezavéni prakticky nevyskytuje. Pokud se v téchto oblastech
vyskytuje prorezavéni, dosahuje stupné Ri2 aZ Ri3 a jednd se o ojedinclé lokalni
ukazy.

Odlupovani a lokalni vyskyt praskani dle CSN EN ISO 4628-5 a CSN EN ISO 4628-4 se
vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

Ve vnititnich prostorech pylonu dochazi k odlupovéani celych vrstev OPS zejména pak
v mistech montdZnich svart, kde pravdépodobné nebyly pln¢€ dodrZeny technologické
procesy provadéni PKO v dob¢ vystavby (viz Obr. 107 az 112). Pod odlupujicimi se
natéry jsou plochy zikladniho kovu vétSinou slabé povrchové nakorodované a ve
vétsing piipadi nedochazi ke koroznim ubytkiim zakladniho materidlu. Vzhledem
k velmi dobrym klimatickym podminkdm uvnitf pyloni a nizké korozni agresivité
jsou tyto plochy velmi ¢asto i bez znamek koroze.

V plochach pylonu a komoridch mostu dochazi k odlupovini natérii v ojedinélych
piipadech a jednd se spiSe o vyjimecny ukaz. NejcastéjSimu vyskytu dochazi
v parapetnich ¢astech pylonu (viz Obr. 113 az 120).

Zejména v pylonech konstrukce v oblastech, kde dochédzelo k zvySenému nanosu
tlousték PKO, jako jsou napf. rohy u vyztuh, pfipojeni Zebiikli, opakované pretirané
plochy a dal$i mista bylo zjiSténo praskani natérti dosahujici misty stupné 2 az 3 o
velikosti prasklin S3 az S5 a prasklinami zasahujicimi azZ do spodnich vrstev (viz Obr.
121 az 124).

Korozni ubytky materialu

V oblastech L vyztuh a v patnich oblastech pylonu dochéazi na nékterych mistech diky
zatékani a kondenzaci vlhkosti k tvorbé koroznich produktl o tloustkach 1 az 5 mm,
coz generuje korozni ubytky zakladniho materidlu do 0,5 mm. Korozni ubytky jsou
spiSe lokdlniho charakteru a jsou v takovémto rozsahu zanedbatelné bez dopadu na
unosnost jednotlivych prvkil (viz Obr. 98 az 106).

Znecisténi konstrukce (pevné Castice a cizorodé latky, CHRL, biologické znecisténi)

V komorach ramp dochazi k usazovani drobnych prachovych céstic, které vytvaii
souvislé plochy pokryvajici dna komor. Vzhledem k velmi nizké vlhkosti uvniti
komor nemaji tyto prachové vrstvy prozatim piili§ velky vliv na degradaci OPS (viz
Obr. 125 az 126). Natéry pod t€mito vrstvami jsou souvislé a bez znamek ztraty
ochrannych funkci stavajici PKO.

V koncové oblasti komory hlavniho pole na stran¢é k pylonu byly zjiStény krystalické
usady CHRL. Tyto tsady vznikaji zejména v mistech, kde dochazi k priniku vody do
OK z oblasti styku betonova deska a ocelova ¢ast na konci ocelového piicniku. Tento
typ vady naznacuje poruchy izolace (zfejmé styk ocel-beton) a netésnici svary (viz
Obr. 127 az 129).

V komote hlavniho pole byly zjiStény na sténdch a stropu Cerné zabarvené plisné

kruhového tvaru. Velikost kruhovych utvarti téchto plisni se pohybuje od 5 do cca 100
mm. Ve vétSin¢ piipadl se jedna o plosné ohrani¢eny vyskyt plisni. Hranicemi téchto
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2.5.4.

oblasti jsou velmi Casto vyztuhy nebo opravné natéry. Tyto plisn€ se vyskytuji na
vrchnich vrstvach ONS a dle zjiSténi prizkumu prozatim nedochazi k poruseni téchto
vrstev natéru (viz Obr. 130 az 135). Tyto plisn¢ se také vyskytuji ve vnitinich ¢astech
pylonu, 1 kdyZ ve vyrazn€ omezen¢js$i mite. NejCastéjsi vyskyt téchto plisni je mozno
zaznamenat zejména v parapetnich c¢astech pylonu a ojedinéle i v samotnych
pylonech.

Mostni svrsek a vybaveni konstrukce (fimsy, chodniky, zabradli, svodidla,
kotevni oblasti zavési)

Na vétsSiné ploch bylo provedeno hodnoceni kvality, ochranné schopnosti a degradace
stavajicich natéri podle norem CSN EN ISO 4628-3 a CSN EN ISO 4628-5. Ojedinéle bylo
provedeno hodnoceni podle norem CSN EN ISO 4628-4 a v piipadé ploch vystavenych UV
zateni také podle CSN EN ISO 4628-6.

Prorezavéni dle CSN EN ISO 4628-3 se vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

P v v,

Vnéjsi fimsové obruby vcetné navazujicich svislych ¢asti fimsy (vnéjsi kryci plech
Sroubovany a vateny ke konstrukci sloupkli a vodorovné ¢asti obruby) jsou zasazeny
intenzivnim prorezavénim vétSinou dosahujici stupné Ri5. Mezi nejvice zasaZené
oblasti timto typem korozniho napadeni patfi vodorovné plochy v oblasti reviznich
otvori odvodnéni, hrany mezi vodorovnou a svislou ¢asti fimsy v misté svart, hrany
mezi vodorovnou a svislou ¢éasti obrub, hrany v misté Sroubového piipoje ke
sloupktim svodidel a veskeré Sroubové spoje (viz Obr. 136 az 162).

Vnitini fimsové obruby a svisld Cast stény NK jsou zasaZeny také intenzivnim
koroznim napadenim. Prorezavéni v téchto oblastech dosahuje stupnii Ri3 az Ri5.
Nejvice zasazené oblasti jsou hrany mezi svislou a vodorovnou c¢asti obrub, hrany
mezi vodorovnou a svislou Casti stény, hrany v kontaktu s betonem a oblasti v okoli
sloupkti svodidel nebo VO (viz Obr. 163 az 166).

Dalsimi oblastmi, které jsou zasaZeny vysokou intenzitou vyskytu prorezavéni, jsou
vodorovné plochy pasnic nebo horniho pasu komory NK. V téchto oblastech dosahuje
intenzita prorezavéni stupné Ri3 az Ri5. Vyskyt tohoto typu prorezavéni je ploSného
charakteru a jsou jim zasaZeny velké Casti téchto ploch (viz Obr. 167 az 172). Vysoky
stupenl prorezavéni a podkorodovani natéru je také na hranich téchto plecht a ve styku

s pochozi izolaci.

Vnitini sloupky svodidel véetné Sroubovaného vodorovného zadrzného systému a
sloupy VO jsou také zasazeny pomérné intenzivnim koroznim napadenim, kde droven
prorezavéni ve vétsing piipadli dosahuje stupné Ri4 a Ri5. Nejcastéji se vyskytujicimi
misty napadeni jsou patky sloupkil, mista uchyceni vodorovného zadrzného systému
véetné spojovaciho materidlu, pfipojeni sloupkit VO, mista pfipojeni vyztuh sloupktl a
dalsi detaily konstrukci, kde dochazi k usazovani necistot a je vyssi koncentrace
vlhkosti (viz Obr. 173 az 182).

Vnéjsi zabradelni svodidla véetné konstrukce uchyceni ke konzoldm jsou vyznamné
zasazena prorezavénim stupné Ri4 aZ Ri5 v oblastech horniho madla vcetné
navazujicich konstrukci vodorovnych vyplni (jsou Sroubovany a vafeny ke konstrukci
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sloupkli a madel), tchyty pro vodorovné konstrukce zadrzného systému, uchyceni
svislé fimsové Casti, veSkery spojovaci material, spodni pasnice a navazujici stény
konstrukce sloupku (¢ast pfipojena ke konzoldm mostu), lokdln€¢ mista v plochiach
stény konstrukce sloupku (viz Obr. 183 az 207).

Kotevni oblasti zavést véetn¢ koncovych krytek vykazuji stupné prorezavéni Ri3 az
Ri5. Lokélné se nachézeji 1 mista, kde jiZ doslo k plné degradaci nitérového systému a
konstrukce plosné koroduji. Nejcastéji se vyskytujicimi misty téchto vad jsou hrany
plecht, stény v oblasti styku s hornim pasem komory, koncové oblasti kotvy (viz Obr.
208 az 216).

Obecné lze konstatovat, Ze na vSech téchto konstrukcich se vyskytuji i oblasti, které
vizualn€ nejevi vyznamné znadmky prorezaveéni (pouze mirné zvlnéné nebo vypouklé
plochy), ale pii provedeni destruktivni zkousky (napi. X fez) jsou tyto plochy
podkorodované (viz Obr. 217 az 218).

Obecn¢ veskeré Sroubové styky jsou zasazeny prorezavénim a velmi ¢asto jiZ ploSnou
korozi (viz Obr. 176 az 178, 180, 183, 184, 185, 188, 196, 197, 201, 202, 206, 219).

Na zabradli v oblasti vefejného chodniku dochazi na jeho sloupcich, madlech,
vodicich prvcich a vyplnich k vyskytu intenzivni koroze v rozmezi Ri4 aZ Ri5S. Na
téchto konstrukcich se nachéazeji i podkorodovana mista, ktera jsou jiz vizualn¢ patrné
a po jejich mechanickém odstranéni je zastiZena ploSnd i nerovnomérnid koroze
zékladniho materialu (viz Obr. 220 az 228).

Slzickové plechy, které slouZi jako kapotdZ nosnikli v sestupujici chodnikové casti
jsou lokaln¢ zasazeny prorezavénim stupné Ri3 aZ Ri4. Spojovaci material je zasazen
ve vétsing piipadii ploSnou korozi (viz Obr. 229 az 235).

Odlupovéni a lokélni vyskyt praskani dle CSN EN ISO 4628-5 a CSN EN ISO 4628-4 se
vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

Na sloupcich svodidel dochazi k odlupovani vrchnich vrstev OPS zejména pak
v mistech uchyceni vodorovnych zadrznych systémt a na sténach sloupku vcetné
konzolovych ¢asti (viz Obr. 236 az 240).

Korozni ibytky materialu

V oblastech vodorovnych ¢asti konstrukci a v mist¢ Sroubovych spojii dochédzi na
nekterych mistech diky zatékani, usazovani necistot a zvySenému vyskytu CHRL
k tvorbé koroznich produkti o tloustkidch 1 az 5 mm, coZ generuje korozni tbytky
zékladniho materialu do 0,5 mm (viz Obr. 137, 141, 142, 144, 145, 146). Korozni
ubytky jsou spiSe lokalniho charakteru a jsou prozatim v takovémto rozsahu
zanedbatelné bez dopadu na tinosnost jednotlivych prvki.

Znecisteni konstrukce (pevné Castice a cizorodé latky, biologické zneciSténi)

Spodni péasnice konstrukce zibradelniho svodidla, kde je moZno, aby se usazovalo
ptactvo, jsou zneciSténa trusem a ruznym biologickym materidlem nanesenym
ptactvem. V plochiach zneliSténych trusem dochazi kusazovidni 1 drobnych
prachovych castic a tvorbé souvislych ploch, které jsou v kombinaci s vlhkosti
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vhodnym prostiedim pro tvorbu agresivniho prosttedi, které urychluje degradaci OPS
(viz Obr. 205, 241 az 243).

Na plochach mostu, které jsou pfistupné UV zafeni a pfimému ostfiku z vozovky dochazi
k intenzivnimu smyvani a kiidovani vrchniho nétéru.

Kiidovani se vyskytuje zejména na téchto plochéch:

- Prakticky na vSech plochach OK, které se nachazeji nad vozovkou a chodniky je
stupen kiidovani vrchniho natéru v rozmezi 4 az 5 dle CSN EN ISO 4628-6.

- Veskeré povrchy zabradli (madla, sloupky a vyplng€) jsou ve své vrchni vrstvé jiz
zdegradované a vykazuji stupenl kiidovani 5.

Pfi vizudlni prohlidce a provedeni odtrhovych zkousek bylo u vyménitelnych Sroubovanych
¢asti (vodorovné casti svodidel), vodorovnych ¢asti fims a vnéjSi strany komory mostu
zjiSténo u mezivrstev systému pouZiti jinych odstinli neZ na zbyvajicich ¢astech konstrukce
(zameéna zelené za cihlové Cervenou nebo svétle Sedou). Otazkou zlstava, zda byly pro
mezivrstvy pouZity stejné nebo obdobné materialy jako na zbyvajicich ¢astech konstrukce,
nebo byly nahrazeny jinymi typy, které neodpovidaly specifikacim uvedenym v projektu.
Vzhledem k rozsahu korozniho napadeni v téchto Castech konstrukce je doporu¢ovano provést
uplnou obnovu systému PKO.

2.5.5. Pilife rampy

Na vétsSiné ploch bylo provedeno hodnoceni kvality, ochranné schopnosti a degradace
stavajicich natérii podle norem CSN EN ISO 4628-3 a CSN EN ISO 4628-5. Ojedinéle byla
provedena hodnoceni podle norem CSN EN ISO 4628-4 a v piipadé ploch vystavenych UV
zateni také podle CSN EN ISO 4628-6.

Prorezavéni dle CSN EN ISO 4628-3 se vyskytuje na téchto plochich konstrukce:

- Na stojkach pilifa byl zjiStén relativné maly vyskyt prorezavéni ve stupni Ri2 az Ri4
dle CSN EN ISO 4628-3. OPS stojek pilitt je v relativné dobrém stavu (viz Obr. 244
az 246).

Odlupoviéni a lokalni vyskyt praskani dle CSN EN ISO 4628-5 a CSN EN ISO 4628-4 se
vyskytuje na téchto plochach konstrukce:

- Lokalné€ dochazi k odlupovéni vrchnich vrstev, coZ ale nema na ohrané vlastnosti PKO
vyznamnéjsi vliv.

2.6. Navrh typu opravy PKO (déleni dle konstrukénich ¢asti mostu)

Vzhledem k tomu, Ze mostni konstrukce je ¢lenéna na mnoho konstrukénich typd a dochézi
na ni k riznym intenzitdm korozniho zatiZeni je vystupem korozniho prizkumu i navrh typu
opravy PKO s odbornym odhadem degradovanych ploch stivajictho OPS aZz na zakladni
materidl. Typy oprav PKO a jejich ¢lenéni je uvedeno v souladu s terminologii a popisem
uvedenym v TKP 19B a v soucasné dob¢ i ptipravovanym TKP 19C a revidované TP 42.
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2.6.1. Vnéjsi plochy pylonu v¢etné parapetnich ¢asti

Pro vnégjsi plochy pylonu je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSt€nému stavu
soucasné PKO, doporucena celkova oprava systému PKO. Dle odborného odhadu je na této
casti konstrukce pln¢ degradovany stivajici OPS na 8 az 10% ploch (odhad ovlivnén
preventivnim odstranénim nétérit v mist¢ montdznich svari, nejvyssi vyskyt vad a
podkorodované zakladni natéry u odtrhti).

2.6.2. Vnéjsi plochy pri¢niki ve tvaru kridel (vrchol pylonu)

Pro vnéjsi plochy kiidel pylonu je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSténému
stavu soucasné PKO, doporucena aplna obnova systému PKO. Dle zjisténi prizkumu jsou
zakladni natéry podkorodované a je podezieni na chybéjici vrstvu v systému, z téchto diivod
je navrZeno odstranéni stavajiciho OPS ve 100% ploch.

2.6.3. Vnitini plochy pylonu vcetné parapetnich ¢asti

Pro vnitini plochy pylonu je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSténému stavu
soucasné PKO, doporucena ¢aste€na obnova systému PKO. Dle odborného odhadu je na této
¢asti konstrukce pln€é degradovany stivajici OPS na 3 az 5% ploch (odhad ovlivnén
zvySenym vyskytem vad v mist¢ montdZnich svart, vady na cca 30 az 40% téchto ploch).

2.6.4. Vnéjsi plochy mostovky hlavniho pole, vedlejSiho pole a ramp (komory, konzoly,
pri¢niky, rostové nosniky)

Pro vnéjsi plochy mostovky je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSténému stavu
soucasného PKO, doporucena celkova oprava systému PKO. Dle odborného odhadu je na
téchto Castech konstrukce plné degradovanych stivajici OPS na 5 az 7% ploch (odhad

ovlivnén zvySenym rozsahem vad v misté piipojeni pfiénikd k parapetim pylonu a
v oblastech ptekrytych zabranami proti holubtim).

2.6.5. Vnitini plochy mostovky hlavniho pole a ramp

Pro vnitini plochy mostovky je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSténému stavu
soucasného PKO, doporucena €asteéna obnova systému PKO. Dle odborného odhadu je na
téchto castech konstrukce plné degradovanych stavajici OPS na 2 azZ 3% ploch.

2.6.6. Vnéjsi (véetné navazujici svislé ¢asti) a vnitini Fimsové obruby, vniti'ni svodidla,
svisla a vodorovna ¢ast pasnic a horniho pasu komory, kotevni oblasti zavési,
zabradli v chodnikové ¢asti

vV,

Pro tyto vnéjsi plochy je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjisténému stavu PKO,
doporucena dplna obnova systému PKO vcetné vymény veSkerého spojovaciho materidlu.
Dle zjisténi prizkumu jsou oblasti s degradovanym stavajicim OPS vyssi neZ cca 15% ploch,
konstrukce se nachazeji v mistech s lokaln€ zvySenou korozni agresivitou (vlhkost, CHRL,
usady necistot) az na C5 a byla zjiSténa pouZiti jinych barevnych odstinii mezivrstev oproti
specifikacim ptivodniho projektu, z té€chto diivodl je navrZeno odstranéni stavajiciho OPS ve
100% ploch.
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2.6.7. Vnéjsi plochy svodidel a prilehlych konstrukci sloupki svodidel k montaznim
svarim uchyceni ke konzole mostu

Pro tyto plochy je, vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSténému stavu soucasné
PKO, doporucena celkova oprava systému PKO vcetné¢ vymény spojovaciho materidlu na
demontovatelnych ¢éastech konstrukce (vodorovné konstrukce zadrzného systému). U
demontovatelnych ¢asti (vodorovné konstrukce zadrzného systému) se doporucuje provedeni
uplné obnovy systému (viz kap. 2.6.6). Dle odborného odhadu je na této ¢asti konstrukce plné
degradovany stavajici OPS na 8 az 10% ploch (odhad ovlivnén velkym mnoZstvim
spojovaciho materilu, ktery nebude moZzno vyménit diky kombinovanym spojim se svary).
U demontovatelnych ¢asti se jedna o 100% ploch.

2.6.8. Vnéjsi plochy piliFi rampy

Pro vngjsi plochy ocelovych pilifi je vzhledem k rozsahu korozniho napadeni a zjiSténému
stavu soucasné PKO doporucena celkova oprava systému PKO. Dle odborného odhadu je na
této Casti konstrukce plné degradovany stavajici OPS na 2 az 3% ploch.

2.7. Jina zjisténi nesouvisejici s koroznim priuzkumem

Nize popsana zjisténi vedou k zavéru, Ze mostni konstrukce by, kromé¢ opravy PKO
potiebovala provést i rekonstrukci (opravu) navazujicich ¢asti mostniho svrsku (jako jsou
izolace, pochozi izolace, asfaltovd souvrstvi, mostni zavéry) a nékterych dalSich casti
konstrukce (jako jsou loziska spodni stavby, Casti zavést, odvodnéni, portali dopravniho
znaceni a dal$ich navazujicich konstrukci).

Vzhledem k délce doby provozu mostni konstrukce (20 let), by bylo vhodné jiZ pomySlet na
provedeni kompletni rekonstrukce (opravy) mostu a zahgjit pfipravné prace na projektu
komplexni rekonstrukce (opravy) stavajici mostni konstrukce.

2.7.1. Odvodnéni

Pti prizkumu byla zjiSténa u kovovych ¢asti odvodnovaciho systému zna¢né plos$na koroze,
lokaln€ nerovhomérna koroze, koroze spojovaciho materialu a koroze po vrstvach (lamelace).
NejcastéjSimi misty vyskytu jsou odvodiovaci trubicky, vika Cisticich zatizeni na podélném
svodu, vika v fimsovych obrubéach a oblasti vtoku v fimséach (viz Obr. 247 az 260). DalSimi
misty vyznamné koroze jsou korytkové vyvody na bocich koncového plechu konzoly, které
ziejme slouzili v dobé vystavby k odvodnéni mostovky, a nebyly zcela optimaln¢ zaslepeny
v definitivnim stavu a v sou€asnosti dochazi ke korozi té€chto ¢asti koroze po vrstvach (viz
Obr. 255, 257 az 259). Vzhledem k velkému rozsahu poskozeni a zjiSténému stavu
stavajiciho odvodnéni by bylo vhodné provést kompletni opravu stavajiciho odvodnéni vcetné
navazujicich nutnych praci (napf. oprava izolace a dalsi).

2.7.2. Zavésy

Pti vizudlni kontrole zavési hlavniho pole mostu byla u krajni dvojice zavésti na levé strané
zjisténa atypicka sinusova deformace v linii zavésu. Dale byly zjistény degradované gumy
krycich manZet konct zavest a plosna koroze spojovaciho materidlu v misté spojek (viz Obr.
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261 az 267). Bylo by vhodné provést vyménu degradovanych Casti zavésti a podrobnéji
prozkoumat napjatost krajni dvojice zavési.

2.7.3. Predpjeti betonové ¢asti pylonu

Pti kontrole bylo u betonové Casti pylonu zjiSt€no, Ze nékteré injektazni krytky (ocelové
hrnce) ptedpjeti jsou zasazeny ploSnou i nerovnomérnou korozi a tvorbé koroznich produkta
o tloust’ce do cca 4 mm (viz Obr. 268). Vzhledem k témto zjiSt€énim by bylo vhodné ovéfit
stav stavajictho ptredpéti betonovych ¢asti pylonu.

2.7.4. Praskly zakladni material

V mist¢ dilatace mostu na stran¢ Marianské skéaly byly u Sroubového uchyceni vnéjsi fimsové
¢asti zjistény praskliny v zdkladnim materidlu této ¢asti konstrukce (viz Obr. 269 az 271).

2.7.5. Pochozi izolace a izolace mostovky

Pfi vizudlni kontrole byla zjiSténa pomérné zna¢na poskozeni stavajicich pochozich izolaci a
kontaminace nékterych ¢asti biologickym materidlem jako jsou mechy a houby (viz Obr. 272
az 279). Déle byla zjiSténa poskozeni izolace spfahujici desky mostovky zejména na rampéch,
kde jsou patrné vyluhy a korozni poskozeni hornich pdsnic podélnikl a pfi¢niki.

2.7.6. Portaly dopravniho znaceni

U portilu dopravniho znaceni, ktery je pfichycen na sténdch pylonu, dochazi ke korozi
spojovaciho materidlu, ploSné korozi v mistech montdznich uchyti a ke korozi tfment
uchyceni dopravnich znacek (viz Obr. 280 az 282).

2.7.7. Osvétleni tabuli, elektroinstalace v zabradli, uvnitir mostu

Konstrukce osvétleni plavebnich znacek, elektroinstalace pod madlem vnéjSich svodidel a
prostupy komorou mostu (dochéazi k zatékini do vnitinich prostor komory NK) jsou zasaZeny
plos$nou i nerovhomérnou korozi a dochazi u nich k tvorbé zvySeného mnoZzstvi koroznich
produktt (viz Obr. 283 az 287).

2.7.8. Mostni zavéry
SloZeni stavajiciho systému bylo pievzato s pivodni dokumentace, bohuzel se nezachovaly
podrobn¢jsi informace o pouZzitém systému OPS.

- Metalizace Zn - 160 um

- 2xnatér TNEMEC - 175 ym

Pti prizkumu bylo zjiSténo lokalni korozni napadeni krajovych profili a vodicich nosnikt
MZ, koroze montaZnich svart a vytékani koroznich produkta z oblasti té€snicich gum profild.
U vicelamelovych MZ nevykazuji niiZkové mechanismy z hlediska poskozeni PKO Zadné
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zéasadnéj$i nedostatky (viz Obr. 288 az 304), ale dochazi k degradaci pruznych podlozek
v nizkovém mechanismu zavéri.

2.7.9. Obrusné vrstvy vozovky

V okoli MZ jsou degradované obrusné vrstvy a je pravdépodobné poskozeni izolacnich vrstev
vozovky. Podél fimsovych obrub jsou také degradované vrchni vrstvy a je podezieni na
poruchy izolace v téchto oblastech (viz Obr. 305 az 307).

2.7.10. Loziska hrncova (hlavni pole, vedlejsi pole, opéry ramp)

Hrncova loZiska nevykazuji, vyjma lokélnich projevi korozniho napadeni klinovych desek a
prilehlych konstrukci, vizudlné viditelna poskozeni nebo ztratu funkcénosti. Vzhledem k dobé
provozu, kdy je odhadovana Zivotnost téchto typt loZisek cca 30 let v§ak mohou byt jiz
nekteré vnitini Casti loZisek znacné opotfebované a mohou byt tak na konci své Zivotnosti (viz
Obr. 308 az 315). U vSech mostnich loZisek by bylo vhodné provést jejich repasi nebo
piipadnou vyménu.

2.7.11. Loziska vahadlova (rampa)

V misté ocelovych loZisek stojek rampy dochazi k poskozeni PKO ve vyssi mife, nez u
samotnych stojek. Lokaln& dochazi k prorezavéni ve stupni Ri4 az Ri5 dle CSN EN ISO
4628-3. Vyznamn¢jsi vadou téchto lozZisek jsou zejména zdegradované PVC vlozky uvnitt
lozisek, které jsou vytlacoviny mimo oblast sty¢nych ploch loZiska a nemohou tak plnit svou
funkci (viz Obr. 316 a 317). Vzhledem k tomu, Ze konstrukce jsou pfivareny jak ke komoie
mostu, tak k ocelovému pilifi bude jedinou moZnou opravou provedeni provizorniho
podepieni v misté loZisek, odifezani téchto konstrukci, repase a nasledné opétovné piivareni
ke konstrukci. PVC vlozka nelze bohuZel jinym zplisobem vyménit.

2.8. Navrh opatieni a technologickych postupii pro celkovou opravu
systému PKO

Na zéklad¢ vySe popsaného stavu OPS OK bylo zjiSténo, Ze je mozné zachovat plochy s
dobfe pfilnavou vrstvou polyuretanovych, epoxidovych a akryluretanovych vrstev v
opravném natérovém systému (viz déleni v kapitole 2.6.). Odtrhy prokazaly, Ze ptilnavost
stavajictho OPS je vyhovujici a je mozZno, po vhodné pfedpfiprav€ povrchu na tyto vrstvy
aplikovat opravné vrstvy. Pouze na lokaln¢ ohrani¢enych mistech byla zjiSténa posSkozeni
stavajiciho systému OPS az na podkladovy kov, kde je nutno stavajici povlaky odstranit azZ na
podkladovy kov s plynulym piechodem do piilnavych vrstev stdvajicitho povlaku. V téchto
oblastech je nutno uvazit, Ze bude v oblasti 30-70 mm od viditelnych poSkozeni zasazen
stavajici OPS degradaci zakladni vrstvy nebo podkorodovanim a bude nutno odstranit i tyto
povlaky. V mistech, kde dochazi k odlupovani vrchnich vrstev, bude nutno odstranit 1 tyto
nesoudrzné vrstvy. Toto je nutno provést, aby nedochazelo po aplikaci silnovrstvého
renovacniho nétéru k vysokému vnitinimu pnuti natérového systému na nepfili§ stabilnim a
navic podkorodovaném povlaku. Pii zanedbani této Gpravy muze v horizontu cca 5-7 let dojit
k lokalni ztraté prilnavosti natérového povlaku od ocelového podkladu ¢i ve vrstvé zakladniho
natéru.
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2.8.1. Priprava povrchu

Varianta 1

Tryskéni vysokotlakym vodnim paprskem na stupeii Wa 1 dle CSN EN ISO 8501-4 na celé
plose OK s ptfidavkem ekologicky odbouratelného detergentu pro dikladné omyti a
odmasténi. Plochy po vysokotlakém vodnim tryskani bude nutno pted aplikaci spojovaciho
natéru mechanicky zdrsnit pro dobrou pfilnavost naslednych vrstev (napf. sweeping nebo
zdrsnéni brusnym papirem).

Suché abrazivni otryskani na stupeii PSa 2 % dle CSN EN ISO 8501-2. Tento stupef piipravy
povrchu bude provadén pouze v oblastech, kde dochéazi k prorezavéni ve stupni Ri5 nebo ke
korozi zakladniho materialu. Alternativné€ je moZno pouZit 1 tryskini vysokotlakym vodnim
paprskem na stupeit Wa 2 % dle CSN EN ISO 8501-4.

Lokélné a na té7ko pifstupnych mistech na stupei PSt 3 nebo PMa dle CSN EN ISO 8501-2.

vyhody:  bezprasnost, pouze vodni mlha, absence mnohondsobné manipulace
s abrazivem, lokdlnim zaplachtovanim se zachytavaji pouze zbytky
natéra, které se pak jednoduse odsaji primyslovym vysavacem, celkové
méné naro¢nd opatfeni k zajisténi ekologickych pozadavki. U suchého
abrazivniho tryskani stejné vyhody jako u Var. 2.

nevyhody: Cistota a kotvici profil otryskaného povrchu neni na tak vysoké urovni
jako u suchého abrazivniho tryskani. U suchého abrazivniho tryskani
jsou nevyhody uviadéné ve Var. 2 vzhledem k rozsahu relativné malé.

Varianta 2

Suché abrazivni otryskani na stupeit PSa 2 % dle CSN EN ISO 8501-2 (samotnému tryskéani
musi predchizet dikladné omyti a odmasténi cistou vodou s pfidavkem ekologicky
odbouratelného detergentu). Tento stupenn piipravy povrchu bude provadén na vSech
vybranych plochach OK. Plochy, kde budou zachovany stavajici natéry, musi byt pfilnavé a
zbavené odlupujicich se vrstev a musi byt na nich zajiSténa odpovidajici drsnost pro dobrou
prilnavost naslednych spojovacich vrstev (napt. sweeping nebo zdrsnéni brusnym papirem).

Lokélné a na té7ko pifstupnych mistech na stupei PSt 3 nebo PMa dle CSN EN ISO 8501-2.

vyhody: spolehlivé odstranéni nesoudrZnych natért a rzi z podkladu OK, Cistota
otryskaného povrchu a velmi dobry kotvici profil v pfipadé pouziti
ostrohranného abraziva

nevyhody: vysokd praSnost, nutnd mnohonidsobnd manipulace se stovkami tun
abraziva v podminkidch mostu nad vodni hladinou - nutnost
zachytavani, vynaSeni a  néasledné  ekologické  likvidace
kontaminovaného abraziva, naro¢nd nutnd opatfeni k zajiSténi vSech
ekologickych pozadavk.

Pfi vybérovém fizeni je nutno zajistit, aby nabizenid cena zahrnovala veSkera opatieni
k zajisténi vSech narocnych ekologickych poZadavkd pfi provadéni tryskani vcetné
ekologické likvidace kontaminovaného abraziva.
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2.8.2. ONS pro celkovou opravu systému PKO

Zakladni natéry s vysokym obsahem zinku obecné nejsou pro pouZiti v natérovych systémech
uréenych pro opravy nebo obnovy provadéné ve venkovnich podminkach doporucovany.
Hlavnim nedostatkem téchto typi natéru jsou predevsim jejich vysoce narocné pozadavky na
piipravu povrchu a vlastni aplikaci natéru (hl. je zde riziko pozd¢jsiho praskani v mistech
nachylnych k aplikaci vysSich tloust€k zakladniho natéru nez je maximéalni doporuc¢end DFT a

v oblastech pfechodu na stavajici soudrzny natér).

Naproti tomu epoxidové mastiky (modifikované epoxidy) nebo hmoty obdobné jsou pro
zékladni natéry v opravnych natérovych systémech velmi vhodné. Je to zejména z divodi
vysoké tolerance na piipravu povrchu, vlastni aplikaci nétéru, dobrou toleranci ke
klimatickym podminkdm, velmi dobrou bariérovou schopnost a velmi dlouhou dobu
zasychani, kdy dojde k zaliti veSkerych nerovnosti a nedokonalosti stdvajicich OK. Z téchto
divodii je navrZzena skladba ONS se zakladnim nétérem na bazi nizkomolekularniho
dvoukomponentniho epoxidového mastiku plnéného hlinikem pro zvySeni bariérové korozni
odolnosti. Miniméalni poZadovany hmotnostni podil hliniku v suchém filmu je 2,5%.

NiZe uvedena plna skladba ONS se uplatni na mistech, kde dochazi k plné obnové celého
systétmu PKO (napf. oblasti montaznich svart a lokalni opravy). Na téchto mistech bude
nejprve aplikovana zakladni vrstva a 1. mezivrstva (vrstva 1 a 2, celkem 180 um) a nasledné
bude na celé konstrukci po poZadovaném zdrsnéni povrchil stavajicich soudrZznych natéra
proveden sjednocujici natér (vrstva 3 — 80 um) a nasledné vrchni néatér (vrstva 4 — 60 pm).

Navrzena skladba ONS pro celkovou opravu PKO pro povrchy OK je nasledujici:

1. Nizkomolekularni dvoukomponentni epoxidovy mastik plnény hlinikem - 100 um
2 Dvoukomponentni epoxidovy natér plnény lamelarnimi pigmenty - 80 um
3. Dvoukomponentni epoxidovy natér plnény lamelarnimi pigmenty - 80 um
4 Dvoukomponentni vrchni natér na bazi alifatického polyuretanu - 60 um
Celkem: 320 pm

Pii aplikaci renovacnich natérovych systémi plati viechny zasady stanovené normou CSN
EN ISO 12944-7. Jako samoziejmé se pfedpokladd dodrZovani vSech podminek stanovenych
schvidlenym Technologickym pfedpisem, uddajovymi listy néatérovych hmot a ostatnimi
relevantnimi CSN EN ISO normami.

2.9. Navrh opatieni a technologickych postupii pro aplnou obnovu
systému PKO

Névrh dplné obnovy systému PKO byl zvolen na castech konstrukce, kde bylo zjiSténo
vysoké procento prorezaveéni, odlupovani a korozniho napadeni zakladniho materidlu nebo
byla zjiStény jiné nedostatky, jako je napt. podkorodovani zdkladniho natéru nebo podezieni
na chybéjici vrstvu nebo moznou zdménu systémd.

Ackoliv hodnoty odtrhové pevnosti téchto vrstev jsou u vétSiny téchto méfeni na relativné
dobré trovni (> 5 MPa) vyskytuje se zde velmi castd lehkd koroze ocelového podkladu.
Aplikaci silnovrstvého renovac¢niho natéru na takovouto, byt’ relativné dobfe ptilnavou, vrstvu
zékladniho nétéru by doSlo k vysokému vnitinimu pnuti natérového systému na nepiilis
stabilnim a navic lehce podkorodovaném a misty zdegradovaném povlaku, coz mize
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v horizontu cca 10 let vést k lokdlni ztrat¢ pftilnavosti celého natérového povlaku od
ocelového podkladu ¢i v zakladni vrstvé.

2.9.1. Priprava povrchu

Varianta 1

Tryskéni vysokotlakym vodnim paprskem na stupeit Wa 2 V2 dle CSN EN ISO 8501-4 tlakem
vodniho paprsku > 2000 Bar.

vyhody: bezprasnost, pouze vodni mlha, absence mnohonisobné manipulace
s abrazivem — lokalnim zaplachtovanim se zachytavaji pouze zbytky
natéra, které se pak jednoduse odsaji primyslovym vysavacem, celkové
méné niroc¢nd opatieni k zajisténi ekologickych pozadavki

nevyhody: Cistota a kotvici profil otryskaného povrchu neni na tak vysoké trovni
jako u suchého abrazivniho otryskani, na plochidch s velmi dobrou
prilnavosti zinkové vrstvy k podkladu mtze byt ocisSténi na pozadovany
stupent Wa 2 Y2 ¢asov€ narocnéjsi

Varianta 2

Suché abrazivni otryskani na stupeii Sa 2 %4 dle CSN EN ISO 8501-1. Tento stupei piipravy
povrchu bude provadén na vSech vybranych plochach OK.

Lokélné a na té7ko pifstupnych mistech na stupeii PSt 3 nebo PMa dle CSN EN ISO 8501-2.

vyhody: spolehlivé odstranéni nesoudrznych natért a rzi z podkladu OK, cistota
otryskaného povrchu a velmi dobry kotvici profil v ptipadé pouziti
ostrohranného abraziva

nevyhody: vysokd praSnost, nutnd mnohonidsobnd manipulace se stovkami tun
abraziva v podminkidch mostu nad vodni hladinou - nutnost
zachytavani, vynaSeni a  néasledné  ekologické  likvidace
kontaminovaného abraziva, naro¢nd nutnd opatfeni k zajiSténi vSech
ekologickych pozadavk.

2.9.2. ONS pro dplnou obnovu systému PKO

Pro dplnou obnovu systému bude pouZit stejny systém ONS jak v piipad€ celkové opravy
systému PKO. Pouze bude na vSech plochich aplikovana kompletni skladba.

2.10. Zavér — vyuziti stavajiciho natérového systému

Podle zjisténych vysledkll 1ze uvazovat s vyuZitim stdvajicich natéri na vétsiné plochy mostni
konstrukce vyjma kiidel pficnikii pylonu a ¢asti konstrukci uvedenych v kap. 2.6.6 a 2.6.7,
kde je doporucovdno provedeni uplné obnovy systému a stim souvisejici odstranéni
stavajicich néatért ve 100% ploch.

Pti provedeni korozniho prizkumu stivajictho PKO bylo zji$téno, Ze u mostni konstrukce by
bylo pro efektivni opravu PKO vhodné provést i komplexni rekonstrukci (opravu) vSech
navazujicich ¢asti konstrukce. Vzhledem k délce doby provozu mostni konstrukce (20 let) se
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pies Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

jevi provedeni komplexni rekonstrukce (opravy) jako nezbytné pro zajiSténi prodlouzeni
Zivotnosti konstrukce a tcelného provedeni opravy PKO.

Ing. Petr Matousek, korozni inZenyr
Ing. Marie Lebedova, IWE, korozni inZenyr
Ing. Ondfej Dé&dek, korozni inZenyr

c¢ervenec 2019
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pies Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

PRILOHA 1 - PROTOKOL MERENi TLOUSTEK
STAVAJICI PKO
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 15.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnitini povrchy - komora hlavniho pole Datum vydani: 21.06.2019

Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:
Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montazni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
S
3
B
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 250 200 750
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENI NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MEREN{ TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:l:‘.::r: :aaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-1im) %)
Poznamka: 110 15.0 187.0 566.0 329.3 179.7 56.5 NEVYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pfigniku 2 o 15.0 162.0 436.0 277.0 148.6 55.5 NEVYHOVUJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 103.0 550.0 300.9 1935 66.6 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy 4o 15.0 340.0 528.0 419.0 154.4 381  |VYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 162.0 445.0 253.0 161.6 66.1 NEVYHOVUIJE
6 |0 15.0 177.0 387.0 298.2 140.3 48.7 NEVYHOVUIJE
7 |0 15.0 159.0 405.0 2114 131.6 64.4 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 189.0 415.0 294.2 134.3 47.3 NEVYHOVUIJE
9 |0 15.0 128.0 481.0 249.7 150.2 62.3 NEVYHOVUIJE
10 |0 15.0 58.3 499.0 194.6 138.9 73.9 NEVYHOVUIJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 170.0 323.0 2229 117.4 54.8 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12
PS - prava strana 13
LS - levé strana 14
15
16
17
18
19
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | stredni tloustka viech méfeni: Variacni koeficient: |
| 178 254.2 67.8 |
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 15.05.2019
Teplota vzduchu 7°C
Cislo mefen Jednotliva méfeni e p— .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Potet hodnot 15 Vnitini povrchy - komora
vypoétu 1 1 11 1 1(1 1 11 1 1(1 1 1 hlavniho pole
Jednotliva méFeni 1l2l3lal2l3lal2lalal2alaslal2]s List 1
1 551| 549| 321| 265| 566| 187| 375 400| 219 291| 218| 264| 270| 387 452 25 329.3
2 383 436( 390| 162 395| 192| 339| 220| 358| 292| 279 196| 393| 203[ 292| 25 277.0
3 457| 471 103| 214| 122| 151| 474| 452| 276| 354| 433| 188| 195| 449| 550| 25 300.9
4 509| 396 426| 410 396| 428| 528| 340| 466 491| 453| 468| 477| 415 457| 25 419.0
5 422| 440| 445| 432| 162| 284 168| 216| 411 281| 169| 183 199| 189 169 25 253.0
6 177| 207| 218| 373| 356 323| 334| 329| 341| 386| 387| 356| 357| 362| 342 25 298.2
7 206 173| 169 210| 169| 210 180| 159 189| 210| 291 251| 385 405| 339| 25 211.4
8 280| 361| 273 363| 293| 379| 337| 322 325| 329 318| 415| 333| 271| 189| 25 294.2
9 147| 283| 235| 312| 431 481| 334| 128| 312| 267| 345| 284/ 169| 187| 205| 25 249.7
10 103| 58| 228| 214| 243 499| 280| 278| 197| 203 225| 226 157| 225| 158| 25 194.6
11 236 177| 170( 229| 287| 221 302| 323| 292| 238| 222| 248| 278 25 222.9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 16.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnitini povrchy - levy pylon Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

11.5°C

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montdzni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
S
3
B
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 250 200 750
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENI NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MEREN{ TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:l:‘.::r: :aaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-1im) %)
Poznamka: 110 15.0 157.0 511.0 305.4 152.1 51.6 NEVYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pfigniku 2 o 15.0 218.0 647.0 424.4 205.0 50.0 VYHOVUIJE
piiEniku v drovni mostovky ke stfedu mostovky 3 o 15.0 242.0 1022.0 434.7 250.6 59.7 |NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy 4o 15.0 222.0 926.0 4447 278.3 648 |NEVYHOVUIE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 302.0 908.0 408.3 225.6 57.2 NEVYHOVUIJE
6 |0 15.0 353.0 513.0 386.3 147.6 39.5 VYHOVUIJE
7 |0 15.0 333.0 917.0 537.4 230.6 44.4 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 123.0 562.0 366.7 174.2 49.2 NEVYHOVUIJE
9 |0 15.0 158.0 356.0 199.8 117.6 60.9 NEVYHOVUIJE
10 |0 15.0 216.0 799.0 284.5 182.2 66.3 NEVYHOVUIJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 293.0 852.0 532.0 254.5 49.5 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 195.0 475.0 309.7 150.5 51.0 NEVYHOVUJE
PS - prava strana 13 |o
LS - levé strana 14 |o
15 |0
16 |0
17 |0
18 |0
19 |0
20 |0
Vysledek méfeni: 21 |o
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22 |lo
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23 |o
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 22 lo
pripadé celkové opravy systému PKO.
25 |0
26 |0
27 |0
28 |0
29 |0
30 |0
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 176 [ 386.2 57.4 |
MéFil: Ing. Matousek Kontroloval: Schvalil: Ing. Lebedovd
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 16.05.2019
Teplota vzduchu 7°C
Cislo mefen Jednotliva méfeni e p— .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
P°f;.::§f$°t 101 111 1 11 1 11 1 111 1 1 15 Vnit¥fni povrchy - levy pylon
Jednotliva méFeni 1l2l3lal2l3lal2lalal2alaslal2]s list1
1 365| 357| 268| 325| 157| 368| 205| 333| 410| 511| 343 305| 247| 337 425 25 305.4
2 224 218| 364 260| 480| 558| 439| 462| 417| 454| 620| 647| 606 347| 645| 25 424.4
3 564| 537( 309| 563| 529| 469| 242| 252| 262 356| 693| ###| 353| 456 289 25 434.7
4 222| 309| 630 926| 828| 323( 257| 307 329| 285| 317| 528| 656 297| 832| 25 444.7
5 342| 358| 734| 394 400| 313| 344| 626| 302 908| 398| 302| 319| 353 407| 25 408.3
6 391| 389| 380| 423| 444| 513| 468| 416| 372 406| 376| 353| 460| 363 416] 25 386.3
7 413| 610| 423| 531 444| 413| 917| 586| 911 554| 606| 535| 590| 570 333| 25 537.4
8 405/ 346| 270| 414/ 460| 370| 429| 391| 447| 562| 450 419| 533| 123[ 257| 25 366.7
9 195| 165| 168| 158| 204| 197| 221| 217| 189| 214/ 206| 307| 311| 356| 264| 25 199.8
10 233| 216| 291 245| 267| 329( 353| 315| 283| 263| 278| 257| 245 269| 799| 25 284.5
11 758| 684 788| 759| 852| 798| 293| 303| 326 324| 480| 543| 446| 483 518 25 532.0
12 441 367| 329| 313 475| 363| 397| 195| 293| 238| 271 25 309.7
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
19 0.0
20 0.0
21 0.0
22 0.0
23 0.0
24 0.0
25 0.0
26 0.0
27 0.0
28 0.0
29 0.0
30 0.0
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 21.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnéjsi povrchy levého pylonu Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

19°C

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montdzni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zékladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR Zinkstaub 60 48 180 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 30 64 240 ANO
S Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG II 80 64 240 ANO
£
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 220 176 660
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENT NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MERENI TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:::‘.:Zr: ?naaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-pm) %)
Poznamka: 110 15.0 262.0 611.0 400.7 195.7 50.6 VYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pficniku 2 o 15.0 191.0 366.0 255.5 126.3 51.2 VYHOVUIJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 187.0 497.0 308.1 162.1 54.4 VYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy a o 15.0 123.0 555.0 244.5 156.9 66.4 |NEVYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 226.0 516.0 314.5 147.0 48.4 VYHOVUIJE
6 |0 15.0 168.0 364.0 233.3 122.4 54.3 NEVYHOVUIJE
7 |0 15.0 178.0 625.0 376.5 219.3 60.3 VYHOVUIJE
8 |0 15.0 156.0 461.0 262.4 144.7 57.1 NEVYHOVUIJE
9 |0 15.0 261.0 375.0 302.0 129.0 44.2 VYHOVUIJE
10 |0 15.0 297.0 530.0 376.7 158.0 43.4 VYHOVUJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 274.0 486.0 3211 147.0 47.4 VYHOVUJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 296.0 421.0 316.3 133.6 43.7 VYHOVUIJE
PS - pravd strana 13 |0 15.0 267.0 554.0 368.2 174.7 49.1 VYHOVUJE
LS - leva strana 14 |0 15.0 130.0 449.0 289.2 159.3 57.0 NEVYHOVUIJE
15 |0 15.0 121.0 201.0 138.7 89.8 67.0 NEVYHOVUIJE
16 |0 15.0 127.0 490.0 192.9 139.0 74.6 NEVYHOVUIJE
17 |0 15.0 146.0 428.0 207.9 136.3 67.9 NEVYHOVUIJE
18 |0 15.0 137.0 257.0 182.9 103.5 58.6 NEVYHOVUIJE
19 |0 15.0 77.0 253.0 150.0 102.6 70.8 NEVYHOVUIJE
20 |0 15.0 116.0 430.0 231.6 134.9 60.5 NEVYHOVUIJE
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 299 [ 273.6 60.5 |
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 21.05.2019
Teplota vzduchu 19°C
Cislo mefen Jednotliva méreni e p— .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
P°ffy.::§f$°t 101 111 1 11 1 11 1 111 1 1 15 | Vnéjsi povrchy levého pylonu
Jednotliva méFeni 1l2l3lal2l3lal2lalal2alaslal2]s list1
1 287| 287| 262 282| 278| 598( 611| 584| 600| 467| 416 498| 415 520| 280| 25 400.7
2 366| 308 279| 318| 330| 276| 254 295| 258| 276| 349 300| 208| 199 191| 25 255.5
3 187| 315| 310| 220| 190| 335| 302| 323| 322| 292 497| 483| 471| 483| 267| 25 308.1
4 245 259| 196( 221| 225| 555 494| 293| 248| 123| 219| 214| 237 209| 304| 25 244.5
5 450 516( 327| 285| 286| 325| 376 292| 374 312| 306| 226| 407| 343| 267| 25 314.5
6 294| 364| 261( 304| 314| 269( 282| 180| 232| 218| 299| 255| 202| 168| 232| 25 233.3
7 230| 214| 179 586| 563| 589 601| 625| 565| 488| 247| 178| 299| 303| 355| 25 376.5
8 245( 335| 356( 303| 329| 461 222| 204| 379| 170| 156 180| 329 302| 340| 25 262.4
9 319 354 309| 316 313| 352| 375| 330| 352 297| 354/ 283| 261| 357 333| 25 302.0
10 302| 368| 473| 403 420| 492| 463| 450| 297 317| 327| 478| 530| 377[ 329 25 376.7
11 392| 334 348| 486/ 386| 384| 484| 394| 281 277| 288 296| 285| 274 282| 25 321.1
12 296 308| 324 339| 358| 300 375| 368| 402| 319| 312 421| 308 370| 320| 25 316.3
13 528| 536 489| 554| 320| 309 267| 276| 311 299| 276| 321| 421| 485 506| 25 368.2
14 361| 438| 319| 449| 389| 366| 369| 338| 384 387| 138 182| 130| 219 244| 25 289.2
15 158| 179| 178| 191| 201 175| 176| 157| 157| 125 153| 121| 175| 134| 175| 25 138.7
16 134| 160| 163| 167| 127 160| 148| 127| 490| 334 253| 220 271| 249| 266| 25 192.9
17 395| 428| 306| 273| 219| 312 149| 187| 172 194| 206| 165| 146| 153 188 25 207.9
18 179| 198| 215( 227| 188| 183| 208 212| 201| 256 193| 257 247| 217| 137| 25 182.9
19 221 199| 169 187| 253| 191 246| 208| 127| 161| 208| 77| 118 122| 138| 25 150.0
20 116| 164| 133| 294| 230| 275| 430 311| 268 318| 259| 274 241| 279 25 231.6
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakézky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu

Datum méreni:

15.05.2019, 16.05.2019

Konstrukéni &ast (stavebni

dil): Vnitini povrchy - pravy pylon Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:
Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montazni aplikaci:

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
S
3
B
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 250 200 750
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENI NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MEREN{ TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:l:‘.::r: :aaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-1im) %)
Poznamka: 110 15.0 105.0 492.0 276.9 171.4 64.1 NEVYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pfigniku 2 o 15.0 82.0 714.0 344.4 209.2 62.9 NEVYHOVUJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 153.0 390.0 260.7 131.3 52.1 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy 4o 15.0 219.0 626.0 296.1 164.4 57.5  |VYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 200.0 497.0 325.9 160.8 51.1 VYHOVUIJE
6 |0 15.0 226.0 416.0 295.1 135.4 47.5 VYHOVUIJE
7 |0 15.0 226.0 1016.0 462.7 320.7 71.7 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 253.0 507.0 335.7 154.3 47.6 VYHOVUIJE
9 |0 15.0 197.0 514.0 313.2 158.2 523 NEVYHOVUIJE
10 |0 15.0 284.0 672.0 373.3 173.0 48.0 VYHOVUJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 229.0 1270.0 397.5 280.0 72.9 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 66.7 661.0 335.0 191.9 59.3 NEVYHOVUIJE
PS - prava strana 13 |0 15.0 86.0 648.0 3819 212.1 57.5 NEVYHOVUIJE
LS - leva strana 14 |0 15.0 332.0 449.0 374.6 143.4 39.6 VYHOVUJE
15 |0 15.0 335.0 488.0 396.5 148.2 38.7 VYHOVUJE
16 |0 15.0 185.0 473.0 338.3 158.2 48.4 NEVYHOVUIJE
17 |0 15.0 175.0 512.0 3239 161.0 51.4 NEVYHOVUIJE
18 |0 15.0 187.0 362.0 248.4 130.1 54.2 NEVYHOVUIJE
19 |0 15.0 294.0 537.0 367.5 159.9 45.0 VYHOVUJE
20 |0 15.0 252.0 1033.0 542.1 284.4 54.3 NEVYHOVUIJE
Vysledek méreni: 21 |0 15.0 248.0 561.0 3114 146.2 48.6 VYHOVUJE
Provedena méfeni ovéfila, Ze i pfes lokalni 22 |0 15.0 332.0 421.0 344.5 135.5 40.7 VYHOVUIJE
podkroceni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23 |o 15.0 173.0 522.0 3271 1751 55.4 NEVYHOVUJE
s;::jz’i:lE;Sév(y):ir:xt::t‘écr;huoP";Slér” v 2 o 15.0 234.0 732.0 330.5 176.3 552 |VYHOVUJE
25 |0 15.0 155.0 757.0 3349 211.8 65.4 NEVYHOVUIJE
26 |0 15.0 184.0 523.0 346.3 167.9 50.2 NEVYHOVUIJE
27 |0 15.0 174.0 480.0 2329 133.2 59.2 NEVYHOVUIJE
28 |0 15.0 264.0 580.0 402.5 166.1 42.7 VYHOVUJE
29 |0 15.0 264.0 677.0 357.1 175.5 50.9 VYHOVUIJE
30 |0 15.0 304.0 516.0 382.0 58.6 15.9 VYHOVUIJE
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient:
| 450 [ 345.3 [ 55.1
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 15.05.2019, 16.05.2019
Teplota vzduchu 7°C
Cislo mefen Jednotliva méfeni l:(:: Stredni .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
P°ffy.::§f$°t 101 111 1 11 1 11 1 111 1 1 15 | Vnitini povrchy - pravy pylon
Jednotliva méFeni 1l2l3lal2l3lal2lalal2alaslal2]s list1
1 424| 444 127| 419| 254| 187| 492| 249| 146 302| 105| 445| 351| 334 249| 25 276.9
2 227| 635| 339 267| 527| 496 334| 714| 82| 319 182| 355| 377 298| 389| 25 344.4
3 268| 330| 310 295| 284| 153 209| 390| 382| 247| 309| 299| 300 292| 217| 25 260.7
4 353| 277| 274| 626| 364| 310| 234 508| 228| 264| 315| 275| 330| 239 219| 25 296.1
5 353| 200( 219| 295| 288| 292| 269| 259| 409| 455| 387| 497| 403| 453 485 25 325.9
6 226| 289| 395 256| 251| 331 305| 341| 279| 349| 301| 308| 416 390| 365| 25 295.1
7 435| 790| 575| 247 226| 435| 236| 348| 890| ###| 993| 342| 257| 264 261 25 462.7
8 285| 453| 339| 483| 507| 336 253| 256 315| 265| 319| 399| 429| 360| 411| 25 335.7
9 494| 398| 514| 405 327| 304| 310| 343| 233 197| 264| 385| 235| 242 422| 25 313.2
10 441| 672 491| 284/ 398| 433| 478| 424| 365 309| 305| 290| 284| 328 473| 25 373.3
11 398| 342 393| ###| 476| 519| 421| 272| 229| 451| 264 267| 331| 380 325| 25 397.5
12 465| 318 237| 296| 67| 308| 256| 325| 292 298| 457| 560| 444| 417| 661 25 335.0
13 279 505| 582 86| 122| 648 621| 415| 482| 526| 339| 309| 393 390| 406| 25 381.9
14 426| 386 406| 421 410| 332| 346| 429| 449| 432| 367| 377| 436| 417 360| 25 374.6
15 442 335( 395| 440| 475| 373| 469| 417| 432 437| 488| 409| 410| 386 415| 25 396.5
16 448| 456( 395| 435| 465| 446| 303| 185| 314 322| 367| 301| 273| 266 473| 25 338.3
17 175| 332| 241| 256| 254 338| 512| 398| 400| 408| 308| 478| 278| 376| 480( 25 323.9
18 228| 187| 247( 221| 216 339 275| 325| 192| 316| 333 189 346 362| 325| 25 248.4
19 323| 315( 376| 374| 294| 457 535| 299| 315( 410| 514 410| 537| 371 358 25 367.5
20 390| 675 573| ###| 876| 986| 252| 424| 476 343| 314| 593| 632| 482 458 25 542.1
21 336| 398| 265| 304 338| 386| 312| 272| 561| 248| 322| 295| 344| 323 342| 25 311.4
22 369| 332 362| 380 421| 354| 352( 385| 366 351| 389| 365| 337| 388 392| 25 344.5
23 370| 522( 436| 370| 399| 510| 496 173| 193| 192| 227| 265| 341| 319| 468| 25 327.1
24 448| 255( 346| 424 296| 234| 390| 304| 322 288| 263| 364| 390| 276 732| 25 330.5
25 757| 275| 495| 228| 608| 448| 412| 456| 269| 404| 270 155| 216| 206( 200| 25 334.9
26 464| 211| 184| 228| 331| 374| 469| 476| 441( 353| 307| 445| 338| 425 523 25 346.3
27 314| 334 480| 191| 197| 238| 229| 261| 174 223| 197 252| 222| 283 274 25 232.9
28 322| 436( 327| 580| 433| 457| 472| 464| 411 422| 540| 514| 264| 347( 423 25 402.5
29 338| 301 301| 360| 357| 285| 428| 264| 442 370| 677| 590| 309| 320 390| 25 357.1
30 350| 304 367| 318| 439| 349] 333| 353| 422 350| 388 381| 370| 490[ 516| © 382.0
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakézky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu

Datum méreni:

15.05.2019, 16.05.2019

Konstrukéni &ast (stavebni

dil): Vnitini povrchy - pravy pylon Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:
Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis
zda se jedna o dilenskou nebo montdzni aplikaci:

Mérena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
S
3
B
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 250 200 750
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENI NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MEREN{ TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:l:‘.::r: :aaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-1im) %)
Poznamka: 110 15.0 165.0 442.0 243.5 133.5 56.8 NEVYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pfigniku 2 o 15.0 285.0 637.0 414.5 178.6 44.6 VYHOVUIJE
pficniku v trovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 140.0 467.0 202.1 1385 71.0 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?‘s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy 4o 15.0 178.0 492.0 343.6 162.0 488  |NEVYHOVUIE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 317.0 685.0 415.8 175.8 43.8 VYHOVUIJE
6 |0 15.0 246.0 427.0 320.4 137.2 443 VYHOVUIJE
7 |0 15.0 249.0 388.0 285.1 126.9 46.1 VYHOVUIJE
8 |0 15.0 216.0 405.0 257.3 128.9 51.9 VYHOVUIJE
9 |0 15.0 117.0 426.0 220.3 136.7 64.2 NEVYHOVUIJE
10 |0 15.0 96.0 212.0 109.4 84.2 79.6 NEVYHOVUIJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 178.0 387.0 239.4 130.2 56.3 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 103.0 295.0 161.6 110.0 70.4 NEVYHOVUJE
PS - pravd strana 13 |0 15.0 99.0 304.0 154.1 114.6 77.0 NEVYHOVUIJE
LS - leva strana 14 |0 15.0 145.0 428.0 3384 147.3 45.1 NEVYHOVUIJE
15 |0 15.0 267.0 416.0 325.9 135.9 43.2 VYHOVUJE
16 |0 15.0 315.0 370.0 3113 128.7 45.3 VYHOVUJE
17
18
19
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovérila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méfeni: Variacni koeficient: |
| 231 345.3 55.1 |
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 15.05.2019, 16.05.2019
Teplota vzduchu 7°C
Cislo mefen Jednotliva méreni l:(:: Stredni .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
P°f;.::§f$°t 101 111 1 11 1 11 1 111 1 1 15 | Vnitini povrchy - pravy pylon
Jednotliva méFeni 1l2l3lal2l3lal2lalal2alaslal2]s list 2
1 442| 368| 243| 214/ 245| 276| 226| 209| 241 281| 213| 165| 243| 293 368 25 243.5
2 360| 592 469| 336| 445| 439 403| 369| 360 511| 492 637| 577| 317 285 25 414.5
3 467| 169| 196| 191| 175| 186| 140| 437| 175 253| 199 233| 200| 179 206| 25 202.1
4 178| 226| 492( 378| 244 403| 362 423| 345| 385( 330| 465| 457| 492| 349| 25 343.6
5 335| 452( 342| 356 412| 366| 317| 685| 348 531| 493| 501| 462| 527 485 25 415.8
6 372| 314| 246 333| 381| 392| 361| 373| 372 273| 298| 333| 427| 380| 326 25 320.4
7 304| 316( 249| 287 291| 334| 298| 321| 278| 286| 289 310| 324| 377 388 25 285.1
8 365| 216 263| 246 226| 250| 293 294| 254 308| 239 224| 371| 280| 405| 25 257.3
9 331| 219| 281| 214/ 240| 278| 426| 353| 190| 246| 236| 294 117| 133[ 121| 25 220.3
10 168| 138| 114 122| 124| 96| 108| 103| 147| 141| 120| 96| 175| 152| 212 25 109.4
11 192| 184| 197| 178| 186 369| 310| 308| 316| 238 290| 387 242| 274| 295| 25 239.4
12 207| 160| 238 295| 196| 159 154| 128| 103| 105| 143| 280| 260 198| 173| 25 161.6
13 219| 168| 213( 271| 304| 292 243| 147| 145| 99| 105| 127| 124 113| 116| 25 154.1
14 145| 384| 371 410| 341 387| 358 362| 340| 364 419| 428| 365| 357| 420 25 338.4
15 413| 378| 348| 397| 416| 352| 324| 377| 267( 315| 348| 344| 315| 319 350| 25 325.9
16 370| 335( 315 350| 333| 315 25 311.3
17 0.0
18 0.0
19 0.0
20 0.0
21 0.0
22 0.0
23 0.0
24 0.0
25 0.0
26 0.0
27 0.0
28 0.0
29 0.0
30 0.0
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavé$enou mostovkou délky 179 m z ocelovych svafovanych
Stavebni konstrukce: nosnik( tramového a komorového priifezu Datum méfeni: 20.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnéjsi povrchy pravého pylonu Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

18°C

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (ko

nstrukci, stavebni dil):

Ptiprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montdzni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Mérena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ Nominéllnl'tlc?uEt'ka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva X zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zékladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR Zinkstaub 60 48 180 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 30 64 240 ANO
S 3 Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG II 30 64 240 ANO
£
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 220 176 660
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENT NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MERENI TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Potet ’:l:‘.::r: ?naaT;:ir: Stiednitloustia | ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xsg-1im) %)
Poznamka: 110 15.0 242.0 548.0 339.7 164.3 50.1 VYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pficniku 2 |o 15.0 229.0 441.0 3143 148.6 48.9 VYHOVUIJE
pficniku v trovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 201.0 363.0 280.3 1273 47.0 VYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy a o 15.0 186.0 448.0 287.8 140.1 504  |VYHOVUIE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 238.0 509.0 268.4 133.0 513 VYHOVUJE
6 |0 15.0 227.0 418.0 293.8 136.4 48.1 VYHOVUIJE
7 |0 15.0 181.0 301.0 210.1 112.9 55.6 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 180.0 408.0 250.3 138.9 57.5 VYHOVUJE
9 |0 15.0 210.0 345.0 246.2 123.3 51.8 VYHOVUJE
10 |0 15.0 135.0 313.0 227.8 117.6 53.4 NEVYHOVUIJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 220.0 339.0 252.0 119.7 49.2 VYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 150.0 290.0 167.1 99.7 61.7 NEVYHOVUJE
PS - pravd strana 13 |0 15.0 50.6 721.0 387.4 239.5 64.0 NEVYHOVUIJE
LS - leva strana 14 |0 15.0 166.0 577.0 273.5 173.3 65.6 NEVYHOVUIJE
VP - vrchol pylonu 15 |0 15.0 191.0 298.0 224.7 115.0 53.0 VYHOVUIJE
16 |0 15.0 235.0 431.0 305.2 137.7 46.7 VYHOVUIJE
17 |0 15.0 345.0 398.0 347.5 135.6 42.8 VYHOVUJE
18 |pficniky (kFidla) - VP 15.0 112.0 386.0 188.1 140.5 77.3 NEVYHOVUIJE
19 |pficniky (kFidla) - VP 15.0 203.0 391.0 276.9 132.1 49.4 VYHOVUIJE
20 |pfiéniky (kFidla) - VP 15.0 199.0 280.0 200.1 105.3 54.5 NEVYHOVUIJE
Vysledek méFeni: 21 |pFicniky (kFidla) - VP 15.0 253.0 280.0 241.6 113.0 493  |VYHOVUIE
Provedend méreni ovérila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostacujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 301 [ 265.8 [ 54.8 |

MéFil: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedovd
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvorfeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky 179 m z ocelovyd
Datum méreni 20.05.2019
Teplota vzduchu 18°C
Cislo méfeni Jednotliva méreni Korekéni| Stredni )
(vzorek) 1 2 E 4 5 faktor | tloustka Eozndmka
pm pm pm pm pm
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Pocet hodnot 15 Vnéjsi povrchy pravého
wpot . 11 1 1|1 1 1|1 1 1|1 1 1|1 1 1 pylonu
Jednotliva méfeni 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 List 1
1 269| 278| 244| 242| 375| 337| 313 352| 377| 510| 548| 528| 442| 309 346 25 339.7
2 318| 272| 302 434| 441| 419| 249( 255| 245| 229 396| 323| 437| 403 367 25 314.3
3 297| 291| 324| 349| 335| 343| 272 279| 277| 284| 363| 306| 201| 343( 316 25 280.3
4 322| 328| 377 222| 186| 343| 252 363| 336| 274 275| 282| 276| 408 448 25 287.8
5 284| 238| 285 310| 259| 281| 274 308| 288| 281| 260| 294| 509| 267 263 25 268.4
6 377| 418| 342 337| 310| 305| 413 279| 250| 381| 272| 277| 334| 260 227 25 293.8
7 226| 200| 278 281| 301| 289| 203 271| 266| 223| 225| 183] 181| 202( 198 25 210.1
8 237| 232| 190 390| 380| 408| 196( 233| 218| 246| 234| 180| 353| 378 254 25 250.3
9 266| 210| 210 238| 221| 232| 239 318| 345| 333 328| 319| 228| 310 271 25 246.2
10 267| 276| 229 206| 135| 313| 281 313| 271| 266| 244| 265| 231| 232 263 25 227.8
11 243| 307| 339| 265| 334| 298| 261 286| 289| 290| 279| 237| 240| 220 267 25 252.0
12 173 150| 162| 206| 190| 203| 193| 290( 187| 184| 166| 176| 211| 199| 192 25 167.1
13 199 167| 519| 553| 548| 530| 538| 599( 721| 626| 51| 271| 327| 265| 272 25 387.4
14 228| 235| 185 166| 208| 249| 509( 577| 529| 243| 251| 308| 295| 250( 245 25 273.5
15 286| 277| 280 292| 257| 191| 213 195| 214| 205| 263| 253| 290| 298| 231 25 224.7
16 240| 328| 235 311| 273] 431| 256( 356] 339| 353 390| 358| 364| 334 385 25 305.2
17 398| 345| 357| 382 359]| 394 25 347.5
18 132| 130 150| 157| 112| 120| 132| 161| 138| 284| 386 304| 371| 262 357| 25 188.1|pfi¢niky (kfidla) - VP
19 287| 312| 282 307| 325| 373| 299 351| 349| 391| 346| 239| 244| 220( 203 25 276.9|pticniky (kfidla) - VP
20 207| 217| 249| 246| 224| 208| 201| 199| 215| 230| 245| 214| 208 233| 280 25 200.1|pFicniky (kFidla) - VP
21 280| 272| 267| 272| 277| 263| 254| 253| 263| 265 25 241.6|pticniky (kFidla) - VP
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 23.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnitini povrchy - komora rampa Datum vydani: 22.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:
Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:
Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

14°C

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montazni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 4514- 125 100 375 ANO
S
3
B
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 250 200 750
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENI NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MEREN{ TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:l:‘.::r: :aaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-1im) %)
Poznamka: 110 15.0 148.0 382.0 230.5 128.7 57.8 NEVYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pfigniku 2 o 15.0 182.0 540.0 269.7 158.3 60.7 NEVYHOVUJE
pficniku v trovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 305.0 962.0 461.9 248.6 55.7 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy 4o 15.0 196.0 586.0 435.1 180.9 430 |NEVYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 85.0 494.0 253.0 165.8 69.1 NEVYHOVUIJE
6
7
8
9
10
Poutité zkratky: 11
HN - hlavni nosnik mostovky 12
PS - prava strana 13
LS - levé strana 14
15
16
17
18
19
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovérila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 70 [ 330.0 65.9 |
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem

Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem

Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg

Datum méreni 23.05.2019

Teplota vzduchu 14°C

. Rore

<. . Jednotliva méfeni o L

Cislo méreni kéni | Stfedni Pozndmka
(vzorek) g 2 B & B fakto | tloustka

Hm MM Hm MM Hm

r
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota

Potet hodnot 15 Vnitini povrchy - komora
vypottu 11 11 1 1|1 1 1|1 1 1(1 1 1 rampa

Jednotlivamerenil 4 [ 5 | 3| 1| 2131213 l1]2l3]1]2]3 List 1

[

205( 382| 293 218 168| 148| 263| 220 223| 271| 332| 273| 365 282| 190 25 230.5

187| 189| 183| 397 211| 182| 242| 229| 313 353| 444| 270| 358| 323| 540| 25 269.7

333] 366 356| 962| 908 305| 316( 477| 506| 378| 314| 495 494| 526 567| 25 461.9

472) 477| 488| 508| 586 525| 472 475| 518| 543| 508| 496 380| 196 257| 25 435.1

279 275| 303 199| 352| 160| 196| 437| 85| 494 25 253.0]
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 20.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnéjsi povrchy krajniho pole, p¥i¢niky, parapety Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

18°C

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montdzni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zékladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR Zinkstaub 60 48 180 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 30 64 240 ANO
S 3 Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG II 80 64 240 ANO
£
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 220 176 660
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENT NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MERENI TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:::‘.:Zr: ?naaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-pm) %)
Poznamka: 110 15.0 200.0 356.0 227.2 119.7 54.5 VYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pficniku 2 o 15.0 200.0 1317.0 317.9 303.9 99.0 NEVYHOVUJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 208.0 385.0 246.7 123.6 51.8 VYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy a o 15.0 126.0 353.0 180.3 115.2 66.1 |NEVYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 119.0 390.0 204.1 130.9 66.4 NEVYHOVUIJE
6 |0 15.0 130.0 345.0 173.9 112.0 66.7 NEVYHOVUIJE
7 |0 15.0 187.0 485.0 3214 151.2 48.7 VYHOVUIJE
8 |0 15.0 117.0 431.0 203.9 139.2 70.7 NEVYHOVUIJE
9 |0 15.0 88.0 310.0 207.9 123.1 61.3 NEVYHOVUIJE
10 |0 15.0 118.0 380.0 2119 125.1 61.1 NEVYHOVUIJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 176.0 281.0 219.3 111.0 52.4 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 168.0 391.0 239.7 128.4 55.5 NEVYHOVUJE
PS - pravd strana 13 |0 15.0 212.0 654.0 284.2 158.7 57.8 VYHOVUJE
LS - leva strana 14 |0 15.0 259.0 1023.0 411.5 259.6 65.3 NEVYHOVUIJE
15 |0 15.0 211.0 1195.0 302.7 265.6 90.8 NEVYHOVUIJE
16 |0 15.0 168.0 383.0 236.2 130.0 57.7 NEVYHOVUIJE
17
18
19
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 240 [ 249.3 71.9 |
MéFil: Ing. Matousek Kontroloval: Schvalil: Ing. Lebedovd
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvorfeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky 179 m z ocelovyd

Datum méreni

20.05.2019

Teplota vzduchu

18°C

Cislo méreni Jednotlivd méreni Korekéni| Stredni )
(vzorek) 1 2 E 4 5 faktor | tloustka Eozndmka
Hm Hm Hm Hm Hm
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Poet hodnot 15 Vnéjsi povrchy krajniho pole,
vypoctu 11 11 1 1f1 1 1f1 1 11 1 1 pficniky, parapety
Jednotliva mé&feni 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 List 1
1 201| 200 247 255| 254 212 225( 350( 213 219 356| 248 221 275( 307 25 227.2
2 255| 325 241 239 200 267 246 590( 215( 239 278| ### | 223| 228 280 25 3179
3 272| 242| 385 283 255| 267 318 269 229 208| 286 359( 245 240( 218 25 246.7
4 256| 197 256 251 353| 251 245( 204 164( 170( 133| 126 177| 152 145 25 180.3
5 162| 261| 260| 390| 265| 202| 250| 208| 212| 296| 124| 159| 119| 154| 374 25 204.1
6 187| 174| 297| 211| 247| 222| 196| 144| 178| 179| 151| 130| 157| 166| 345 25 173.9
7 366| 333 400( 374 372| 375 347 409 368 387 485| 366( 197 187( 230 25 321.4
8 331| 192 180 168| 431| 195( 168 422 243| 280( 117| 187 199 164 156 25 203.9
9 235| 259 211 298| 159 269 310( 264 88| 109( 220( 291 249( 249( 282 25 207.9
10 180| 252| 355| 233| 118| 270| 270| 235| 242| 197| 174| 191| 182| 274| 380 25 2119
11 254| 210( 246 273| 266 263| 260( 281 237( 229 244 220 234 272 176 25 219.3
12 196| 233| 345| 327| 231| 195| 208| 168| 267| 234| 276| 391| 310| 332| 258 25 239.7
13 244| 250( 256 654 212| 231 318 309 344 307| 295| 288 366 240( 324 25 284.2
14 259| 343 837 261| 301| 298| 436 301| ### | 594( 378| 380( 421 451 264 25 411.5
15 275| 271 268 211| ### | 321 235( 257 284 305( 319 237 278 226 234 25 302.7
16 265 208| 344 309 269 206( 383 316( 168| 185( 220 25 236.2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 15.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Mostovka hlavniho pole Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montazni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zékladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR Zinkstaub 60 48 180 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 30 64 240 ANO
S 3 Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG II 80 64 240 ANO
£
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 220 176 660
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENT NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MERENI TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:::‘.:Zr: ?naaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-pm) %)
Poznamka: 110 15.0 226.0 426.0 259.7 126.9 50.6 VYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pficniku 2 o 15.0 176.0 454.0 250.7 138.9 57.4 VYHOVUIJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 40.1 414.0 199.8 156.3 80.9 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy a o 15.0 207 277.0 151.0 134.1 91.9  |NEVYHOVUE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 228.0 308.0 240.6 115.3 49.6 VYHOVUIJE
6 |0 15.0 178.0 377.0 235.5 132.9 58.4 VYHOVUIJE
7 |0 15.0 121.0 268.0 176.1 107.4 63.2 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 169.0 377.0 260.3 133.1 52.9 NEVYHOVUIJE
9 |0 15.0 241.0 471.0 2743 134.5 50.8 VYHOVUIJE
10 |0 15.0 246.0 293.0 247.7 115.0 48.1 VYHOVUJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 73.8 291.0 147.6 127.5 89.4 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 110.0 462.0 252.8 165.8 68.3 NEVYHOVUJE
PS - prava strana 13
LS - levé strana 14
15
16
17
18
19
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 178 [ 224.7 62.0 |
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 15.05.2019
Teplota vzduchu 7°C
Cislo mefen Jednotliva méfeni e p— .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Poi;;:z::wt 1 1 1/1 1 1117 1 1/1 1 11 1 1 15 Mostovka hlavniho pole
Jednotlivaméteni| 4 | 5 | 3 [ 1| 23| 2)l213l2l213|12l2]3 List 1
1 306| 239| 226| 311| 282| 237| 245| 319| 300 251| 240 264| 325| 426 299 25 259.7
2 248| 247| 454 369| 343| 375 200| 197 176| 226| 218| 291| 315 278| 198| 25 250.7
3 320 248| 316| 257 336| 414 246| 200| 244| 49| 43| 58| 40| 315|288 25 199.8
4 143| 30| 33| 37| 38| 75| 251|249| 245| 244 269| 258| 243| 248| 277| 25 151.0
5 242 228| 238 296| 308| 243 287| 290| 261| 243| 253| 297| 266| 245| 287| 25 240.6
6 254 377| 367 361| 373| 188 181| 209| 240| 178| 225| 223| 209 214| 309| 25 235.5
7 254 268| 184 247| 121| 186( 263| 201| 123| 181| 248| 211| 152 191| 186| 25 176.1
8 169| 328| 318| 360| 328 307| 317 348| 323| 221 234| 203| 204| 242| 377| 25 260.3
9 471| 328| 344| 326 257| 328| 366| 247| 307 252| 269| 253| 244| 241 257| 25 274.3
10 254 290| 259| 267| 246| 286 254| 265| 274| 293| 286| 287| 273 267| 289| 25 247.7
11 291 278| 260| 287| 256| 112( 224| 87| 89| 101| 280 74| 83| 78| 89| 25 147.6
12 110| 266| 175 202| 227 188| 190 151| 447| 395| 462| 396 403 25 252.8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 15.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Mostovka hlavniho pole Datum vydani: 21.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montazni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zékladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR Zinkstaub 60 48 180 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 30 64 240 ANO
S 3 Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG II 80 64 240 ANO
£
b
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 220 176 660
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENT NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MERENI TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:::‘.:Zr: ?naaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xs-pm) %)
Poznamka: 110 15.0 153.0 1074.0 353.7 252.0 73.8 NEVYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pficniku 2 o 15.0 208.0 1571.0 318.9 353.0 114.6  |NEVYHOVUJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 120.0 455.0 212.3 153.9 75.0 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy a o 15.0 196.0 849.0 4225 239.2 58.6 |NEVYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 241.0 1446.0 478.2 322.2 69.7 NEVYHOVUIJE
6 |0 15.0 351.0 1017.0 544.6 262.2 49.8 NEVYHOVUIJE
7 |0 15.0 143.0 1310.0 338.0 309.1 94.7 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 133.0 1519.0 263.1 354.9 139.6 NEVYHOVUIJE
9 |0 15.0 190.0 212.0 177.2 97.8 61.7 NEVYHOVUIJE
10
Poutité zkratky: 11
HN - hlavni nosnik mostovky 12
PS - prava strana 13
LS - levé strana 14
15
16
17
18
19
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 125 [ 345.4 92.4 |
MéFil: Ing. Matousek Kontroloval: Schvalil: Ing. Lebedovd
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pies labe pod Marianskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Datum méreni 15.05.2019
Teplota vzduchu 7°C
Cislo méfeni Jednotlivé méreni Korekéni| Stredni .
(vzorek) : 2 2 4 5 faktor | tloustka Bozndimka
HUm Hum Hum pm Hm
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
Poi;;:z::wt 1 1 1/1 1 1011 1 1l1 1 1] 1 1 1 15 Mostovka hlavniho pole
Jednotliva méfeni| 2 3|12 3 1 2 31213 1 2 3 list 1
1 294| 316|260|334(323| 1074| 384| 307|343|309|308|310| 671| 153|295| 25 353.7
2 277| 285|287|232(208| 221| 256|1571|266|250| 262| 246| 266| 285|246| 25 318.9
3 237| 279|185|170[123| 144| 139| 161|223|432|455|120| 436| 254|201| 25 212.3
4 346| 202|849|412|612| 426| 340| 531(821[391|196|388| 479| 475|244 25 422.5
5 351| 334|241|397|521| 405| 385| 394|666|700|603|346| 347| 1446|412 25 478.2
6 393| 689|363|626|424| 694|1017| 991|546(629(351|506| 440| 424|451 25 544.6
7 282 1310| 612|437(194| 209| 241| 143|213|232|201|425| 261| 305/380| 25 338.0
8 393| 212|235|239|216| 223| 170| 143|145 149|140|133| 1519 208|197 25 263.1
9 205| 212|190 194210 25 177.2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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KONTROLN{ MERENi OPS PKO - TLOUSTKA OPS - &ast A

Stavba: Mariansky most v Usti nad Labem Cislo prokolu: 1
Stavebni objekt: S0 201 - most pres labe pod Mariédnskou skalou v Usti nad Labem Cislo zakézky:

Trvaly zavéseny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z ocelovych
Stavebni konstrukce: svafovanych nosnik( tréamového a komorového priifezu Datum méfeni: 23.05.2019
Konstrukéni &ast (stavebni
dil): Vnéjsi povrchy ramp mostu Datum vydani: 22.06.2019
Objednatel: Magistrat mésta Usti nad Labem Metoda méfeni: Magnetickym zptsobem dle €SN ISO 2808 metoda 6 (10)
Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s. Mé&fici pfistroj: Elcometer Vyrobni ¢islo:

Mé¥ici sonda: Datum kalibrace:

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o. Pfesnost pfistroje: +5pum Rozsah sondy: 1500 pm

Teplota (°C) povrchu

14°C

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Piprava povrchu:

Profil povrchu (drsnost):

zda se jedna o dilenskou nebo montazni aplikaci:

MéFend vrstva konstrukéni ¢sti (stavebniho dilu, konstrukce), popis

Méfena vrstva Zarového zinku, dilenska aplikace

Korekéni faktor: 25
ZpUsob aplikace vrstvy | Natérova hmota /typ NominéllnitI?uEfka .Nlormové ::;ir:‘n‘):; .
¢ Vrstva . zaschlého filmu minimum 80% Pravidlo 80/20
9 OPS: metalizace NDFT (uim) (um) 200 (300)%
a (um)
g Ponorem 1 Zékladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR Zinkstaub 60 48 180 ANO
% 2 Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 30 64 240 ANO
S Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG II 80 64 240 ANO
£
&
Celkem:
Kritérium pro hodnoceni: 220 176 660
Zjednoduseny zakres polohy oblasti méfeni (referencnich ploch) s uvedenim ploch jednotlivych oblasti v m2:
VYHODNOCENT NAMERENYCH HODNOT DLE TABULKOVEHO PREHLEDU MERENI TLOUSTEK PKO - &ist B
Celkova méfena plocha (mz): Vysledky méFeni:
¢ | Oblastméfenidle | Pocet ’:::‘.:Zr: ?naaT;:ir: Stiednitloustia |\ ika (5) k\c/:ae::.c:r:t Vyhodnoceni
vykresu méfeni (n) (um) (um) (Xsg-1m) %)
Poznamka: 110 15.0 247.0 407.0 287.1 128.8 46.5 VYHOVUIJE
Méfeni byla provadéna od mohutného pficniku 2 o 15.0 200.0 366.0 271.8 126.6 48.2 VYHOVUIJE
pficniku v Urovni mostovky ke stfedu mostovky 3 |o 15.0 86.0 320.0 165.8 1171 73.1 NEVYHOVUJE
:!:t‘;r:'2?\s:llerel\s"/zzf:fﬁzg'n?&e;'rf pro novy a o 15.0 139.0 257.0 176.9 104.4 611 |NEVYHOVUJE
rozhodnuti typu opravy PKO. 5 |0 15.0 183.0 367.0 214.7 113.9 54.9 NEVYHOVUIJE
6 |0 15.0 56.1 544.0 270.7 172.7 66.0 NEVYHOVUIJE
7 |0 15.0 166.0 370.0 239.2 132.4 57.3 NEVYHOVUIJE
8 |0 15.0 333.0 498.0 365.7 147.6 41.8 VYHOVUIJE
9 |0 15.0 214.0 380.0 252.2 125.8 51.6 VYHOVUIJE
10 |0 15.0 208.0 329.0 239.6 117.7 50.9 VYHOVUJE
Poutzité zkratky: 11 |0 15.0 175.0 385.0 249.0 133.4 55.5 NEVYHOVUIJE
HN - hlavni nosnik mostovky 12 |0 15.0 193.0 383.0 2345 120.7 53.3 VYHOVUIJE
PS - prava strana 13 |0 15.0 188.0 315.0 201.6 109.2 56.1 NEVYHOVUIJE
LS - leva strana 14 |0 15.0 197.0 367.0 259.5 128.1 51.1 VYHOVUJE
15 |0 15.0 164.0 363.0 2243 119.3 55.0 NEVYHOVUIJE
16 |0 15.0 221.0 500.0 318.1 154.3 50.2 VYHOVUJE
17 |0 15.0 132.0 367.0 266.7 131.6 51.1 NEVYHOVUIJE
18 |0 15.0 280.0 351.0 277.1 121.7 45.5 VYHOVUJE
19 |0 15.0 255.0 302.0 255.5 116.8 47.6 VYHOVUJE
20
Vysledek méfeni: 21
Provedend méreni ovéfila, Ze i pres lokalni 22
podkroéeni min. tlousték jsou zbyvajici tloustky 23
dostadujici pro vyufZiti stavajiciho natéru v 2
pripadé celkové opravy systému PKO. 2
26
27
28
29
30
| Pocet méreni celkem: | Stredni tloustka viech méeni: | Variacni koeficient: |
| 283 [ 251.1 54.4 |
Mé¥il: Ing. Lebedova Kontroloval: Schvalil: Ing. Matousek
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TABULKOVY PREHLED MERENI TLOUSTEK PKO

Stavba Maridnsky most v Usti nad Labem
Cast SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skélou v Usti nad Labem
Dilec Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 179 m z oceg
Datum méreni 23.05.2019
Teplota vzduchu 14°C
Cislo mefen Jednotliva méfeni e p— .
(vzorek) 1 2 E & 5 fakto | tloustka Bozdinka
pm Hum pm Hum pm .
Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
P°ffy.::§f$°t 101 111 1 11 1 11 1 111 1 1 15 Vnéjsi povrchy ramp mostu
Jednotliva méFeni 1l2l3lal2l3lal2lalal2alaslal2]s list1
1 317 338 290| 290| 296| 333| 278| 276| 312 352| 247 284| 291| 407 370| 25 287.1
2 355| 366 255| 299| 305| 332| 265( 319| 343 302| 285| 282| 296| 200( 248| 25 271.8
3 258 111] 105| 140| 196| 100( 86| 220 226| 320| 145| 267| 245 209| 234| 25 165.8
4 167| 195| 205| 213| 219| 145| 145| 139| 240| 249| 216| 185| 257| 249| 204| 25 176.9
5 204| 183| 258| 225| 252| 200 222| 251 251| 226| 229| 242| 255( 231| 367| 25 214.7
6 417 430| 544| 405| 331| 350| 271 178| 204 285| 56| 150| 236| 191 387| 25 270.7
7 192| 222| 181| 241| 214 195| 215| 370| 283| 309| 366| 166| 362| 324| 323| 25 239.2
8 368| 350 354| 337 400| 498| 469| 491| 400 333| 420| 346| 382| 354 359 25 365.7
9 337| 336( 351| 380 305| 241| 240| 250| 262 296| 242| 214| 249| 223 232| 25 252.2
10 282| 261| 305 249| 233| 224( 315| 329| 273| 271| 306| 230| 247 236| 208| 25 239.6
11 225| 258| 245 270| 333| 322 177| 196| 195| 175| 385| 373| 353 311| 292| 25 249.0
12 327| 244 219| 383| 249| 248| 204| 274| 193( 241| 299| 257| 222| 256 277| 25 234.5
13 215| 247| 256 315| 221| 275 257| 202| 210| 194| 215 193| 188 199| 212| 25 201.6
14 197| 199 285| 277| 246 253| 353| 258| 249| 361 348| 293| 316| 367| 266| 25 259.5
15 308| 276| 363| 266 309| 250| 200| 164| 232 236| 208| 214 217| 229 268| 25 224.3
16 288| 324| 301( 500| 413| 423( 314| 451 285| 287| 221| 249| 253 473| 365| 25 318.1
17 339 347( 302| 367 132| 187| 291| 273| 330| 301| 292| 317| 300| 291 306 25 266.7
18 322|323 299| 296| 351| 295| 288| 280| 298| 282| 313| 288| 296| 313 287| 25 277.1
19 291 279| 255 300| 295| 275 274| 302| 275| 286| 297| 259| 258 25 255.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

51/133



Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pies Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

PRILOHA 2 - PROTOKOL ODTRHOVE
ZKOUSKY PRILNAVOSTI +
FOTODOKUMENTACE
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou
délky 179 m z ocelovych svafovanych nosnikd trémového a komorového prifezu

Datum méfeni:

21.05.2019

Konstrukéni ¢ast
(stavebni dil, vzorek):

Vnéjsi plochy levého pylonu

Datum vydani:

12.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle ISO
1624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s.

MEéfici pristroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o.

Typ teréikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

TV 18.9°C, RV 59.6%

Schvalené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni éast (konstrukei, stavebni

dil):

PFiprava povrchu: Sa21/2 ZKOUSENY POVRCH:
ZpUsob aplikace Vrstva N&térova hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | prdimérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zéakladni vrstva: Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 podkladu
2 |[Mezivrstva 1: Hempel - 2K EP EG | 80 PRI T T e
DECKLACK 552D A/B  [podkladem a
zékladem
3 |Vrchnivrstva: Hempel - 2K AY EG |1 80 .
. B Kohezni porucha
S DECKLACK 551D Zakladu
; PoruSeni adheze mezi
g B/c |zékladema
s 1.mezivrstvou
§ c Kohezni porucha
2 1.mezivrstvy
= Poruseni adheze mezi
» C/D |1.mezivrstvou a
vrchem
b Kohezni porucha
vrchni vrstvy
Porusent adheze mezl |
D/Y [|vrchnivrstvoua
lepidlem terce
Roneznrporucna v
Y lepidle
Celkem: Porusent adheze mezi
220 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
PouZité zkratky: c Poloha méreni Primérna tloustka PKO v Vysledek méfeni
SP - sténa pylonu (popf. €. vzorku méFeni) misté odtrhu PFidrinost (MPa) Zpusob poruseni
VS - vnitfni strana LX1 |SP - VS nad 4.mont. svarem 305 13.06 D 100%
BSZ - boc¢ni strana smér zavésy LX2 |SP - BSZ nad 4.mont. svarem 620 9.14 C/D 60%, D 25%, Y/Z 15%
BSK - bocni strana smér kfidla LX3 [SP - VS nad 5.mont. svarem 300 13.19 D 100%
VSP - vnéjsi strana pylonu LX4 |SP - VS nad 8.mont. svarem 330 12.42 D 100%
LX5 [SP - BSZ nad 8. mont. svarem 505 13.78 D 80%, C/D 20%
LX6 |[SP - VS nad 9.mont. svarem 220 8.96 D 15%, C/D 85%
LX7 |[SP - BSZ nad 9.mont. svarem 610 8.11 C/D 100%
LX8 |[SP - VS nad 8. mont. svarem 320 8.13 D 50%, Y/Z 50%
PFi kontrole bylo zjisténo, Ze v mistech PKO LX9 [SP - VS nad 6.mont. svarem 330 5.45 C/D 100%
montdaznich svard byly pro mezivrstvy LX10 |SP - VS pod 2.mont. svarem 340 7.18 C/D 70%, Y/Z 30%
pouZity jinak pigmentované natéry. Oproti LX11 |SP - BSK 3.mont. svar 460 7.46 C/D 90%, Y/Z 10%
bézné se vyskytujicim DB 601 byly pouZity LX12 |SP - BSK 5.mont. svar 420 9.08 D 20%, C 25%, C/D 55%
jiné odstiny svétle Sedé. TV T——
U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vsech pfipadech s vyhovujicimi vysledky
odtrhovych pevnosti. Stavajici natéry na pravém pylonu se jevi jako vyuzitelné pfi opravé PKO. Na téchto
¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku provedl: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova

53/133



Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu: 2

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou 21.05.2019
délky 179 m z ocelovych svafovanych nosnikd trémového a komorového prifezu |Datum méfeni: 22.05.2019
Konstrukéni ¢ast Vnéjsi plochy levého pylonu
(stavebn dil, vzorek): Datum vydani: 12.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle ISO
1624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s.

MEéfici pristroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o.

Typ teréikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

TV 18.9°C, RV 59.6% - 21.05.2019

TV 15.0°C, RV 70.3% - 22.05.2019

dil):

Schvalené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni éast (konstrukei, stavebni

PFiprava povrchu: Sa21/2 ZKOUSENY POVRCH:
ZpUsob aplikace Vrstva Natérova hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zéakladni vrstva: Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 podkladu
2 |[Mezivrstva 1: Hempel - 2K EP EG | 80 "0":56”' EE I T
DECKLACK 552D A/B  |podkladem a
zakladem
3 |Vrchnivrstva: Hempel - 2K AY EG |1 80 .
. B Kohezni porucha
fe) DECKLACK 551D 2
I~ zdkladu
; PoruSeni adheze mezi
g B/c |zékladema
s 1.mezivrstvou
S c Kohezni porucha
% 1.mezivrstvy
= Poruseni adheze mezi
» C/D |1.mezivrstvou a
vrchem
b Kohezni porucha
vrchni vrstvy
Porusent adheze mez |
D/Y [|vrchnivrstvoua
lepidlem terce
Roneznrporucna v
Y lepidle
Celkem' Poruseni adheze mezi
' 220 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
Poutzité zkratky: . Poloha méfeni Primérna tloustka PKO v Vysledek mé&feni
C v ¥ vy s fax
SP - sténa pylonu (popf. €. vzorku méFeni) misté odtrhu PFidrinost (MPa) Zpusob poruseni
VS - vnit¥ni strana LX13 [SP - BSK 8.mont. svar 380 6.86 D 30%, B/C 20%, A/B 50%
BSZ - boc¢ni strana smér zavésy LX14 |SP -VS nad vozovkou stfed 450 9.66 C/D 60%, D 40%
BSK - bocni strana smér kfidla LX15 |SP -VS nad vozovkou k vodé 310 11.2 D 100%
VSP - vnéjsi strana pylonu LX16 |SP - KP vodorovné plochy 550 8.46 B 90%, Y/Z 10%
KP - koncovy parapet pylonu LX17 |SP - KP svisla plocha 390 11.2 D 45%, B 50%, C/D 5%
LX18 [SP - KP svisla plocha 325 5.82 C/D 60%, Y/Z 40%
LX31 [vnitfni strana stény KP 260 6.04 D 100%
PFi kontrole bylo zjisténo, Ze v mistech PKO
montdaznich svard byly pro mezivrstvy
pouZity jinak pigmentované natéry. Oproti
bézné se vyskytujicim DB 601 byly pouZity
jiné odstiny svétle Sedé. V misté odtrhu -
) i Zhodnoceni:
LX13 v oblasti PKO montazniho svaru bylo - . , . 3 3 . " .

- P . ox U vétSiny odtrh( dochdzelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve viech pfipadech s vyhovujicimi vysledky
zjisténo podkorodovéni zakladniho natéru dtrhoviich H Stavaici nate ) | evi fak Sitelné pH % PKO. Na tcht
(zFejmé z doby vystaby). ?, rhovych pevnosti. avaJ|cV| nétéry na pravém pylonu se jevi {a c_)lv‘yuu elné pfi opravé . Na téchto

Castech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku provedl: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou
délky 179 m z ocelovych svafovanych nosnikd trémového a komorového prifezu

Datum méfeni:

20.05.2019

Konstrukéni ¢ast

(stavebni dil, vzorek):

Vnéjsi plochy pravého pylonu

Datum vydani:

11.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle ISO
1624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

MEéfici pristroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ teréikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

TV 18.2°C, RV 59.2%

dil):

Schvalené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni éast (konstrukei, stavebni

PFiprava povrchu: Sa21/2 ZKOUSENY POVRCH:
ZpUsob aplikace Vrstva N&térova hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | prdimérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zéakladni vrstva: Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 podkladu
2 |[Mezivrstva 1: Hempel - 2K EP EG | 80 PRI T T e
DECKLACK 552D A/B  [podkladem a
zakladem
3 |Vrchnivrstva: Hempel - 2K AY EG |1 80 .
. B Kohezni porucha
S DECKLACK 551D Zakladu
; PoruSeni adheze mezi
g B/c |zékladema
s 1.mezivrstvou
S c Kohezni porucha
% 1.mezivrstvy
= Poruseni adheze mezi
» C/D |1.mezivrstvou a
vrchem
b Kohezni porucha
vrchni vrstvy
Porusent adheze mez |
D/Y [|vrchnivrstvoua
lepidlem terce
Roneznrporucna v
Y lepidle
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
PouZité zkratky: c Poloha méreni Primérna tloustka PKO v Vysledek méfeni
SP - sténa pylonu (popf. €. vzorku méFeni) misté odtrhu PFidrinost (MPa) Zpusob poruseni
VS - vnitfni strana PX1 |SP - BSK 310 2.32 C/D 90%, Y/Z 10%
BSZ - boc¢ni strana smér zavésy PX2 [SP-VS 280 1.91 C/D 45%, D 10%, Y/Z 45%
BSK - bo¢ni strana smér kfidla PX3 [SP - BSK 370 8.67 C/D 65%, D 35%
PX4 |SP - VS 445 8.82 D 95%, Y/Z 5%
PX5 |SP - BSK 270 4.06 C/D 100%
PX6 |SP - BSK 305 5.54 C/D 15%, D 10%, Y/Z 75%
PX7 |SP-VS 355 4.46 D 40%, Y/Z 60%
PX8 [SP-VS 250 5 D 60%, D/Y 30%, Y/Z 10%
PFi kontrole bylo zjisténo, Ze v mistech PKO PX9 [SP-VS 235 8.96 C/D 45%, D 20%, Y/Z 35%
montdaznich svard byly pro mezivrstvy PX10 [SP - VS 310 6.92 D 30%, D/Y 70%
pouZity jinak pigmentované natéry. Oproti PX11 [SP - VS 220 8.68 D 100%
bézné se vyskytujicim DB 601 byly pouZity PX12 [SP - VS 570 8.98 D 90%, Y/Z 10%
jiné odstiny svétle Sedé. TV T——
U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vétsiné pripada s vyhovujicimi vysledky
odtrhovych pevnosti. Stavajici natéry na pravém pylonu se jevi jako vyuzitelné pfi opravé PKO. Na téchto
¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku provedl: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Maridnskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvofeny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou 20.05.2019
délky 179 m z ocelovych svafovanych nosnikd trémového a komorového prifezu |Datum méfeni: 22.05.2019
Konstrukéni ¢ast Vnéjsi plochy pravého pylonu
(stavebni dil, vzorek): Datum vydani: 12.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle ISO
1624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

MEéfici pristroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ teréikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

TV 18.2°C, RV 59.2% - 20.05.2019

TV 15.0°C, RV 70.3% - 22.05.2019

dil):

Schvalené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni éast (konstrukei, stavebni

PFiprava povrchu: Sa21/2 ZKOUSENY POVRCH:
ZpUsob aplikace Vrstva N&térova hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | prdimérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zéakladni vrstva: Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 podkladu
2 |[Mezivrstva 1: Hempel - 2K EP EG | 80 PRI T T e
DECKLACK 552D A/B  [podkladem a
zakladem
3 |Vrchnivrstva: Hempel - 2K AY EG |1 80 .
. B Kohezni porucha
S DECKLACK 551D Zakladu
; PoruSeni adheze mezi
g B/c |zékladema
s 1.mezivrstvou
S Kohezni porucha
% ¢ 1.mezivrstvy
= Poruseni adheze mezi
» C/D |1.mezivrstvou a
vrchem
b Kohezni porucha
vrchni vrstvy
Porusent adheze mez |
D/Y [|vrchnivrstvoua
lepidlem terce
Roneznrporucna v
Y lepidle
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
PouZité zkratky: c Poloha méreni Primérna tloustka PKO v Vysledek méfeni
SP - sténa pylonu (popf. €. vzorku méFeni) misté odtrhu PFidrinost (MPa) Zpusob poruseni
VS - vnitfni strana PX13 |SP - BSZ 305 8.24 D 80%, D/Y 20%
BSZ - boc¢ni strana smér zavésy PX14 [SP - VS 540 5.39 D 50%, D/Y 25%, Y/Z 25%
BSK - bo¢ni strana smér kfidla PX15 |SP -BSZ 220 10.64 D 100%
VSP - vnéjsi strana pylonu PX16 [SP - BSZ 395 6.01 D 50%, D/Y 50%
PX31 [SP - VSP 250 7.89 C/D 60%, Y/Z 40%
PX32 [SP - VSP 270 7.31 C/D 100%
PX33 [SP - VSP 170 6.95 D 70%, Y/Z 30%
PX34 |SP - BSK vodorovna plocha 390 13.45 D 85%, C/D 15%
PFi kontrole bylo zjisténo, Ze v mistech PKO
montdaznich svard byly pro mezivrstvy
pouZity jinak pigmentované natéry. Oproti
bézné se vyskytujicim DB 601 byly pouZity
jiné odstiny svétle Sedé. Thodmocert
U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vétsiné pripada s vyhovujicimi vysledky
odtrhovych pevnosti. Stavajici natéry na pravém pylonu se jevi jako vyuzitelné pfi opravé PKO. Na téchto
¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku provedl: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkou$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky
179 m z ocelovych svafovanych nosniki trémového a komorového prifezu

Datum méfeni:

16.05.2019

Konstrukéni ¢ast

(stavebni dil, vzorek):

kridla mezi pylony, vnéjsi plochy pylond

Datum vydani:

11.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle 1ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

Méfici pFistroj:

Elcometer 506

InspekEni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ teréika:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 11.5°C, RV 58.2%

Schvalené reseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukcei, stavebni dil):

P¥iprava povrchu:

Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva Natérovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(Hm)
1 |Z&kladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 PeELEly
2 |Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 80 Poruseni adheze mezi
DECKLACK 552D A/B podkladem a zékladem
g 3 |Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG Il 80 B Kohezni porucha zékladu
g DECKLACK 551D
o Poruseni adheze mezi
9 B/C zdkladem a
o Kohezni porucha
© C
S 1.mezivrstvy
© v . .
g /D Porus?nl adheze mezi
1.mezivrstvou a vrchem
D Kohezni porucha vrchni
vrstvy
Poruseni adheze mezi
b/Y vrchni vrstvou a lepidlem
y Kohezni porucha v lepidle]
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/z |lepidlem a zkuSebnim
teréem
Pozndmka:
Pouzité zkratky: . Poloha méfeni Primérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
LP - levy pylon (popf. & vzorku méfeni) misté odtrhu Pfidrznost (MPa) Zplsob poruseni
C1 |kfidlo - lavka vodorovné 350 8.4 A/C5%, C5%, D 90%
C2 |kfidlo - lavka svisle 160 7.36 A/C 50%, D 50%
C3 |LP u vstupu na kfidlo 235 6.31 C/D 60%, D 40%
C4 |LP z boku u k¥idla 280 7.72 C/D 60%, D 40%
C5 |LP nad vozovkou 400 11.75 B/C 10%, C 5%, D 85%
C6 |LP nad vozovkou 350 12.93 B 10%, D 90%
C7 |LP v nabéhu - stena 230 13.86 D 100%
C8 |LP v ndbéhu - vod. Plocha 345 11.23 C/D 100%
Pti kontrole skladby PKO bylo zjisténo u
odtrhl provedenych na kfidle pylonu (C1,
C2), Zze pravdépodobné chybi vrstva B. Na
plose odtrhu je viditelnd vrchni vrstva a
mezivrstva. Zfejmé chybi zdkladni vrstva
Zinkstaub 174. U vyhodnoceni poruseni bylo
v protokolu zaménéna vrstva B za C. Plochy Zhodnoceni:
pod prvni vrstvou natéru vykazuji znamky U odtrh( na kfidle pylonu bylo zjisténo podkorodovani 1.vrstvy a pravdépodobné na nékterych mistech nebyla
koroze zékladniho materidlu. aplikovana zakladni vrstva. Na konstrukcich kfidel je doporucovano provedeni Gplné obnovy PKO. Na zbyvajicich
Castech pylont dochazi k odtrhim zejména ve vrchnich vrstvach a jevi se jako vyuZitelné pti opravé PKO. Na
téchto ¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stévajiciho PKO.

Zkousku proved|: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkou$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky 20.05.2019
179 m z ocelovych svafovanych nosniki trémového a komorového prifezu Datum méreni: 21.05.2019
Konstrukeni ¢ast zabradli, fimsy vozovky, chodnik, zavésy nad chodnikem
(stavebni dil, vzorek): Datum vydéni: 12.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle 1ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

Méfici pFistroj:

Elcometer 506

InspekEni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ teréika:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

TV 18.2°C, RV 59.2% - 20.05.2019

TV 18.9°C, RV 59.6% - 21.05.2019

Schvalené reseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukcei, stavebni dil):

P¥iprava povrchu:

Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva Natérovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(Hm)
1 |Zéakladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 peeLdels
2 |Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 80 Poruseni adheze mezi
DECKLACK 552D A/B podkladem a zékladem
g 3 |Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG Il 80 B Kohezni porucha zékladu
g DECKLACK 551D
o Poruseni adheze mezi
9 B/C zdkladem a
2 c Kohezni porucha
S 1.mezivrstvy
= /D Poruseni adheze mezi
¥ 1.mezivrstvou a vrchem
D Kohezni porucha vrchni
vrstvy
Poruseni adheze mezi
b/Y vrchni vrstvou a lepidlem
y Kohezni porucha v lepidle]
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/Z  |lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
Pouzité zkratky: . Poloha méfeni Primérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
VR - vozovkova fimsa (pop. €. vzorku méFeni) misté odtrhu PF{drznost (MPa) Zpisob poruseni
CHR - chodnikova fimsa D1 [konstrukce svodidla 195 10.81 D 98%, C 2%
KOZ - kotevni oblast zavésu D2 |sloupek zabradii 300 3.91 D 90%, D/Y 10%
D3 |VR - u disticiho otvoru odvod. 360 9.72 D 70%, B 30%
D4 |konstrukce svodidla 310 8.6 C/D 20%, D 70%, Y/Z 10%
D5 |sloupek zabradli 330 8.39 C/D 100%
D6 |sloupek zabradli 520 3.71 C/D 100%
D7 |VR 320 3.73 A/B 5%, D 50%, Y/Z 45%
D8 |kontrukce zabradli 450 5.19 C/D 100%
Pfi kontrole bylo zjisténo, Ze na fimsach a u D9 |konstrukce zébradii 290 6.43 D 50%, Y/Z 50%
svodidel byly pro mezivrstvy pouzity jinak ) 3
pigmentované natéry. Oproti bézné se D10 |CHR - sténa (komory) 190 8.26 C 100%
vyskytujicim DB 601 byly pouZzity jiné odstiny D11 |CHR - vodorovna 220 7.43 B 90%, D 10%
svétle Sedé nebo cihlové Cervene. D12 |KOZ - svisl4 sténa 240 5.97 C/D 100%
Zhodnoceni:
U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vSech pfipadech s vyhovujicimi vysledky
odtrhovych pevnosti. Stavajici ndtéry na fimsach, kotevnich oblastech a zabradli se jevi jako vyuzitelné pfi opravé
PKO. Na téchto ¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkou$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky
179 m z ocelovych svafovanych nosniki trémového a komorového prifezu

Datum méreni:

21.05.2019

Konstrukéni ¢ast

(stavebni dil, vzorek):

zabradli, fimsy vozovky, chodnik, zavésy nad chodnikem

Datum vydani:

13.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle 1ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

Méfici pFistroj:

Elcometer 506

InspekEni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ teréika:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

TV 18.9°C, RV 59.6% - 21.05.2019

Schvalené reseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukcei, stavebni dil):

P¥iprava povrchu:

Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva

Natérovd hmota /typ

Namérena

Charakter poruseni lomové

vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(Hm)
1 |Zéakladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 peeLdels
2 |Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 80 Poruseni adheze mezi
DECKLACK 552D A/B podkladem a zékladem
g 3 |Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG Il 80 B Kohezni porucha zékladu
g DECKLACK 551D
o Poruseni adheze mezi
9 B/C zdkladem a
o Kohezni porucha
© C
S 1.mezivrstvy
© v . .
g /D Porus?nl adheze mezi
1.mezivrstvou a vrchem
D Kohezni porucha vrchni
vrstvy
Poruseni adheze mezi
b/Y vrchni vrstvou a lepidlem
y Kohezni porucha v lepidle]
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/Z  |lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
Pouzité zkratky: . Poloha méfeni Primérna tloustka PKO v Vysledek méfeni
VR - vozovkova fimsa (pop. €. vzorku méFeni) misté odtrhu PF{drznost (MPa) Zpisob poruseni
CHR - chodnikova fimsa D13 |konstrukce svodidla 160 5.39 C/D 60%, C 40%
KOZ - kotevni oblast zavésu D14 |madio zébradii 190 3.03 D 40%, A/B 60%
D15 [VR - u &isticiho otvoru odvod. 150 6.04 C90%, B 10%
D16 |konstrukce svodidla 300 8.47 B 100%
D17 |sloupek zabradli 390 9.12 D 80%, A/B 15%, Y/Z 5%
D21 (sloupek zabradli 295 5.82 C/D 95%, D 5%
D22 VR 270 13.25 D 85%, Y/Z 15%
D23 |kontrukce zébradli 450 5.19 D 35%, C 20%, Y/Z 45%
Pfi kontrole bylo zjisténo, Ze na fimsachau | | o4 |konstrukee zabradli 220 8.06 ¢/D 90%, D 10%
svodidel byly pro mezivrstvy pouzity jinak
pigmentované natéry. Oproti bézné se
vyskytujicim DB 601 byly pouZity jiné odstiny
svétle Sedé nebo cihlové ¢ervené.
Zhodnoceni:
U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vSech pfipadech s vyhovujicimi vysledky
odtrhovych pevnosti. Stavajici ndtéry na fimsach, kotevnich oblastech a zabradli se jevi jako vyuzitelné pfi opravé
PKO. Na téchto ¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkou$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky

179 m z ocelovych svafovanych nosniki trémového a komorového prifezu Datum méreni: 23.05.2019
Konstrukéni ¢ast Mostovka bocnich ramp - pfi¢niky, nosniky, komora, podhledy, konzoly vozovky a
(stavebni dil, vzorek): fims Datum vydéni: 13.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle 1ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s.

Méfici pFistroj:

Elcometer 506

InspekEni organizace: Pontex s.r.o.

Typ teréika:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 14.1°C, RV 45.7%

Schvalené reseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukcei, stavebni dil):

P¥iprava povrchu: Sa21/2 ZKOUSENY POVRCH:
ZpUsob aplikace Vrstva Natérovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(Hm)
1 |Zéakladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 peeLdels
2 |Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 80 Poruseni adheze mezi
DECKLACK 552D A/B podkladem a zékladem
g 3 |Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG Il 80 B Kohezni porucha zékladu
g DECKLACK 551D
o Poruseni adheze mezi
9 B/C zdkladem a
2 c Kohezni porucha
S 1.mezivrstvy
£ Poruseni adheze mezi
& ¢/0 1.mezivrstvou a vrchem
D Kohezni porucha vrchni
vrstvy
Poruseni adheze mezi
b/Y vrchni vrstvou a lepidlem
y Kohezni porucha v lepidle]
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/z |lepidlem a zkuSebnim
teréem
Pozndmka:
Pouzité zkratky: . Poloha méfeni Primérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
KN - komorovy nosnik mostovky (popf. & vzorku méfeni) misté odtrhu PFidrznost (MPa) Zplisob porugeni
PS - pravé strana E1 |PS - u odvoditovate 330 413 /D 60%, Y/Z 40%
LS - leva strana £2 |Ps - konzola 310 4.07 C/D 10%, D 80%, Y/Z 10%
KP -koncovy pficnik £3 LS - nosnik 290 47 D 100%
chod. - chodnik E4_|Ls - mostni zaver 240 3.01 D 30%, D/Y 70%
E5 LS - plech konzoly 310 7.78 D 90=, C/D 10%
E6 [LS - konzola 250 7.82 A/B 5%, C/D 95%
E7 |PS - rampa pFi¢nik 370 9.6 D 10%, D/Y 10%, Y/Z 80%
E8 |[PS-rampa sténa 360 6.77 D/Y 5%, D/C 95%
Panenky E7 aZ E 15 byly nalepeny dne E9 [PS-rampa sténa 300 5.73 C/D 100%
16.5.2019.
E10 [PS - ramapa konzola 310 5.66 C/D 100%
E11 |LS - ramapa konzola 305 13.44 /D 30%, D 40%, Y/Z 20%, B 10
E12 |LS - rampa sténa 290 12.88 D 50%, B 40%, Y/Z 10%
Zhodnoceni:
U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vSech pfipadl s vyhovujicimi vysledky odtrhovych
pevnosti. Stavajici natéry na spodnich plochach mostovky bocnich ramp, se jevi jako vyuZitelné pti opravé PKO.
Na téchto ¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkou$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky

179 m z ocelovych svafovanych nosniki trémového a komorového prifezu Datum méreni: 23.05.2019
Konstrukéni ¢ast Mostovka bocnich ramp - pfi¢niky, nosniky, komora, podhledy, konzoly vozovky a
(stavebni dil, vzorek): fims Datum vydéni: 13.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle 1ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

Méfici pFistroj:

Elcometer 506

InspekEni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ teréika:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 14.1°C, RV 45.7%

Schvalené reseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukcei, stavebni dil):

P¥iprava povrchu:

Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva

Natérovd hmota /typ

Namérena

Charakter poruseni lomové

Skladba OPS (ONS) PKO:

vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(Hm)
1 |Zéakladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 PeELEly
2 |Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 80 Poruseni adheze mezi
DECKLACK 552D A/B podkladem a zékladem
3 |Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG Il 80 B Kohezni porucha zékladu
DECKLACK 551D
Poruseni adheze mezi
B/C zdkladem a
C Kohezni porucha
1.mezivrstvy
Poruseni adheze mezi
¢/0 1.mezivrstvou a vrchem
D Kohezni porucha vrchni
vrstvy
Poruseni adheze mezi
b/Y vrchni vrstvou a lepidlem
y Kohezni porucha v lepidle]
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/z |lepidlem a zkuSebnim
teréem

Pozndmka:

Pouzité zkratky:

PS - prava strana

LS - levd strana

KP - koncovy pti¢nik
chod. - chodnik

KN - komorovy nosnik mostovky

Poloha méfeni
(popf. €. vzorku méfeni)

oc

Primérna tloustka PKO v
misté odtrhu

Vysledek méfeni

Pridrznost (MPa)

ZpUsob porusenf

E13 |LS - rampa podhled 370 4.97 C/D 50%, Y/Z 50%
E14 [LS - rampa sténa 335 12.78 C/D 90%, C 5%, Y/Z 5%
E15 |LS - rampa podhled 340 11.66 D 5%, D/Y 95%
E16 |LS-rampa sténa 320 5.63 D 90%, Y/Z 10%

16.5.2019.

Panenky E7 aZ E 15 byly nalepeny dne

Zhodnoceni:

U vétsiny odtrh( dochazelo k poruseni ve vrchnich vrstvach. Ve vSech pfipadl s vyhovujicimi vysledky odtrhovych
pevnosti. Stavajici natéry na spodnich plochach mostovky bocnich ramp, se jevi jako vyuZitelné pti opravé PKO.
Na téchto ¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky
179 m z ocelovych svafovanych nosnik( tramového a komorového prafezu

Datum méreni:

23.05.2019

Konstrukéni éast
(stavebni dil, vzorek):

Vnitfni povrchy komory mostovky

Datum vydani:

14.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méfeni: (dle ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s.

Méfici pfistroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o.

Typ tercikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 14.1°C, RV 45.7%

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Ptiprava povrchu: Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva N&térovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 125 A Kohezni porucha
4514-1987 podkladu
2 |Vrchni vrstva (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 125 OIS BT Tt
B 4514-1217 A/B  |podkladem a
e zékladem
a
g B Kohezni porucha
<} zakladu
{ Porusent adheze mea |
2 B/C |z3kladem a vrchni
§ vrstvou
3 c Kohezni porucha
vrchni vrstvy
PoT!
¢/y |vrchnivrstvou a
lepidlem terce
ROMEZNT POTuUCIia v
Y lepidle
Celkem: POrusent adneze mezr |
250 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Poznamka:
Pouzité zkratky: . Poloha méfeni Prdmérna tloustka PKO v Vysledek méfeni
KN - komorovy nosnik mostovky ¢ (pop¥. &. vzorku méfeni) misté odtrhu PFidrznost (MPa) ZpUisob porueni
PS - prava strana F1 [KN - sténa 520 15.35 C95%, Y/Z 5%
LS - levé strana F2 |KN - strop 540 16.64 C95%, Y/Z 5%
Zhodnoceni:
U odtrh doslo k poruseni ve vrchni vrstvé s vyhovujicimi vysledky odtrhovych pevnosti. Stavajici natéry uvnitf
komory mostovky boc¢nich ramp se jevi jako vyhovujici a bude je mozno ponechat bez plosnych oprav PKO. V
komore bude nutno lokalné provést ¢aste¢nou obnovu PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky
179 m z ocelovych svafovanych nosnik( tramového a komorového prafezu

Datum méreni:

15.05.2019

Konstrukéni éast
(stavebni dil, vzorek):

Vnitfni povrchy komory mostovky

Datum vydani:

30.05.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méfeni: (dle ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s.

Méfici pfistroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace: Pontex s.r.o.

Typ tercikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 6.7°C, RV 64.9%

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Ptiprava povrchu: Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva N&térovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 125 A Kohezni porucha
4514-1987 podkladu
2 |Vrchni vrstva (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 125 OIS BT Tt
B 4514-1217 A/B  |podkladem a
e zékladem
a
g B Kohezni porucha
<} zakladu
{ Porusent adheze mea |
E B/C |z3kladem a vrchni
T vrstvou
3 c Kohezni porucha
vrchni vrstvy
PoT!
¢/y |vrchnivrstvou a
lepidlem terce
ROMEZNT POTuUCIia v
Y lepidle
Celkem: POrusent adneze mezr |
250 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Poznamka:
PouZité zkratky: : Poloha méreni Priimérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
KN - komorovy nosnik mostovky sténa (pop¥. &. vzorku méfeni) misté odtrhu PFidrznost (MPa) ZpUisob porueni
PS - prava strana K1 |SP 198 16.33 C 100%
LS - levd strana K2 |SP 450 17.7 C 100%
SP - sténa pricnik K3 |HP 340 13.06 C 100%
HP - horni pasnice K4 [HP 490 18.15 C95%, B/C 5%
K5 |KN 390 12.35 C 100%
K6 |KN 205 16.94 C 100%
Zhodnoceni:
U vSech odtrhi doslo k poruseni ve vrchnich vrstvach ve vétsiné pripadd s vyhovujicimi vysledky odtrhovych
pevnosti. Stavajici natéry uvnitt komory mostovky hlavniho pole se jevi jako vyhovujici a bude je mozno ponechat
bez plosnych oprav PKO. V komote bude nutno lokalné provést ¢astecnou obnovu PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky
179 m z ocelovych svafovanych nosnik( tramového a komorového prafezu

Datum méreni:

16.05.2019

Konstrukéni éast

(stavebni dil, vzorek):

Vnitfni povrchy levého pylonu

Datum vydani:

07.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méfeni: (dle ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

Méfici pfistroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ tercikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 11.5°C, RV 58.2%

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Ptiprava povrchu:

Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace Vrstva N&térovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 125 A Kohezni porucha
4514-1987 podkladu
2 |Vrchni vrstva (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 125 OIS BT Tt
. 4514-1217 A/B  |podkladem a
e zékladem
a
g B Kohezni porucha
<} zakladu
Q Poruseni adheze mezi |
E B/C |z3kladem a vrchni
T vrstvou
3 c Kohezni porucha
vrchni vrstvy
PoT!
¢/y |vrchnivrstvou a
lepidlem terce
ROMEZNT POTuUCIia v
Y lepidle
Celkem: POrusent adneze mezr |
250 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Poznamka:
PouZité zkratky: : Poloha méreni Priimérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
PS - pravd strana (popf. €. vzorku méfeni) misté odtrhu PFidrznost (MPa) Zptisob porugeni
LS - levé strana P31 |SP - LS vrchol pylonu 265 8.24 C/Y 100%
SP - sténa pylonu P32 [SP - LS vrchol pylonu 360 7.48 A/B 85%, C/Y 15%
VV - vodorovna vyztuha P33 |SP-LS 448 6.44 C/Y 100%
P34 [SP - LS nad VW 605 13.3 C/Y 90%, Y/Z 10%
P35 [SP-LS 465 15.68 C/Y 90%, Y/Z 10%
P36 [SP-LS 378 9.79 C/Y 70%, Y/Z 30%
P37 [VW-LS 630 8.16 A/B 30%, C/Y 70%
P38 |SP-PS 480 6.86 C/Y 60%, Y/Z 40%
P39 [SP-PS 470 8.17 C/Y 50%, Z/Y 50%
P40 [SP - PS nad lavkou 320 13.33 Y/Z 100%
P41 [SP - LS pod dvkou 294 4.6 C90%, Y/Z 10%
P42 [VV pod lavkou 823 6.57 C 40%, Y/Z 60%
Zhodnoceni:
U vétsiny odtrhi doslo k poruseni ve vrchnich vrstvach ve viech pripadech s vyhovujicimi vysledky odtrhovych
pevnosti. Stavajici natéry uvnitt pravého pylonu se jevi jako vyhovujici a bude je moZno ponechat bez plosnych
oprav PKO. V pylonu bude nutno lokalné provést ¢astecnou obnovu PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkous$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pres labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavésenou mostovkou délky 15.05.2019
179 m z ocelovych svafovanych nosnik( tramového a komorového prafezu Datum méreni: 16.5.2019
Konstrukéni éast Vnitfni povrchy pravého pylonu
(stavebnf dil, vzorek): Datum vydéni: 07.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méfeni: (dle ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO:

Vitkovice a.s.

Méfici pfistroj:

Elcometer 506

Inspekéni organizace:

Pontex s.r.o.

Typ tercikl:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 6.7°C, RV 64.9% - 15.5.2019,
Tv 11°C, RV 58.1% - 16.5.2019

Schvélené feseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvéleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukci, stavebni dil):

Ptiprava povrchu:

Sa21/2

ZKOUSENY POVRCH:

ZpUsob aplikace

Vrstva

N&térovd hmota /typ

Namérena

Charakter poruseni lomové

vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(um)
1 |Zakladni vrstva (vrstva B): Hempel - HEMPADUR 125 A Kohezni porucha
4514-1987 podkladu
2 |Vrchni vrstva (vrstva C): Hempel - HEMPADUR 125 OIS BT Tt
. 4514-1217 A/B  |podkladem a
e zékladem
a
g B Kohezni porucha
<} zakladu
Q Poruseni adheze mezi |
E B/C |z3kladem a vrchni
T vrstvou
3 c Kohezni porucha
vrchni vrstvy
PoT!
¢/y |vrchnivrstvou a
lepidlem terce
ROMEZNT POTuUCIia v
Y lepidle
Celkem: POrusent adneze mezr |
250 Y/z lepidlem a zkusebnim
teréem
Poznamka:
PouZité zkratky: : Poloha méreni Priimérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
PS - pravd strana (popf. €. vzorku méfeni) misté odtrhu PFidrznost (MPa) Zptisob porugeni
LS - levé strana P1 [SP- LS pod lavkou 430 12.97 C 100%
SP - sténa pylonu P2 [SP - PS pod lavkou 430 6.73 C 100%
VV - vodorovna vyztuha P3 [SP - PS nad ldvkou 260 14.25 C 100%
P4 |SP - PS podesta 13 365 11.26 C 100%
PS5 |SP-LS 360 7.37 C 100%
P6 |SP-LS 390 13.95 C 100%
P7 |VV-LS 370 4.62 C 100%
P8 [VV-PS 385 5.2 C 100%
P9 |SP-PS 440 11.11 C 100%
P10 (VV 450 13.33 C 100%
Zhodnoceni:
U vSech odtrhi doslo k poruseni ve vrchnich vrstvach ve vsech pfipadech s vyhovujicimi vysledky odtrhovych
pevnosti. Stavajici natéry uvnitt levého pylonu se jevi jako vyhovujici a bude je mozno ponechat bez plosnych
oprav PKO. V pylonu bude nutno lokalné provést ¢astecnou obnovu PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvalil: Ing. Lebedova
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Priloha 19B.P11 - Protokol odtrhové zkousky pfilnavosti

Tiskopis 19B.P11 - Protokolo odtrhové zkou$ky pfilnavosti

ODTRHOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI NATERU

Stavba:

Mariansky most v Usti nad Labem

Cislo prokolu:

Stavebni objekt:

SO 201 - most pies labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

Cislo zakazky:

Stavebni konstrukce:

Trvaly zavéSeny most tvoreny dvéma pylony z 15 lany a zavéSenou mostovkou délky
179 m z ocelovych svafovanych nosniki trémového a komorového prifezu

Datum méreni:

15.05.2019

Konstrukéni ¢ast
(stavebni dil, vzorek):

Mostovka hlavni mostni pole - pficniky, nosniky, podhledy, konzoly vozovky a fims

Datum vydani:

06.06.2019

Objednatel:

Magistrat mésta Usti nad Labem

Metoda méreni: (dle 1ISO
4624)

Postup zkousky dle ¢l. 9.4.2

Zhotovitel PKO: Vitkovice a.s.

Méfici pFistroj:

Elcometer 506

InspekEni organizace: Pontex s.r.o.

Typ teréika:

panenky o rozméru 20 mm

Pouzité lepidlo:

Loctite Super Attack

Teplota (°C) / vihkost (%)

Tv 6.7°C, RV 64.9%

Schvalené reseni OPS PKO dle projektové dokumentace PKO a schvaleného TP zhotovitele pro uvedenou konstrukéni ¢ast (konstrukcei, stavebni dil):

P¥iprava povrchu: Sa21/2 ZKOUSENY POVRCH:
ZpUsob aplikace Vrstva Natérovd hmota /typ Namérena Charakter poruseni lomové
vrstvy OPS: . metalizace/ datum max. | primérna tloustka plochy
¢ zpracovatelnosti zaschlého filmu
(Hm)
1 |Z&kladni vrstva (vrstva B): Hempel - 1K PUR 60 A Kohezni porucha
Zinkstaub 174 peeLdels
2 |Mezivrstva 1 (vrstva C): Hempel - 2K EP EG | 80 Poruseni adheze mezi
A/B | sodkladem a zaklad
.. DECKLACK 552D podkladem a zakladem
g 3 |Vrchni vrstva (vrstva D): Hempel - 2K AY EG Il 80 Kohezni porucha zékladu
g DECKLACK 551D
o Poruseni adheze mezi
9 B/C zdkladem a
2 c Kohezni porucha
S 1.mezivrstvy
£ Poruseni adheze mezi
& ¢/0 1.mezivrstvou a vrchem
Kohezni porucha vrchni
vrstvy
Poruseni adheze mezi
b/Y vrchni vrstvou a lepidlem
Kohezni porucha v lepidle]
Celkem: Poruseni adheze mezi
220 Y/Z  |lepidlem a zkusebnim
teréem
Pozndmka:
Pouzité zkratky: . Poloha méfeni Primérna tloustka PKO v Vysledek méFeni
KN - komorovy nosnik mostovky sténa (popf. €. vzorku méfeni) misté odtrhu PFidrznost (MPa) Zplisob porugeni
PS - prava strana M1 [sP upylonu - PS 295 5.95 D 95%, Y 5%
LS - leva strana M2 |DP pfitnik u pylonu - LS 275 53 C/D 90%, D 10%
KP -koncovy pficnik M3 [sk-Ls 295 5.73 /D 70%, D/Y 30%
chod. - chodnik M4 |KN-PS 270 7.55 D 100%
DP - dolni pasnice M5 [sk-Ls 186 2.04 /D 70%, D/Y 30%
SP - sténa pficnik M6 |sK-Ps 215 9.05 D 100%
SK - sténa konzola M7 [sk-Ls 248 7.04 D/Y 100%
M8 [KN - PS 345 7.62 D 100%
Kontrola stavu PKO ze spodni strany hlavniho Mo |kn-ps 310 3.55 D 60%, D/Y 40%
pole mostovky byla provedena z revizni 3
lavky. V dobé prohlidky byla zpfistupnéna MI0 |SK-PS 275 6.1 D 100%
pouze polovina hlavniho pole. V dobé M11 [SK-LS 158 2.84 D/Y 100%
prohlidky byly nékteré vysledky odtrh( M12 |NK-LS 235 5.07 D/Y 100%
ovlivnény $patnymi klimatickymi
podminkami, které zhor$ovaly vlastnosti Zhodnoceni:
pouzitych lepidel a nasledné vysledky odtrha | |U vétSiny odtrhd dochézelo k poruSeni ve vrchnich vrstvéch. Ve vétsiné pFipadd s vyhovujicimi vysledky
(viz odtrhy M3, M5, M7, M9, M11 a M12) odtrhovych pevnosti. Stévajici natéry na spodnich plochach mostovky hlavniho pole se jevi jako vyuZitelné pfi
opravé PKO. Na téchto ¢astech konstrukce bude mozno navrhnout celkovou opravu stavajiciho PKO.

Zkousku proved!: Ing. Matousek

Kontroloval:

Schvdlil: Ing. Lebedova
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pies Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

PRILOHA 2 - PROTOKOL ODTRHOVE
ZKOUSKY PRILNAVOSTI +
FOTODOKUMENTACE
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

2%

Odtrh M2 provedeny na dolni pasnici masivniho pifi¢niku u pylonu, prim. tl. 275um,
odtrhova pevnost 5,30 MPa, C/D 90% (prachové ¢astice mezi vrstvami), D 10%

Odtrh M10 provedeny na stén¢ konzoly, pram. tl. 275um, odtrhova pevnost 6,10 MPa,
D 100%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

o

Odtrh C1 provedeny na vodorovné plose kiidla, pram. tl. 350pm, odtrhova pevnost 8,40
MPa, A/C 5% (podkorodovany zakl. natér), C 5%, D 90%

Odtrh C2 provedeny na svislé ploSe kiidla, pram. tl. 160um, odtrhova pevnost 7,38 MPa,
A/C 50% (podkorodovany zdkl. nitér), D 50%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni priuzkum - PKO

Odtrh Cé6 provedeny na levém pylonu nad vozovkou, prim. tl. 350um, odtrhova pevnost
12,93 MPa, B/C 10%, C 90%

Odtrh C8 provedeny na levém pylonu parapetni ¢ast vodorovnd, pram. tl. 345um, odtrhova
pevnost 11,23 MPa, B/C 100%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni priuzkum - PKO

Odtrh LX2 provedeny na boc¢ni stran¢ levého pylonu smérem k zavéstim, pram. tl. 620pm,
odtrhova pevnost 9,14 MPa, C/D 60%, D 25%, Y/Z 15%

Odtrh LX12 provedeny na boc¢ni strané levého pylonu nad 5. montdzZnim svarem, pram. tl.
420um, odtrhova pevnost 9,08 MPa, D 20%, C/D 55%, B 25%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni priuzkum - PKO

Odtrh LX13 provedeny na boc¢ni stran¢ levého pylonu nad 8. montdZnim svarem, pram. tl.
380pm, odtrhova pevnost 6,86 MPa, D 30%, B/C 20%, A/B 50% (podkorodovany zakladni
nater)

MENU

Odtrh LX16 provedeny na vodorovné ploSe levého pylonu parapetni ¢4st, prim. tl. 550um,
odtrhova pevnost 8,46 MPa, B 90%, Y/Z 10%
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Odtrh PX3 provedeny na pravém pylonu bo¢ni sténa, prim. tl. 370um, odtrhova pevnost
8,67 MPa, D 35%, C/D 65%

Odtrh PX31 provedeny na vngjsi stran¢ pravého pylonu parapetni ¢ast, prum. tl. 250um,
odtrhova pevnost 7,89 MPa, C/D 50%, Y/Z 40%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
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Odtrh PX32 provedeny na vngj$i stran¢ pravého pylonu parapetni ¢ast, prum. tl. 270um,
odtrhova pevnost 7,31 MPa, C/D 100%

Odtrh P32 provedeny ve vrcholu levého pylonu v oblasti montaZniho svaru, prim. tl. 360pm,
odtrhova pevnost 7,48 MPa, 80% A/B (podkorodovany zakladni natér), 15% C/Y
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

Odtrh P37 provedeny na vodorovné vyztuze levého pylonu, pram. tl. 630um, odtrhova
pevnost 8,16 MPa, 30% A/B, 70% C/Y

Odtrh E1 provedeny na rampé u odvodiiovace, pram. tl. 330pm, odtrhova pevnost 4,13 MPa,
C/D 60%, Y/Z 40%
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Odtrh ES5 provedeny na plechu konzoly, pram. tl. 310 pm, odtrhova pevnost 7,78 MPa, D
90%, C/D 10%

Odtrh E12 provedeny na stén¢ komory rampy, pram. tl. 290um, odtrhova pevnost 12,88
MPa, B 50%, D 40%, Y/Z 10%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
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Odtrh E14 provedeny na stén¢ komory rampy, pram. tl. 335um, odtrhova pevnost 12,78
MPa, C/D 90%, Y/Z 5%, B/C 5%

Odtrh D3 provedeny na fimse vozovky u revizniho otvoru, prim. tl. 360pm, odtrhova
pevnost 9,72 MPa, D 70%, B/C 30%
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni priuzkum - PKO

Odtrh D4 provedeny na konstrukci svodidla, pram. tl. 310um, odtrhova pevnost 8,60 MPa,
B/C 20%, D 70% (bylo ptehodnoceno na kohézni poruSeni ve vrchnim nétéru), Y/Z 10%

Odtrh D13 provedeny na konstrukci svodidla, prim. tl. 160um, odtrhova pevnost 5,39 MPa,
C/D 60%, C 40%
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Odtrh D14 provedeny na madle zdbradelniho svodidla, prim. tl. 190um, odtrhova pevnost
3,03 MPa, D 40%, A/B 60% (castecné podkorodovany zakladni natér)
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PRILOHA 3 - FOTODOKUMENTACE
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Pontex spol. s r. o. )
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

YN 2

Obr. 01 — Pohled na most z ndvodni strany Obr. 02 — Pohled na styk ZB desky a pii¢niku, plosna koroze, koroze
na hranach, vznik koroznich produkti, vyskyt CHRL

g,
St

Obr. 03 — Pohled na styk ZB desky a pii¢niku, koroze na hranich, Obr. 04 — Pohled na styk ZB desky a p¥i¢niku, koroze na hranach, lok.
korozni produkty, vyskyt CHRL prorezavéni Ri5, vyskyt CHRL

— .y

Mo

Obr. 05 — Pohled na styk pfi¢niku a parapetu pylonu, ploSnd Obr. 06 — Pohled na styk pti¢niku a parapetu pylonu, plo$nd koroze,
koroze, koroze na hranéich, lok. prorezavéni Ri5 koroze na hranach, lok. prorezavéni Ri5
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

Obr. 07 - Pohled na pfipojeni pficniku, prorezavéni RiS5,
podkorodovani Obr. 08 — Pohled na pfipojeni pii¢niku ke sprahujici desce,
prorezavéni Ri4, koroze na hranach, ploSna koroze, vyskyt CHRL

Obr. 10 — Pohled na styk pfi€niku a parapetu pylonu, podkorodovani,
Obr. 09 — Pohled na napojeni pficniku a desky, prorezavéni Ri5, prorezavéni
koroze na hranéch, plo$né koroze, kontaminace CHRL

Mo

Obr. 11 — Pohled na spodni pasnici pfi¢niku, koroze na hranach, Obr. 12 — Pohled na spodni pésnici pfi¢niku, koroze na hranich,
plosna koroze, podkorodovani, znecisténi ptac¢im trusem podkorodovani, znecisténi pta¢im trusem

YN -
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147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

Obr. 14 — Pohled na koncovy pfi¢nik, koroze na hranach, prorezavéni

Obr. 13 — Pohled na svisly plech konzoly, koroze na hranich, i . »
Ri3-Ri5, kontaminace ptac¢im trusem a CHRL

podkorodovani, kontaminace CHRL

Obr. 15 — Pohled na patni desku tihla, koroze spojovaciho

b £ e e Obr. 16 — Pohled na zakon¢eni mostu, krorze na hranich, prorezavéni
materidlu, koroze na hranich, prorezavéni Ri5, necistoty

Obr. 18 — Pohled na svisly koncovy plech konzoly, koroze na hranach,
Obr. 17 — Pohled na spodni pasnice, koroze na hranich, podkorodovéni

prorezavéni Ri5, podkorodovani, kontaminace ptacim trusem
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Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

Obr. 19 — Pohled na svisly koncovy plech konzoly a pfipojeni

fimsové ¢asti, koroze na hranach, podkorodovani P 5
’ P Obr. 20 — Pohled na spodni pis komory, koroze na hranach,

prorezavéni Ri5, podkorodovani, kontaminace pta¢im trusem

A i & S - _F L
Obr. 21 — Pohled na pievislou ¢ast koncového plechu konzoly, Obr. 22 - Pohled na pfevislou &ast koncového plechu konzoly,
plo$na koroze, prorezavéni Ri5 prorezavéni Ri5, koroze na hranach, kontaminace pta¢im trusem

Obr. 24 — Pohled na plochu NK, prorezavéni Ri3 az Ri4, kontamince
necistotami

Obr. 23 — Pohled na sténu a spodni pas, prorezavéni Ri4,
kontaminace pta¢im trusem
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Obr. 25 - Pohled na montdzni svary konzolové Ccasti ke
koncovému plechu konzoly, koroze na hranich, podkorodovani

Obr. 26 - Pohled na montdzni svary konzolové ¢asti ke koncovému
plechu konzoly, podkorodovani

Obr. 27 - Pohled na mont4Zni svary konzolové &asti ke koncovému ~ Obr. 28 — Pohled na montazni styk, podkorodovéani OPS
plechu konzoly, koroze na hranach, podkorodovani, plo$na koroze

Obr. 29 — Pohled na montazni styk korytkové vyztuhy mostovky, Obr. 30 — Pohled ma mont4Zni styk, prorezavéni, podkorodovani
prorezavéni
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Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

147 14 Praha 4 Korozni priizkum - PKO

Obr. 32 — Pohled na montdzni svary MZ, prorezavéni Ri5,

Obr. 31 — Pohled na koncovou ¢ast MZ, odlupovéni, prorezavéni
podkorodovani

Obr. 33 — Pohled na zaraZky u MZ, koroze na hranich, Obr. 34 — Pohled na montiZni
kontaminace pta¢im trusem podkorodovani

YN 2

Obr. 35 — Pohled na koncové pficniky u MZ, prorezavéni Ri5, Obr. 36 - Pohled na koncové pficniky u MZ, prorezavéni RiS5,
podkorodovani, plosna koroze podkorodovani, plosna koroze
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147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

Obr. 37 — Pohled na koncovou ¢4st mostu u MZ, korozni produkty, Obr. 38 — Pohled na styk konzoly a betonové fimsy na rampé,
podkorodovani, prorezavéni, protékani z vozovky podkorodovani a ploSna koroze oblasti ptilehlych k betonu

Obr. 39 — Pohled na NK a zdbrany proti holubiim, koroze na Obr. 40 - Pohled na NK a zabrany proti holubtim, koroze na hranach,
hranach, prorezavéni Ri5 prorezavéni Ri5, odlupovani, plo§né koroze plechii zabran

Obr. 41 - Pohled na NK a zdbrany proti holubim, koroze na Qbr. 42 — Pohled na uchyceni odvodnéni, prorezavéni Ri4
hranich, prorezavéni Ri5, odlupovani vrchniho natéru, plo$na

koroze plechu zabran a NK
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Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem

147 14 Praha 4 Korozni priizkum - PKO

Obr. 43 — Pohled na pfi¢nik a parapetni nosnik, odlupovani Obr. 44 — Pohled na pfi¢nik, odlupovéni vrchnich vrstev PKO, koroze
vrchnich vrstev, prorezavéni Ri5, koroze na hranéch na hranéch, lokalni koroze v plochich

Obr. 45 — Pohled na pii¢nik, odlupovani vrchnich vrstev, koroze Obr. 46 — Pohled na pfi¢nik a parapet pylonu, odlupovéni vrchnich
na hranéch, prorezavéni Ri5 vrstev, prorezavéni Ri3 az Ri5, koroze na hranich

YN -

Obr. 47 — Pohled na piienik, odlupovani PKO, koroze na hrandch, Obr. 48 — Pohled na Rncmk a montvéi/ni svar, odlupovani vrchni vrstvy
PKO, koroze na hranach, prorezavéni

prorezavéni
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Obr. 49 — Pohled na svisly koncovy plech konzoly, odlupovani Obr. 50 — Pohled na korytkovou vyztuhu, odlupovani OPS v misté
vrchnich vrstev PKO, koroze na hranach svaru vyztuh

Obr. 51 — Pohled na korytkové vyztuhy a konzolu rampy, ‘ -
odlupovani vrchniho natéru - i ..‘

Obr. 52 — Pohled na uloZeni NK, odlupovani vrchniho natéru

Z~ -

Obr. 53 — Pohled na montéZni styk na pravém pylonu, prorezavéni, Obr. 54 — Pohled na PKO montdZniho styku pravého pylonu,
podkorodovini, odlupovéni, plo§nd koroze, kifdovéni odlupovéni, podkorodovani, kifdovéini
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Obr. 55 — Pohled na montaZni styk pravého pylonu po odstranéni Obr. 56 — Pohled na montdZni styk pylonu, odlupovéni stavajiciho
odlupujicich OPS, plo$né koroze, podkorodovani, kiidovani OPS, podkorodovani, plo$na koroze, kiidovani

TR

Obr. 57 — Pohled na montaZni styk pravého pylonu, odlupovani, Obr. 58 — Pohled na montdzni styk levého pylonu, prorezavéni a

i

podkorodovéani, plo$na koroze, kiidovani podkorodovéni OPS, kiidovéni

Obr. 59 — Pohled na montdZni styk levého pylonu, prorezavéni Obr. 60 — Pohled na montaZni styk levého pylonu, odlupovani,
Ri5, plosna koroze, kiidovani podkorodovani, plo$na koroze, kiidovani
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Obr. 61 — Pohled na levy pylon, prorezavéni Ri5, podkorodovani, Obr. 62 — Pohled na montizni styk levého pylonu, prorezavéni RiS5,
kiidovani podkorodovani, kiidovani

Obr. 63 — Pohled na levy parapet pylonu, koroze na hranidch, Obr. 64 — Pohled na styk pylonu a fimsy, prorezavéni Ri5,
podkorodovani, prorezavéni Ri5, kiidovani podkorodovéni na styku s fimsou, kiidovani

Obr. 65 — Pohled na plochu parapetu pylonu, prorezavéni Ri5, Obr. 66 — Pohled na koncovou ¢ast parapetu pylonu, prorezavéni a
plosna koroze, kiidovani plosné koroze
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Obr. 68 - Pohled na sténu pylonu, prorezavéni, podkorodovani, plosna

Obr. 67 — Pohled na sténu pylonu, prorezavéni, podkorodovani, Koroze, kiidovani
plo$né koroze, kiidovani

P

Obr. 69 — Pohled na pylon, prorezavéni Ri3 az Ri4, na hranich Qpr. 70 — Pohled na pylon, lokélni prorezavéni Ri4 az Ri5,
usazovani necistot a mechti, kifdovani podkorodovéni, k¥fdovéani

Obr. 71 — Pohled na hranu parapetu pylonu, koroze na hrandch, Obr. 72 - Pohled na hranu parapetu pylonu, koroze na hranach,
podkorodovani, kiidovani podkorodovani
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ﬂ; Obr. 74 — Pohled na sténu parapetu pylonu, prorezavéni RiJ,

Obr. 73 — Pohled na spodni pas parapetu pylonu, prorezavéni, podk ovéni, plosnd koroze

koroze na hranéch, podkorodovani

Obr. 75 - Pohled na sténu parapetu pylonu, prorezavéni Ri5,
podkorodovani

Obr. 78 Pohled na sténu parapetu pylonu, prorezavéni Ri5,

Obr. 77 - Pohled na sténu parapetu pylonu, prorezavéni Ri5, by
podkorodovani

podkorodovani, plosna koroze
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Obr. 80 — Pohled na plochu pti¢niku pylonu (kiidlo), vyskyt mecht a
lySejnikd, pocinajici prorezavéni, kiidovani

3\ 7

Obr. 79 — Pohled na hranu pii¢niku pylonu (kfidlo), prorezavéni
Ri3 az Ri4, podkorodovéni, odlupovani, kiidovani

Obr. 81 — Pohled na montaZni svar pticniku pylonu, prorezavéni,
podkorodovani, kiidovani Obr. 82 — Pohled na kotevni oblasti zavésu, prorezavéni Ri5

Obr. 83 — Pohled na dolni pas parapetu pylonu, prorezavéni a Obr. 84 — Pohled na dolni pas parapetu pylonu, prorezavéni v oblasti
odlupovani vrchnich a podkladnich vrstev montaznich stykt, odlupovéani vrchnich vrstev
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Obr. 85 — Pohled na pfi¢nik pylonu (kfidlo), odlupovani vrchnich  Obr. 86 — Pohled na madlo zdbradli na pti¢niku pylonu (k¥idlo),

vrstev, prorezaveni Ri4 aZ Ri5, kifdovani plosné odlupoviani od zikladniho materidlu, podkorodovéni, mechy a
zneCisténi ploch, kiidovani

Obr. 87 - Pohled na madlo zébrafili na pficniku pylonu (kiidlo), Obr. 88 — Pohled na vodorovnou plochu pti¢niku pylonu (kiidla)
odlupovéni od zakladniho materidlu, podkorodovani, mechy a v mist¢ montdzniho svaru, prorezavéni, odlupovini od zéakladniho
znecisténi ploch, kifdovani materialu, podkorodovéni, kifdovani

Obr. 90 — Pohled na vodorovné plochy pii¢niku pylonu (ktidla),

Obr. 89 — Pohled na vnitini ¢4st pylonu, prorezavéni a znecisténi - A RIS - U
vyskyt mechi a liSejnikil, usazovini necistot, naruSené vrchni natéry

ploch ptac¢im trusem a tisadami necistot
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Obr. 91 - Pohled na vodorovné plochy ptfi¢niku pylonu (k¥idla), wex o

b ' e VoLl YL P e > Obr. 92 Pohled na bocni plochu pii¢niku pylonu (kiidla), vyskyt
vyskyt mechti a liSejniki, usazovani neistot, naruSené vrchni ..o o liSejnik®, usazovini nedistot, narufené vrchni natéry,

natery prorezavéni, odlupovani vrchnich vrstev

Obr. 94 — Pohled na hranu pylonu, vyskyt mechit a naruSeni vrchni

Obr. 93 — Pohled na pfipojeni svodidla k pylonu, prorezavéni, VIStvy ntéru, kiidovani
kontaminace povrchll mechy

Obr. 95 — Pohled na bok pylonu, vyskyt mechtl, naruseni vrchnich

e Obr. 96 — Pohled na pylon, lokdlni vyskyt mechtl, usazovani necistot,
vrstev natéru, kiidovani

prorezavéni, odlupovani
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Obr. 97 — Pohled na pylon, kontaminace ploch mechy, prorezavéni ~ Obr. 98 — Pohled na patni oblast pylonu, styk oceli a betonu, intezivni
prorezavéni Ri5, podkorodovéni, vyskyt CHRL

&
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Obr. 100 - Pohled na vyztuhy pylonu v patni Césti, prorezavéni,

Obr. 99 — Pohled na vyztuh lonu v patni ¢asti, prorezavéni, N .
yZWhy py P p podkorodovani, zatfené korozni produkty a necistoty

podkorodovani, zatfené korozni produkty a necistoty, nevyhovujici
X-fez

Obr. 102 - Pohled na patni C¢ast pylonu v mist€¢ krytu predpéti

Qbr. !01, — Pohled na patm/ cast pylonu, styk oceli a lzet}onu, betonové casti, intenzivni prorezavéni, vyskyt CHRL, podkorodovani
intenzivni prorezavéni, vyskyt CHRL, podkorodovani a

odlupovani ONS
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Obr. 103 - Pohled na vyztuhy pylonu v patni Casti, prorezavéni, Obr. 104 — Pohled na plech u vstupu do pylonu, prorezavéni a vyskyt
podkorodovani, odlupovani, zatfené korozni produkty a necistoty koroze po vrstvach (lamelace)

Obr. 105 — Pohled na L vyztuhy pylonu, intenzivni prorezavéni, Obr. 106 - Pohled na L vyztuhy pylonu, intenzivni prorezavéni,
plosna koroze, kondenzace vody bez moznosti odtoku plosna koroze, kondenzace vody bez moznosti odtoku

-
K

el

Obr. 107 — Pohled na sténu a vyztuhy pylonu, odlupovani systému ~ Obr. 108 — Pohled na styk stény a vyztuhy pylonu, odlupovéni
PKO od podkladu, zdkladni materidl prakticky bez vyskytu kompletniho ONS, pocinajici plosna koroze zakladniho materidlu
koroznich produktt
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Obr. 109 — Pohled na vyztuhu pylonu, odlupovani, podkorodovani  Qbr. 110 — Pohled na montazni svar, odlupovani, podkorodovéni,
ptilehlych oblasti, ploSna koroze zakladniho materialu plosna koroze zakladnfho materidlu

Obr. 111 — Pohled na vyztuhu stény pylonu, indikace trhliny Obr. 112 — Pohled na vyztuhy pylonu, ploSné odlupovidni ONS,
v ONS, zjisténo nasledné plosné odlupovani systému PKO, podkorodovani, ploSni koroze, nevyhovujici X-fez
zékladni materidl bez zndmek koroze

NN s

Obr. 113 Pohled na sténu vnitiniho piiéniku pylonu (parapetni Obr. 114 — Pohled na mont4dZni styk pylonu (parapetni Cast),
¢ast), odlupovani celého souvrstvi ONS odlupovani celého souvrstvi ONS, podkorodovani pfilehlych oblasti
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Obr. 115 - Pohled na montaZzni styk pylonu (parapetni Cast),
odlupovani celého souvrstvi ONS, podkorodovéni pfilehlych
oblasti

Obr. 116 - Pohled na vyztuhu pylonu (parapetni ¢ast), odlupovani
celého souvrstvi ONS, podkorodovéni pfilehlych oblasti

Obr. 118 — Pohled na vyztuhy pylonu, odlupujici se natér, pocinajici

Obr. 117 — Pohled na ztuZidlo pylonu, odlupovani vrchnich vrstev Koroze zékladnfho materidlu

Obr. 119 — Pohled na sténu komory, odlupujici se ONS, Obr. 120 — Pohled na koncovou Cast parapetu pylonu, odlupovani
podkorodovéni, koroze zékladniho materidlu ONS, vyskyt plisni, po¢inajici koroze zdkladniho materidlu
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Obr. 122 — Pohled na pfipojeni reviznich Zebiikt, praskdni natéru

Obr. 121 — Pohled na sténu a vyztuhy pylonu, praskdni natéru (velkd tloustka natérd)

v celém souvrstvi

Obr. 123 — Pohled na montazni styk pylonu, praskani natéru
v oblasti montaZniho styku

Obr. 124 — Pohled na sténu pylonu, praskdni natéru misty az
k zakladnimu natéru

Obr. 125 — Pohled na vyztuhu vkomofe rampy, usazovani Obr. 126 — thled na dno komory rampy, usazovini drobnych
drobnych prachovych ¢astic prachovych Castic
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Obr. 127 — Pohled na roh koncového pficniku, prorezavéni a Qbr. 128 — Pohled na vyztuhy a styk plechii koncového piiéniku,
vyskyt CHRL prorezavéni, netésnici svar v rohu (zfejmé poruchy izolace), vyskyt
CHRL

Obr. 130 — Pohled od komory mostu, vyskyt plisni v oblasti oprav

PKO
Obr. 129 — Pohled na dno koncového pficniku, prorezavéni a

vyskyt CHRL

Obr. 131 — Pohled do komory mostu, vyskyt ¢ern¢ zabarvenych — Obr. 132 - Pohled do komory mostu, vyskyt plisni v oblasti oprav
plisni PKO
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Obr. 133 — Pohled do komory mostu, vyskyt ¢erné zabarvenych Obr. 134 — Detail pohledu na plisn¢ v komote
plisni, odlupovéni

Obr. 136 — Pohled na vngjsi fimsové obruby, prorezavéni Ri5, plosna
koroze

=

Obr. 135 — Pohled na sténu komory mostu, vyskyt cerné
zabarvenych plisni kruhového tvaru, odlupovéani

LG B!

Obr. 137 - Pohled na vn&jsi fimsové obruby, prorezavéni Ri5, Obr. 138 - Pohled na vng&jsi fimsové obruby, prorezavéni Ri5, plo$nd
plo$né koroze, odlupovéni, kiidovini a smivani vrchniho natéru koroze, kiidovani a smivani vrchniho natéru
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Obr. 139 — Pohled na svislou &ast obruby vngjsi #msy, Obr. 140 - Pohled na svislou ¢ast obruby vnéjsi fimsy v oblasti MZ,
prorezavéni, podkorodovani a odlupovéani ochrannych natéri fimsy —prorezavéni, podkorodovéni a odlupovani ochrannych nateri fimsy

Obr. 141 — Pohled na vodorovnou fimsovou ¢&ast v blizkosti Obr. 142 — Pohled na vnéjsi hranu fimsy, prorezavéni, podkorodovani
revizniho otvoru, prorezavéni Ri5, podkorodovani, koroze
spojovaciho materialu

Obr. 143 - Pohled na svislou cast obruby wvnéjsi fimsy, Obr. 144 - Pohled na vné&jsi hranu fimsy, prorezavéni, podkorodovani
prorezavéni, podkorodovani a odlupovani ochrannych natért fimsy
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Obr. 145 — Pohled na vodorovnou plochu fimsy, prorezavéni, Obr. 146 — Pohled na vodorovnou plochu fimsy, prorezavéni,
podkorodovani podkorodovani, plo$na koroze, koroze spojovaciho materidlu

Obr. 147 - Pohled na vn&si hranu fimsy, prorezavéni, Obr. 148 - Pohled na vng&jsi fimsové obruby, prorezavéni Ri5, plosna
podkorodovéni koroze, odlupoviéni, kiidovéni a smivani vrchniho nitéru

Obr. 149 - Pohled na vnéj§i ifmsové obruby, prorezavéni Ri5, Obr. 150 - Pohled na vnéjsi hranu fimsy, prorezavéni, podkorodovani
plosna koroze, odlupovani, kiidovani a smivani vrchniho natéru
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Obr. 151 - Pohled na vné&jsi ¥imsové obruby, prorezavéni Ri5, Obr. 152 - Pohled na vnéj§i ifmsové obruby, prorezavéni Ri5, plosnd
podkorodovéni, plosnd koroze, odlupovani, k¥idovani a smivani koroze, podkorodovani, odlupovani, kifdovani a smivani vrchniho
vrchniho natéru natéru

Obr. 153 — Pohled na vnéj§i hranu vodorovné &asti ffmsy, OPT- 154 — Pohled na vn&si hranu fimsy, prorezavéni Ri5,

prorezavéni, podkorodovéni, odlupovani, koroze spojovaciho Podkorodovini, kifdovini a smivini vrchniho nitéru
materidlu

Obr. 155 - Pohled na vn&jsi svislé plochy fimsy, koroze na Obr. 156v— Pohled na vnégjsi svislé plochy fimsy, koroze na hranach,
hranéch, prorezavéni, koroze spojovaciho materidlu prorezaveni
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Obr. 157 - Pohled na vné&jii svislé plochy #imsy, prorezavéni, Obr. 158 — Pohled na Sroubovy styk svislé Césti iimsy, prorezavén,
podkorodovéani podkorodovani, odlupovani

T's e -

2 w7

Obr. 159 - Pohled na Sroubovy styk svislé ¢asti fimsy, stav  Obr. 160 — Pohled na Sroubovy styk svislé ¢asti fimsy z vnitini ¢asti,
podkorodovéani po odstranéni nesoudrznych vrstev koroze spojovaciho materialu, znecisténi ptac¢im trusem

T
T m—

Obr. 161 - Pohled na styk ff sMZ, prorezavéni a Obr. 162 - Pohled na svislou ¢ast obruby vnéjsi fimsy v oblasti MZ,
podkorodovani pfilehlych ¢asti prorezavéni, podkorodovéni a odlupovani ochrannych natéri fimsy
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Obr. 164 — Pohled na styk betonové a ocelové Ccasti fimsy,

Obr. 163 — Pohled na vnitini vodorovnou ¢ast fimsy, prorezavéni ey iy
podkorodovani, prorezavéni

na hranich a podkorodovani

Lk

Obr. 165 - Pohled na vnitini vodorovnou &ast ifimsy a svislou ¢ast Obr. 166 - Pohled na vnitini vodorovnou &ast fimsy a svislou ¢ast
komory, prorezavéni a podkorodovéni komory, prorezavéni a podkorodovani

Obr. 168 - Pohled na horni pas komory, prorezavéni na hranach,

Obr. 167 — Pohled na horni pas komory, prorezavéni na hranich, SOEE e "
podkorodovani, smivani vrchniho natéru

podkorodovani, smivani vrchniho nétéru
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Obr. 169 - Pohled na horni pas komory, prorezavéni Ri3 az Ri5, Obr. 170 - Pohled na horni pas komory, prorezavéni na hrandch,
smivani vrchniho natéru smivani vrchniho natéru

Obr. 171 - Pohled na horni pas komory, prorezavéni Ri3, smivani Obr. 172 - Pohled na horni pas komory, prorezavéni Ri3, smivani
vrchniho natéru vrchniho natéru

Obr. 173 — Pohled na pfipojeni sloupku svodidla, prorezavéni,

podkorodovéni, odlupovani, smivani vichniho natéru Obr. 174 — Pohled na patku sloupku svodidla, prorezavéni,

podkorodovéni
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Obr. 175 — Pohled na uchyceni vodorovného zadrzného systému, Obr. 176 — Pohled na pfipoj vodorovného zéchytného systému,
prorezavéni, podkorodovéni prorezavéni, koroze na hranach, koroze spojovaciho materidlu

Obr. 177 - Pohled na piipoj vodorovného zichytného systému, Obr. 178 - Pohled na 'spojku vodorovného zachytného systému,
prorezavéni, koroze na hranach, odlupovéni, koroze spojovaciho koroze spojovaciho materidlu
materialu

et ,-_..;.,.aj-i‘

Obr. 179 - Pohled na koncovou ¢&ast svodidla, prorezavéni, koroze Obr'. 180 - Pohled na piipoj vodorovného zachytného systému, koroze
na hranich, odlupovéni vrchniho nétéru spojovaciho materidlu
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Obr. 181 — Pohled na pfipojeni sloupku svodidla, prorezavéni, Obr. 182 — Pohled na pfipojeni sloupu VO, prorezavéni a
podkorodovani, smivani vrchniho natéru podkorodovani

4

Obr. 183 — Pohled na madlo svodidla ze spodu, koroze
spojovaciho materialu, prorezavéni

Obr. 184 — Pohled na piipoj madla svodidla, koroze spojovaciho
materialu, koroze na hranach styku

Obr. 185 — Pohled na piipojeni vodorovnych vyplni svodidel, Obr'. 186 — Pohleq na vnéjsi sloupek svodidla, prorezavéni a koroze
koroze spojovaciho materialu, prorezavéni spojovaciho materialu
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Obr. 187 — Pohled na vodorovné konstrukce zadrzného systému, Obr. 188 — Pohled na vypln€, madla svodidel a zddrzny systém,
koroze na hranéch, odlupovéani a smivéani vrchniho nitéru prorezavéni, podkorodovéni, odlupovani

o = L e ! - : .

Obr. 189 — Pohled na madlo a vyplné svodidla, koroze na hranach, Obr. 190 — Pohled na madlo a sloupek svodidla, koroze na hranich,
prorezavéni, odlupovani, elektro skiinika plo$na koroze odlupovani, prorezavéni

Obr. 191 — Pohled na madlo svodidla, plosna koroze, prorezavéni,  Qpr. 192 - Pohled na madlo svodidla, plogna koroze, prorezavéni
koroze spojovaciho materidlu
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Obr. 193 — Pohled na madlo svodidla, plosnd koroze, koroze Obr. 194 — Pohled na uchyceni vodorovného zadrzného systém,
spojovaciho materidlu, koroze na hranich prorezavéni, podkorodovani, plo§na koroze

|

Obr. 195 — Pohled na styk madla svodidla, koroze na hranich, Obr. 196 - Pohled na styk madla svodidla, prorezavéni,
podkorodovani, koroze spojovactho materidlu podkorodovani, koroze spojovaciho materialu

L
Obr. 198 - Pohled na styk madla svodidla, prorezavéni,
podkorodovani, koroze spojovaciho materialu

Obr. 197 — Pohled na Sroubovy styk vyplné svodidla, prorezavéni,
podkorodovani, koroze spojovactho materidlu
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Obr. 199 — Pohled na sloupek svodidla, prorezavéni v mistech Obr. 200 — Pohled na vodorovné zachytné systémy, prorezavéni,
piipoji vodorovného zachytného systému odlupovani, smivani vrchniho natéru

Obr. 201 — Pohled na piipoj sloupku a madla svodidla, koroze Obr. 202 — Pohled na Sroubovy spoj vyplni svodidel, prorezavéni,

spojovaciho materidlu, odlupovani vrchnich vrstev, plosnd koroze ~Podkorodovani, plosna koroze, koroze spojovaciho materidlu
elektro zafizeni

u

Obr. 203 — Pohled na ptipoj sloupku svodidla, koroze na hranach, Obr. 204 — Pohled na sloupek svodidla, koroze na hranach, smivani
koroze elektro vrchniho natéru
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Obr. 205 — Pohled na spodnf pas konstrukce sloupku / konzoly  Opr, 206 — Pohled na uchyceni vodorovného zadrzného systému,

svodidla, koroze na hranach, prorezavéni, ptaci trus a usazovani prorezavéni, koroze na hrandch, koroze spojovaciho materidlu
necistot

Obr. 207 — Pohled na dilatadni dsek svodidla, prorezavéni, koroze Obr. 208 — Pohled na kotevni oblast zdvésu, prorezavéni Ri3 aZ Ri4,
na hranach styki koroze na hrandch, smivani vrchniho natéru

Obr. 209 — Pohled na krytku zavésu, prorezavéni, podkorodovéni, Obr. 210 — Pohled na krytku zavésu, podkorodovani, plo$na koroze
odlupovani, plo§na koroze
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Obr. 211 — Pohled na kotevni oblast zavésu, prorezaveéni, smivani

Obr. 212 — Pohled na zavés, koroze na hranach, smivani vrchniho
vrchniho natéru

natéru

Obr. 213 — Pohled na spojovaci materidl u z4vésu, smivdni Obr. 214 — Pohled na krytku zévésu, prorezavéni Ri3 aZ Ri4, smivéani
vrchniho natéru vrchniho natéru, koroze na hranach

~
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Obr. 215 - Pohled na kotevni oblast zévésu, prorezavéni, Obr. 216 — Pohled na kotevni oblast zavésu, podkorodovani, plosnd
podkorodovani, ploSna koroze koroze, usazovéni necistot
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)C;bf- 217 — Pohled na plochu fimsy, podkorodovéni, nevyhovujici  Opr, 218 — Pohled na madlo zébradli, podkorodovani, nevyhovujici
ez X-ez

Obr. 219 — Pohled na Sroubové styky svodidla, podkorodovani, Obr. 220 — Pohled na spodni pas zabradli, intenzivni prorezavéni,

prorezavéni, koroze spojovaciho materidlu podkorodovani, plosna koroze
-

-

s n i

Obr. 221 — Pohled na =zabradli chodniku, prorezavéni, Obr. 222 - Pohled na zébradli chodniku, prorezavéni, podkorodovéni
podkorodovani
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Obr. 223 — Pohled na vodici prvky zébradli, prorezavéni, plosna Obr. 224 — Pohled na vodici prvky zibradli, prorezavéni, smivani
koroze vrchniho natéru, kiidovani

Obr. 225 — Pohled na spojku madla zabradli, prorezavéni, ObI- 226 - Pohled na spodni pas zédbradli, intenzivni prorezavéni,
odlupovani vrchniho nétéru podkorodovani, plosna koroze

Obr. 227 - Pohled na spodni pas zabradli, prorezavéni, Obr. 228 —Pohled na piipoj zabradli, prorezavéni, podkorodovani
podkorodovéni, odlupovéni, plosna koroze
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Obr. 231 — Pohled na slzi¢kové plechy kapotdZe, prorezavéni, Obr. 232 — Pohled na slzi¢kové plechy kapotiZe a zdbradli.
koroze spojovaciho materidlu Prorezavéni, podkorodovani

Obr. 233 — Pohled na slzickové plechy a MZ Obr. 234 — Pohled na slzickové plechy a MZ, prorezavéni
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Obr. 235 — Pohled na slzickové plechy a chodnik, prorezavéni, Obr. 236 — Pohled na sloupek svodidla, odlupovéni, prorezavéni,
koroze spojovaciho materidlu podkorodovéni

S

: Hix i o
Obr. 237 — Pohled na sloupek svodidla, odlupovéni vrchniho —Obr. 238 —Pohled na sloupek svodidla, odlupovani vrchni vrstvy
natéru, prorezavéni

Obr. 240 — Pohled na spodni ¢ast sloupku svodidla (konzolova ¢3st),

Obr. 239 — Pohled na vodorovny zichytny systém, odlupovani
odlupovani vrchni vrstvy

vrchni vrstvy
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Obr. 241 — Pohled na spoj madla, vyskyt hub a liejnikii, koroze Obr. 242 — Pohled na spojovaci materidl, vyskyt liSejniku,
spojovaciho materidlu podkorodovani

Obr. 243 — Pohled na sloupek svodidla, kontaminace spodniho Obr. 244 — Pohled na pilif rampy
pasu ptacim trusem, prorezavéni, podkorodovani

([ ot il |

i

. . Obr. 246 — Pohled na pilif rampy
Obr. 245 — Pohled na pilif rampy a loZisko
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Obr. 247 — Pohled na odvodnéni (&istici kus), koroze po vrstvach Obr. 248 — Pohled na odvodnéni (Cistici kus), plo$nd koroze, vyrazné
(lamelace), vyrazné CHRL tsady, znecisténi ptaéim trusem CHRL usady, zneciSténi pta¢im trusem

| e e —

Obr. 249 — Pohled na odvodiiovaci otvory u ffms véetng ¢istictho ~ Obr. 250 — Pohled na ¢istici poklop uvnitf odvodnéni, koroze na
poklopu, odlupovani ochrany, prorezavéni, degradované asfaltové hrandch, prorezavéni Ri5, koroze spojovaciho materialu
vrstvy, koroze spojovaciho materidlu

Obr. 252 — Pohled na odvodiiovaci trubicku, intenzivni koroze po
vrstvach

P e N

Obr. 251 — Pohled na odvodnovaci vypust véetné sitka
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Obr. 253 — Pohled na napojeni odvodiiovaci trubi¢ky, chybéjict Obr'. 254 — Pohlec.l na piipoj odvodnéni, koroze na hranich, koroze
spojovaci dil, prorezavéni, podkorodovéni a intenzivni plogng Spojovaciho materidlu
koroze OK

Obr. 255 — Pohled na pravdépodobné odvodnéni v pribéhu Obr. 256 — Pohled na odvodnéni izolace v blizkosti MZ
vystavby, intenzivni koroze po vrstvach, pravdépodobny prinik
vody z vozovky

ik TR AL

Obr. 257 — Pohled na prﬁnik. vlhkosti a vody ZV_OZOVkY Obr. 258 - Pohled na prinik vlhkosti a vody zvozovky
pravdépodobné Spatné zaslepenymi docasnymi odvodiiovaci pravdépodobné Spatné zaslepenymi do¢asnymi odvodiiovaci
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Obr. 259 - Pohled na prinik vlhkosti a vody zvozovky Obr. 260 — Pohled na odvodiiovaci trubi¢ku, koroze po vrstvach,
pravdépodobné Spatné¢ zaslepenymi doCasnymi odvodiovaci, rozpad trubicky
kombinace s prichodem elektrochranicky

Obr. 261 — Pohled na zavésy mostu, vyrazné zvinéni piedposledni ~Obr. 262 - Pohled na zavésy mostu, vyrazné zvInéni dvojice zavési
dvojice zavéstu

Obr. 264 - Pohled na zavésy mostu, vyrazné zvinéni dvojice zaveésl

Obr. 263 — Pohled na kryci manZetu konce zavésu, trhlina a
degradace gumy
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Obr. 265 - Pohled na kryci manZetu konce zéve€su, degradace Obr. 266 — Pohled na spojku zévésu, prorezavéni a koroze
gumy, smivani natérii ocelové Casti spojovaciho materidlu

Obr. 268 — Pohled na injektdZzni krytku ptedpéti betonové ¢&asti

) B o pylonu, prorezavéni, nerovhomérnd koroze, vyznamné usazeniny
Obr. 267 - Pohled na kryci manZetu konce zavésu, degradace CHRL

gumy, mechanické poskozeni, smivani natérti ocelové casti

Obr. 269 — Pohled na piipoj svislé c&asti ¥fmsy, praskliny Obr. 270 - Pohled na pfipoj svislé &dsti fimsy z druhé strany, praskliny
v zékladnim materidlu v zékladnim materialu
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Obr. 271 — Detailni pohled na praskly zakladni materiél Obr. 272 — Pohled na pochozi izolaci, zanesena necistotami, mechy a
lokalni poruseni izolace

Obr. 274 — Pohled na hranu v misté¢ pochozi izolace, ztrata ochranné
funkce

Obr. 273 - Pohled na trhliny v pochozi izolaci, koroze
podkladnich vrstev

Obr. 276 — Pohled na pochozi izolaci, trhliny ve stiedové ¢asti, koroze

Obr. 275 — Pohled na napojeni pochozi izolace a OK, trhliny Zikladniho materidlu

v izolaci, koroze podkladnich vrstev
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Obr. 277 — Pohled na napojeni pochozi izolace k OK, intenzivni Obr. 278 — Pohled na trhliny v pochozi izolaci, koroze podkladnich
koroze a ztrata ochranné funkce izolace vrstev

Obr. 280 — Pohled na uchyceni portilu DZ k pylonu, koroze

Obr. 279 - Pohled na prusaky a vapenné vyluhy v okoli konzoly spojovactho materidlu

rampy, ztejmé poruchy izolace vozovky

=

Obr. 281 — Pohled na portél DZ, plo§né koroze v misté montdznich ~ Obr. 282 - Pohled na portal DZ, plo$ni koroze v misté¢ montdZnich ok
ok
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Obr. 284 — Pohled na uchyceni konstrukce plavebnich znacek,

Obr. 283 — Pohled na elektroinstalaci pod madlem, intenzivni _y " . . .
intenzivni prorezavéni, rovnomérna i nerovnomérna koroze

koroze a tvorba koroznich produkti

Obr. 285 - Pohled na uchyceni konstrukce plavebnich znacek, Obr. 286 — Pohled na prostup elektro do komory mostu, Spatné

intenzivni prorezaveéni, rovnomerna i nerovnhomérna koroze provedené tésnéni, priniky vody do komory mostu skrz otvor, tvorba
koroznich produktd, nerovnomérna koroze

Obr. 287 - Pohled na spodni lic madla srozvodem -elektro, Obr. 288 — Pohled na MZ, koroze F-profilQ, zcela zanesené gumy
intenzivni prorezavéni, rovnomérnd i nerovnomérnid koroze, TNecistotami, pocinajici degradace t€snicich profilil

N

elektro skiiil a rozvody- tiplnd degradace PKO

128/133



Pontex spol. s r. o.
Bezovd 1658 Most pi‘es Labe pod Marianskou skalou v Usti nad Labem
147 14 Praha 4 Korozni pruzkum - PKO

B & R = W, R

Obr. 289 — Pohled na prstovy MZ, prorezavéni, podkorodovani, O]:)r. 290 - —/Pohled naopr’stovy }VIZ, pror.c,:zavéni, podkorodovint,
vyskyt koroznich produktii zakladniho materialu vyskyt koroznich produktii zakladniho materialu

Obr. 292 — Pohled na MZ, zanesené gumy, koroze zikladniho

Obr. 291 — Pohled na lamely MZ, zanesené gumy, stojici voda, -
materialu

degradované vozovky

Obr. 293 — Pohled na lamelovy MZ zespoda

Obr. 294 — Pohled na ntizkovy mechanismus vicelamelového MZ
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Obr. 295 — Pohled na tésnici gumu MZ, znimky protékani okolo Obr. 296 — Pohled na detail niiZzkového mechanismu MZ, drobna
tésnici gumy, pocinajici degradace gumy koroze
v SR

L+

Obr. 297 — Pohled na ocelové zardzky MZ, intenzivni koroze

Obr. 299 - Pohled na detail niZkového mechanismu MZ, drobna
koroze

b W

Obr. 300 — Pohled na prasklou podlozku ntizkového mechanismu MZ
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Obr. 301 — Pohled na zardzky MZ, prorezavéni, podkorodovani, Obr. 302 — Pohled na tésnici profil MZ, korozni produkty v oblasti
usady ptaciho trusu gumy, protékani v okoli gumy

A B T el - 5 el

Obr. 303 - Pohled na montdZni styk MZ, prorezavéni,
podkorodovani

Obr. 304 — Pohled na zardzky MZ, prorezavéni, podkorodovéani, dsady
ptaciho trusu, koroze odvodnéni

Obr. 305 — Pohled na MZ z mostovky, degradace vozovkovych opr 306 — Pohled na vozovku v oblasti fimsové obruby, degradace
vrstev vozovkovych vrstev
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Obr. 307 — Pohled na MZ a vozovkové souvrstvi, degradace (Qpr. 308 — Pohled na lo¥isko
vozovkového souvrstvi, stojici voda v MZ

P =

Obr. 309 — Pohled do loZiska po odklopeni prachovky Obr. 310 — Pohled na uchyceni loZiska, obricené osazené Srouby
(hlava by méla byt zezhora)

Obr. 311 — Pohled na loZisko, koroze spojovaciho materidlu,
poruSeny ukazatel pohybu

Obr. 312 — Pohled na stitek loZiska
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Obr. 314 — Pohled na loZisko, koroze spodni desky, odlupovani natért
na NK

Obr. 315 — Pohled na loZisko, koroze horni desky Obr. 316 — Pohled na atypické vahadlové loZisko na pilitich rampy,
deformace ocelovych c¢asti, degradované a vyteklé PVC vlozky,
poskozend PKO na hlavé pilite

Obr. 317 — Detailni pohled na atypické vahadlové loZisko na
pilifich rampy, deformace ocelovych ¢asti, degradované a vyteklé
PVC vlozky
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